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Posudek oponenta:

Repka olejka se u nas péstuje jiz od 13. stoleti, bud’ jako ozima, nebo jarni plodina. Ze semen se
lisuje olej, zbytky po lisovani (pokrutiny) se pouzivaji jako krmivo. Olej je jedly, ale pouziva se i
pro technické ucely, napf. pfi vyrob€ mydel. Zaroven s olejnatymi semeny dochazi k produkci
slamy, kterou by bylo moZné vyuZzivat ke spalovéni, nebo jako surovinu k vyrob& vlaknin, napiiklad
pro prumysl papiru a celul6zy.

A pravé piiprava buniCiny z fepkové slamy chemicko-mechanickym postupem se stala tématem
diplomové prace Bc. Martiny Rihové. Diplomantka dostala za ukol simulovat za laboratornich
podminek studeny neutrdlni sulfitovy, studeny alkalicky sulfitovy a studeny natronovy zpiisob
pfipravy buniCiny a poté vyhodnotit vliv davky pouZitych chemikalii pfi extrakci na pevnostni
vlastnosti pfipravenych vlaknin.

Nejprve bylo tfeba vzorky slamy roztfidit na stonky a 3eSule, poté rozstfihat zahradnickymi
nizkami, roztfidit, namlit, n€kolik hodin extrahovat, vyprat, umlit na dané rozmezi stupiii SR a
poté piipravit zkuSebni listy k dalSimu testovani. VSechny tyto pracovni ¢innosti vyZadovaly
manuélni zru¢nost i dobrou teoretickou pfipravu, aby je bylo mozné ¢asové zvladnout. Celkem bylo
pfipraveno 11 vzorkl chemicko-mechanické vldkniny. Dale byly stanoveny vlastnosti pfipravené
vldkniny, a to tuhost a trzna délka u vyrobenych zku$ebnich listi a rheosedimentace suspenze
vlékniny. DosaZené vysledky byly porovnany s poznatky jinych autord.

Ackoliv je diplomova prace je napsana na 115 stranéch, je ¢len&na piehledn&, véetné psani rovnic &
tvorby tabulek a grafi a plsobi velmi dobrym celkovym dojmem. V teoretické €asti je podan
prehled o zpisobech zpracovani slamy fepky na vldkninu a o stavu dosavadnich poznatkd,
experimentalni Cast zahrnuje detailni popis laboratornich zafizeni a pracovnich postupi a
vysledkova Cast pak dikladnou diskuzi dosaZenych vysledkd. Teoretické zdzemi autora povazuji za
dostatecné, souhrn i kli¢ova slova odpovidaji obsahu prace a ani k urovni jazykového zpracovani
nemam vyhrady.

K autorce mam nasledujici pfipominky a dotazy:

1. Grafické znizornéni vysledkti neni v nékterych pfipadech podle mého nazoru piehledné,
zejména pouziti nékolika druhi trojahelnikid. Navic body v nékterych grafech ptimo splyvaji
s osou, coZ také nepovazuji za idealni.

2. Dokéazala byste vysvétlit, pro¢ byl modul pruZnosti v ohybu nejvy3si u studeného natronového
postupu, zatimco maximalni kiivost vratné deformace méla nejvy$si hodnotu pro vldkninu
pfipravenou neutralné sulfitovym postupem?

3. Je, podle VaSich soucasnych znalosti, redlné vyuZiti fepkové sldmy k vyrob& buni¢iny i
pfesto, Ze mechanické vlastnosti vyrobené buniCiny nedosahuji hodnot pro nebé&lenou
buni¢inu ze dfeva? Pro jaké druhy papiru?

Posledni véta: Diplomovou praci Be. Martiny Rihové doporuuji k obhajobé a hodnotim ji stupném
vyborné minus.
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