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Anotácia 

Práca je zameraná na spracovanie typológie gotickej knižnej väzby z dielne olomouckých 

Kartuziánov, kníh z fondu Vědecké knihovny v Olomouci. V rámci prieskumu bolo 

vytypovaných a spracovaných celkom 130 kníh, rukopisov a prvotlačí. Na základe jeho 

výsledkov je vytvorený kompletný prehľad typologických znakov gotickej knihy od skladby 

knižného bloku, až po adjustáž kovových prvkov na knižnú väzbu. Text je doprevádzaný 

radou ilustratívnych fotografií a technických nákresov.   
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Gothic Bookbinding of Olomouc Carthusians Order. 

Annotation 

The thesis deals with characteristic typological features of Gothic bookbindings of Olomouc 

Carthusians Order from the collections of the Research Library in Olomouc. In pursuance of 

the survey, 130 books, manuscripts and incunables were selected and examined. Based on the 

outcomes of this survey a detailed overview of the characteristic features of Gothic 

bookbinding has been made, from the composition of a book block till the adjustment of 

metal pieces to the book. The text is accompanied with many illustrative photographs and 

drawings.  
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1. Úvod 

V tejto práci a teda jej cieľom je charakteristika a typologický popis gotickej knižnej 

väzby olomouckých kartuziánov, ktorá sa nachádza vo zbierkach Vědecké knihovny 

v Olomouci. Tému som si zvolil z dôvodu mojej odbornej špecializácie na problematiku 

konzervovania a reštaurovania knihy  a knižnej väzby. V téme mojej práce sa odráža i môj 

dlhoročný záujem o historický vývoj knižnej väzby, obzvlášť obdobie gotiky. Fakulta 

reštaurovania už niekoľko rokov spolupracuje s Vědeckou knihovnou v Olomouci. Téma 

a zdroj objektov pre môj výskum bol tak viacej menej jasný. Taktiež sa jedná o ucelený fond 

z jednej knihárskej dielne a obdobia od konca 15. storočia do prvej polovice 16. storočia. 

Kníh, ktoré je možné radiť do dielne olomouckých kartuziánov je tu 130.  Súpis dochovaných 

knižných väzieb z tejto dielne po posledných úpravách  a korekciách s Einbanddatenbank bol 

prezentovaný na konferenci Restaurování a ochrana památek– kniha a knižní vazba
1

. 

a nachádza sa publikovaný v zborníku z 22. ročníku odborné konference VKOl, Bibliotheca 

antiqua.
2
 

V úvode práce popisujem priebeh svojej práce in situ vo Vědecké knihovně 

v Olomouci. Ďalej sa už venujem typologickým prvkom knižných väzieb olomouckých 

kartuziánov. 

Hlavné ťažisko mojej práce spočívalo v prevedení prieskumu gotických knižných 

väzieb. Z výsledkov prieskumu som sa snažil zostaviť a zachytiť všetky typologické znaky 

gotických väzieb z fondu Vědecké knihovny. Prieskum som previedol u 130 kníh (rukopisov  

a prvotlačí) s gotickou knižnou väzbou. Práca je radená do jednotlivých kapitol a podkapitol. 

Štruktúra  tejto časti je popisovaná z pohľadu knihára a teda i samotnej výroby knihy. To 

znamená, že práca začína popisom vzniku samotného knižného bloku z knižných zložiek, 

pokračuje cez úpravy bloku k šitiu a úprave bloku po vyšitý atď. až po  kovové prvky na 

knižnej väzbe. V poslednej časti sú v prehľadnom katalógu prezentované všetky prieskumové 

formuláre doplnené o fotodokumentáciu danej knižnej vazby. 

Vzhľadom k charakteru mojej činnosti som prácu doplnil radou fotografického 

a grafického doprovodu, radeného priamo do textu. Fotografie vznikli v priebehu prieskumu 

                                                           
1
 Konferencia sa uskutečnila 28. 11. 2013 v priestoroch GASK v Kutné Hore.  

2
 GLONEK, J. Knihvazačská dílna olomouckých kartuziánů. In. Bibliotheka antiqua, Sborník příspěvků z 22. 

Konference, Olomouc 2013 
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knižných väzieb v badateľni Vědecké knihovny v Olomouci. Doprovodné technické nákresy 

sú mojím autorským dielom. Signatúry kníh, fotografie ktorých som v textu použil uvádzam v 

legendách. 

V rámci mojej práce nakoniec nebolo potrebné odoberať vzorky na odborné analýzy 

pokryvového materiálu. Z mojich doterajších skúseností a nízkej variabilite spracovania usní 

bolo možné zistiť materiál i typ činenia neinvazívnou metódou vizuálneho pozorovania 

povrchu usne na rôznych miestach knihy ako napríklad miesta vnútornej drážky knihy, alebo 

záložiek na strane prídoští, kde bolo často krát možné pozorovať i pôvodnú farebnosť 

a štruktúru použitých väzobných usní. U ostatných materiálov ako napríklad motúz použitý na 

väzy a papier použitý v bloku by sa jednalo o deštruktívny zásah pri odoberaní vzorku, ktorý 

by viedol k optickej zmene objektu a hlavne by sa jednalo o zásah do funkčnosti celého 

objektu, hlavne u motúzových väzov použitých pri šití knihy.  
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2. Gotická knižná väzba 

Hlavným typologickým znakom gotickej knižnej väzby je masívny, kvádrový tvar. 

Knihy majú rovný, alebo zaoblený chrbát. Na chrbte sú viditeľné mohutné väzy, na ktoré je 

knižný blok šitý. Drevené knižné dosky sú spočiatku zarezané na formát bloku, až neskôr sa 

formujú kanty. Oriezky často neupravované s ponechaným voľným okraj pergamenu, 

poprípade ručného papieru. Pokiaľ sú upravené, tak zarezaním. Následne môžu byť natierané, 

najčastejšie žltou farbou, prípadne sa na nich objavujú rukopisne prevedený titul knihy.
3
 

Pokryv knižných dosiek je najčastejšie usňový.  Pokiaľ je zdobený tak slepotlačou, alebo 

rezbou. Typický pre gotickú slepotlač je pozitívny reliéf. Kovové prvky na knižnej väzbe 

pôsobia často masívnym dojmom. 

Za gotickú knižnú väzbu, v stredoeurópskom pojatí, považujeme väzbu od polovice 

13. storočia do začiatku 16. storočia. Ranné gotické väzby (do konca 13. storočia) v sebe nesú 

prvky románskej väzby, ktoré sa však postupne vytrácajú. Naproti tomu, už od druhej 

polovice 15. storočia hovoríme o väzbe neskoro gotickej, ktorej typologické znaky 

pretrvávajú ešte na väzbách z prvej tretiny 16. storočia. Potom postupne prechádzajú do 

renesancie, ako novovznikajúceho umeleckého slohu.
4
  

                                                           
3
 Titul písaný na oriezke z dôvodu ukladania knižných väzieb do políc horizontálne. Zmena na vertikálne 

ukladanie prichádza s renesanciou. 
4
 ... v Taliansku od roku 1470 už nastupuje nový sloh renesančný. Porovnaj s: HAMANOVÁ, P. Z dějin knižní 

vazby..., Praha, 1959. s. 26. 
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3. Rád kartuziánov  

Kartuziánsky rád alebo kartuziáni
5
 sú katolícky mníšsky rád založený v roku 1084 sv. 

Brunom a pápežom utvrdený v roku 1176. Rád je pomenovaný podľa latinského názvu údolia 

La Chartreuse(lat. Cartusiam) severne o Grenoblu vo Francúzsku. 

Do Olomouca prichádzajú kartuziáni postupne, presúvajú sa z Tržku u Litomyšle na 

Morava do Dolan u Olomouca. Sem prichádzajú a začínajú stavať s podporov moravského 

markraba Jošta v roku 1389. V roku 1390 markrab Jošt pokladá v Dolanoch základný kameň 

pre kláštorný kostol. O šesť rokov neskôr je základ kartuzy s kostolom dostavaný. 

Z archeologických nálezov zachované fragmenty architektúry upozorňujú na previazanosť 

moravských dolanských kartuziánov s kartuziánmi brnenskými. 

Dolanská kartuza sa spojuje s jedným z významných českých rukopisov konca 14. 

storočia. Jedná sa o Moralia pápeža Rehora.
6

 Vďaka jeho obľúbenosti bolo toto dielo 

súčasťou každého kláštora. Vyššie zmieňovaný exemplár napísal  Jan z Břehu, mních 

z Dolan, pôvodne príslušník rakúskej kartuzy. S jeho príchodom na moravu v roku 1397 si 

pravdepodobne tento rukopis priniesol, avšak bez ilustrácií s ďalšími knihami. V súčasnosti 

slohový charakter nepoukazuje na maľbu rakúskej ani moravskej školy, z čoho sa usudzuje, 

že prešiel po smrti Jana z Břehu do rúk pražských iluminátorov. Z pôvodne dolanskej kartuzy 

sa zachovalo do dnešných čias 131 kníh vo zbierkach VKOl, ďalších cca150 je uložených 

v iných knižniciach. 

V dobe husitskej dochádza k presťahovaniu kláštora do Olomouca, za pevné mestské 

hradby čo pravdepodobne zachraňuje i jeho knižné bohatstvo. Do Olomouca natrvalo 

prichádza kartuza z Dolan v roku 1428 a perspektívne sa rozvíja ako po stránke priestorovej 

tak i osadením kláštora. Po celý záver 15. storočia sa kartuziáni v Olomouci rozširujú stavajú 

nové budovy kláštora a kostol Nanebovzatia Panny Marie. 

 S týmto rozmachom kláštora priamo súvisí i kníhviazačská dielňa, ktorá produkuje 

ako strohé, v rámci výzdoby čisté knižné väzby, tak na druhej strane i veľmi bohato zdobené 

slepotlačové knižné väzby. Bezpečne sa dá doložiť že kníhviazačská dielňa tu fungovala od 

                                                           
5
 Lat. Ordo Cartusiensis,skrátene OCart. 

6
 Dnes uložený v zbierkach knižnice v Herzogenburgu 
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roku 1470 a pomaly slabne v druhej polovici 16. storočia. Svoj najväčší vrchol produkcie 

zažíva na prelome 15. a 16. storočia.
7
  

Jednou z veľkých zaujímavostí a nezvyklostí obdobia gotickej knižnej väzby je 7 

kusov dochovaných knižných väzieb z kníhviazačskej dielne olomouckých kartuziánov, kde 

sa na prvom poprípade druhom voľnom liste knižnej väzby nachádza pôvodný prípisok 

s datovaním vzniku väzby knihy . 

Dňa 19. 1 1782 je kartuza zrušená, prevor a posledných 16 mníchov opúšťa priestory 

kláštora, jeho inventár a umelecké predmety sú rozvezené do iných kláštorov. Priestory 

bývalej kartuzy kartuziánov sa menia vo vojenskú pekáreň, ktorá tam zotrvá do začiatku 19. 

storočia. Rok 1839 je posledný pre budovy kartuzy, do roku 1846 tu vyrastajú vojenské 

kasárne. 

  

Obr. č. 1  Prípisok s datovaním vzniku knižnej väzby vo voľnom preklade: Táto kniha je zviazaná  roku pána  1481, (sign. M 

II 131/2) 

  

                                                           
7 GLONEK, J. Knihvazačská dílna olomouckých kartuziánů. In. Bibliotheka antiqua, Sborník příspěvků z 22. 

Konference, Olomouc 2013, str. 45 
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4. Prieskum fondu  

Práca je zameraná na spracovanie typológie gotickej knižnej väzby kníh olomouckých 

kartuziánov z fondu Vědeckej knihovny v Olomouci. (ďalej VKOl) K spracovávaniu fondu 

dochádzalo priamo v priestoroch badateľne historických fondov VKOl.  

Základ prieskumu spočíval vo vyhľadaní a spracovaní kníh s pôvodnou gotickou 

knižnou väzbou, vzniknutou v dielni Olomouckých kartuziánov. Knihy sú radené do regálov 

podľa formátu a signatúry, v obidvoch prípadoch vzostupne. Začínajúc od rukopisov 

a prvotlačí osmerkového, kvartového až k fóliovým formátom. Formát knihy sa 

v jednotlivých signatúrach objavuje v podobe rímskeho čísla. Osmerkový formát je značený 

rímskou  I, kvartový II, fóliový III. Rukopisy majú pred číslom písmeno „M“ (napr. M I 166). 

Prvotlače sú značené len číslom (27.114) prípadne je uvedený i (II 47.975). U inkunábul platí 

rovnaké pravidlo ako u rukopisov s tým rozdielom, že pred číslom nie je nikdy značený 

osmerkový formát (napr. I 27.114 – nesprávne, 27.114– správne). U väčších formátov sa však 

už značenie formátu objavuje (napr. II 47.975). 

Keďže už bol vopred k dispozícií presný počet zväzkov s pôvodnou knižnou väzbou, 

postupovalo sa podľa samotného zoznamu knižných väzieb Olomouckých kartuziánov. Pred 

samotný začiatkom prieskumových prác bolo náhodne vytipovaných pár knižných väzieb, 

ktoré boli podrobne spracované. Informácie získané z predom vytipovaných knižných väzieb 

tvorili základ pre vyhotovenie prieskumového formulára. (Obr. č. 2) Jednalo sa o jeden list 

formátu A4,  ktorý sa skladal z piatich častí. Obecná časť formulára zaznamenáva 

identifikáciu objektu, kde sú poznamenané ako u rukopisov,
8
 tak u prvotlačí

9
 základné údaje 

o knihe ako signatúra, datovanie a rozmery knižnej väzby a fólia. Ostatné časti sú zamerané 

na typológiu knižnej väzby. Popis je zaznamenávaný tradične od vonkajších k vnútorným 

znakom knihy, teda od knižnej väzby ku knižnému bloku.  

Prvá časť formulára je venovaná popisu typologických znakov jednotlivých väzieb. 

Prieskum knižnej väzby začína kovovými prvkami a ich súčasťami. Druhá časť je zameraná 

na pokryv, jeho spracovanie a výzdobu. Tretia časť sa orientuje na knižné dosky ich úpravu 

a nasadenie na knižný blok. V štvrtej časti je spracované šitie knižného bloku a úprava 

kapitálikov. Posledná, piata časť, je zameraná na samotný knižný blok. Zaoberá sa 

                                                           
8
 V prípade získavania základných údajov o rukopisoch som vychádzal z: BOHÁČEK, M.- ČÁDA, F. 

Beschreibung der mittelalterlichenHandschriften..., Koln, 1994. 
9
Pre podrobnejší popis inkunábul viz: LOUDA, J. SoupisprvotiskuUniversitní..., Praha, 1956. 
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materiálom z ktorého sa skladá, tvorbou knižných zložiek, počínajúc predsádkami a končiac 

úpravou oriezok.  

Pri prieskume boli jednotlivé knihy fotograficky zdokumentované. Jednalo sa 

o základné pohľady na prednú a zadnú dosku, šikmé pohľady na oriezky a chrbát knižnej 

väzby a fotografie typologických znakov a detailov na knižnej väzbe. Fotografie sú 

v najvyššej kvalite vo formáte JPG. Všetky fotografie sú archivované na CD nosiči na FR 

UPa a v mojom súkromnom archíve. 
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4.1 Podoba prieskumového formuláru 

 

Obr. č. 2  Predpripravený prieskumový formulár pred vyplnením. 

 

Obr. č. 3  Predpripravený prieskumový formulár po vyplnení. 
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5. Knižný blok 

5.1 Skladba knižného bloku 

Knižné zložky naskladané na seba vytvárajú knižný blok. V gotickom období sa 

knižný blok a potažmo i celá kniha vyznačuje svojím kvádrovým tvarom, ktorý pôsobí 

masívne nielen u veľkých, ale i u menších formátov.  

V prípade knižného bloku hovoríme o akomsi vlastnom tele knihy. Začiatok a koniec 

bloku je doplnený o predsádky (pozri kap. 5.3.1). 

Zložka je jedna zo základných konštrukčných časti knižného bloku. Jedným 

preložením archu
10

 papiera vznikne dvojlist. Následným vkladaním jednotlivých dvojlistov do 

seba vzniká zložka. Počet dvojlistov v zložke býva spravidla pravidelný. V prípade jedného 

knižného bloku sa však môžeme stretnúť i s rôznymi počtami dvojlistov v zložkách. Z doby 

kedy býva pergamen postupne vytlačovaný papierom sa pri skladbe zložiek objavuje rada 

zaujímavých konštrukčných prvkov, ktoré vychádzajú z určitej „obavy“ pevnosti nového 

materiálu. Jednak sa skoro vždy i gotických papierových blokov stretávame s vystužovaním 

stredov zložiek pergamenovým prúžkom. Ojedinelé nie sú ani prípady, kedy je papierová 

zložka vedľa spevnenia z vnútornej strany, ešte z vonkajšej strany „krytá/spevnená“ 

pergamenovým dvojlistom. Známe sú prípady kedy sú „exponovanejšie“ časti bloku tvorené 

iba pergamenom. 

Formáty knižných zložiek a následne i knižných blokov vyplývali z formátu ručného 

papiera (archu) a množstva ohybov. Rozoznávame následné formáty: folio
11

(v. 30/45 cm), 

kvart (v. 25/35 cm), oktávo/osmerka (v. 15/25 cm), sedes/šestnásterka (v. pod 15 cm). 

V prípade skúmaných kníh býval počet dvojlistov v zložke rôzny a počet listov 

v zložke neodpovedal formátu. Najčastejšie sa vyskytovali zložky s 5a 6 dvojlistmi. Menej 

často sa vyskytovali zložky so 4 dvojlistmi.  Rozdiel medzi počtom dvojlistov v zložkách 

medzi rukopismi a inkunábulami som nespozoroval. Ako u rukopisov, tak i u prvotlačí sa 

objavovala kombinácia zložiek s rôznym počtom dvojlistov. U prvotlačí som, na rozdiel od 

rukopisov, nezaznamenal kombináciu materiálov (papier, pergamen) v rámci jednej zložky. 

                                                           
10

 Veľkosť archu papiera nebola jednotná. Výška sa pohybovala v rozmedzí od 40 do 100 cm. Šírka od 30 do 60 

cm. Viac k archu papiera viď: VOIT, P. Encyklopedie knihy. str. 61 
11

 U tohto formátu rozoznávame, vedľa uvedeného typu, ešte: medián (v. 45/55 cm); imperiál (v. nad 55 cm) 
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Rovnako, ako u rukopisov sa však i u inkunábuly objavovali samostatné pergamenové zložky. 

Jednalo sa však o minimum prípadov. 

 Materiály použité na tvorbu zložiek sú využívané s čo najmenšími stratami. Pergamen 

bol spracovaný ako celok,  nespozoroval som žiadne viditeľné konštrukčné snahy: napr. 

umiestniť chrbát na pergamene súbežne s chrbtom knižného bloku. V bloku je toto možné 

pozorovať na okrajoch knižných fólií, kde je viditeľný  prirodzený okraj od výroby 

pergamenu. V prípade ručného papiera som sledoval súbežnosť osnovy – smeru papiera 

s chrbtom bloku. Pozoroval som jak zložky s papiermi, ktorých smer bol rovnobežný 

s blokom, tak i zložky v ktorých boli papiera poskladané proti smeru osnovy. Vyplýva to z 

veľkosti používaných formátov papierenských sít ale určite i snahy čo najmenších strát 

podložky.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Naskladanie ručného papiera do zložky tak, že jeho smer vláken (osnova) nie je súbežný s chrbtom je 

v súčasnom odbornom prostredí považované za barbarstvo. Očividne však tento estetický aspekt pri výrobe 

knihy nebol v gotickom období nijak preferovaný. 
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5.1.1 Schémy vyskytujúcich sa skladieb zložiek 

 

Zložka tvorená čisto pergamenovými dvojlistami.  

Počet dvojlistov v zložke bol rôzny. Najčastejšie sa jednalo o 6 

dvojlistov. Stretol som s avšak i so zložkami s 3 až 9 dvojlistami. 

V prípade, kedy bola zložka tvorená 8 či 9 dvojlistmi, sa jednalo o 

použitie veľmi jemného a tenkého pergamenu.                                       

                                                

Zložka tvorená dvojlistami z ručného papiera.  

Počet dvojlistov v zložke býval rôzny. Najčastejšie sa jednalo o 5 a 6 

dvojlistov. Objavovali sa však i bloky so 4 dvojlistami v zložke. 

                                                  

Zložka tvorená dvojlistami z ručného papiera, uprostred 

vystužená prúžkom pergamenu.  

Počet dvojlistov v zložke býval opäť rôzny. Najčastejšie 5, poprípade 

6 dvojlistov. Výška prúžkov korešpondovala z výškou zložky, 

prípadne bola o niekoľko milimetrov menšia. V niektorých prípadoch 

sa v strede zložky nevyskytuje iba jeden pruh pergamenu, ale je 

zložený z dvoch  prúžkov. Celková šírka pergamenového prúžku sa 

pohybovala   v rozmedzí 10– 60 mm. Takmer vo všetkých prípadoch 

sa jednalo o druhotné použitie pergamenu. Použitý pergamen bol 

veľmi jemný, ale pevný. Do prostriedku zložky vždy vkladaný na 

sucho, bez lepenia.                                                                                                                                                    

Zložka kombinovaná z papierových a pergamenových 

dvojlistov.  

Pergamenové dvojlisty tvoria vnútornú a vonkajšiu stranu zložky – 

z každej strany vždy po jednom dvojliste. Medzi nimi sú naskladané 

minimálne 1 či 2,  maximálne však 6 papierových dvojlistov.  
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Obr. č. 4 

Pohľady na oriezky blokov 

tvorených rôznymi materiálmi. 

Knižný blok vytvorený z papie- 

rových zložiek, perga- 

menových zložiek 

a kombináciou týchto dvoch 

materiálov. 

Popisované zľava. 

1  Pergamenová časť bloku. 

2 Papierová časť bloku. 

 

 

 

5.2 Úprava knižného bloku pred šitím 

Na knižných väzbách pozorujeme nuansy nielen v prvej a poslednej zložke, ale 

i v celom bloku. Najčastejšie sa objavuje rozdielna veľkosť pergamenových dvojlistov 

použitá pri výrobe zložky, poprípade pruhy pergamenov všité priamo do knižného bloku. 

Tieto „fóliá“ nekorešpondujú s formátom knižného bloku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5  Pergamenový pruh s krídelkom šitý zároveň s knižným blokom. (sign. M I 305) 
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5.3 Predsádky  

Predsádky sú umiesťované na začiatok a koniec knižného bloku. V dejinách knihy, 

respektíve knižnej väzby sa môžeme stretnúť s celou radou materiálov používaných na ich 

zhotovenie. V prípade gotickej knižnej väzby sa jedná o použitie pergamenu a papiera.  

Predsádky plnia rolu spevňujúceho prvku na začiatku a konci knižného bloku. Súčasne 

majú chrániť knižní blok pred poškodením. Aby došlo k naplneniu ochrannej funkcie 

predsádky, musí mať tato dostatočnú veľkosť.  

U knižných väzieb do konca 14. storočia dominoval, ako materiál použitý na 

predsádky, pergamen. Začiatkom 15. storočia začína prevyšovať použitie ručného papiera. 2. 

polovica 15. storočia patrí, až na pár výnimiek, výhradne ručnému papieru. Pergamen použitý 

na predsádku je vo väčšine prípadov druhotne použitý, najčastejšie z dobových listín 

a rukopisov. Voľné miesto však nezostalo dlho čisté a často nesie stopy rôznych počtov, 

poznámok či nákresov.   

Najčastejšie som narazil na predsádky v podobe dvojlistu, alebo jednolistu s krídelkom 

prišitého na začiatok a koniec knižného bloku. Objavoval sa tiež prípad jednolistu s krídelkom 

obtočeným okolo prvej a poslednej zložky. Najčastejšie bola predsádka ponechaná v podobe 

voľného listu, len výnimočne je tento list prilepený na prídoštie.  

Rozmery listu, v prípade použitia pergamenu, väčšinou nesledovali formát bloku. 

Vysvetlenie „nedodržania“ formátu u pergamenu si vysvetľujem druhotným použitím 

materiálu, ktorý nemusel byť vždy dostatočne veľký. 

 U papierových predsádok som už pozoroval dodržovanie formátu predsádky 

s formátom bloku. Pokiaľ však bol nejaký viditeľný rozdiel vo veľkosti predsádky a zložky 

bloku, nebol nikdy väčší než 2 mm. Z týchto pozorovaní sa dá vyvodiť cielená snaha o 

ochranu celého formátu bloku.  
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5.3.1 Schémy vyskytujúcich sa predsádok 

 

 

 

                                                                              

 

Obr. č. 6 Legenda k schémam 

 

Predsádka je tvorená obtočením prvej a poslednej papierovej zložky  pergamenovým listom 

s krídelkom v smere do bloku. Pergamenový list môže byť voľný, poprípade prilepený ku 

knižným doskám. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7 Zložka obtočená  pergamenovým  listom s krídelkom. Druhotne použitý pergamen. (sign. M I 295) 
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Predsádka je tvorená pergamenovým listom s krídelkom do strany prídoštia. 

Pergamenové krídelko je ponechané voľne bez následného prilepenia na prídoštie. Pergamen 

použitý pre tento typ predsádky býva výhradne druhotne použitý. Krídelko môže byť 

prilepené na prídoštie avšak častejšie je ponechané voľné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8 Pergamenový list s krídelkom do strany prídoštia.  (sign. II 1.631– 1.632) 

 

Predsádka tvorená pergamenovým listom s krídelkom do strany knižného bloku. 

Pergamenový list je nalepený, popr. ponechaný voľne bez následného prilepenia na prídoštie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9 Predsádka tvorená pergamenovým listom s krídelkom do strany bloku.  (sign. 11.423– 11.425) 
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5.4 Zmeny v skladbe prvej a poslednej zložky knižného bloku 

V prípade niektorých knižných blokov som pozoroval zmeny v skladbe prvej a poslednej 

zložky. Jednalo sa o knižné bloky bez predsádok. Knihár si tak začiatok  a koniec bloku 

spevnil obtočením prvej a poslednej zložky pergamenom. Na následných nákresoch sú 

zachytené prípady, s ktorými som sa stretol u knižných väzieb Olomouckých kartuziánov.  

Vystuženie prvej a poslednej papierovej či pergamenovej zložky spočíva v jej obtočení 

pergamenovým pruhom. Do strany prídoštia je tento pruh širší ako do strany bloku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10 Spevnenie prvej a poslednej zložky obtočením pruhom pergamenu. (sign. M II 186) 
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6. Šitie knižného bloku 

Šitie radíme ku knižnej väzbe. Je jej základným a najdôležitejším konštrukčným 

prvkom. Dochádza pri ňom k fixovaniu každej zložky bloku k väzom. V gotickom období sa 

na šitie používali hrubšie prírodné nite vyrobené z ľanu a konope. Najčastejším materiálom na 

výrobu väzov bola useň, neskôr sa začali používať motúzy. 

6.1 Prvky organizmu šitia 

 Zo začiatku tejto kapitoly by som rád uviedol prvky organizmu šitia s ktorými som sa 

u skúmaných kníh stretol.  

Jednoduchý väz: ide o usňový remienok alebo motúz, ktorý je dlhší než je hrúbka 

knižného bloku. V prípade usňového remienku sa môže jednať o rovný pruh usne, alebo 

o stočený, tzv. tordovaný väz. Šírka jednoduchých väzov sa pohybovala v rozmedzí 3–7 mm. 

Dvojitý väz: môže byť usňový alebo motúzový. U motúzu sa vždy jedná o dva 

samostatné, na tesno vedľa seba kladené pramene. V prípade usňového remienku sa môže 

jednať o dva samostatné pruhy, alebo o jeden silnejší pruh, ktorý je uprostred rozrezaný na 

výšku chrbta bloku. Po rozrezaní býva niekedy niekoľko krát pretočený – tzv. tordovaný. ešte 

jeho šírka je 6–25 mm 

Kapitálkový väz: ak sa na knihe nachádza je to vždy prvý a posledný väz na chrbte, 

často býva sekundárne obšitý farebnou niťou, alebo je opletený usňovým remienkom. Ako 

kapitálkový väz označujeme väz, ktorý je umiestnení nad úrovňou vrchnej a spodnej oriezky, 

prípadne sa nachádza v rovnakej rovine. V prípadoch, kedy došlo ku skoseniu chrbtovej časti 

bloku a jeho hlavy a paty, spadá väz pod úroveň vrchnej a spodnej oriezky.  Kapitálkový väz 

býva šitý súčasne s knižným blokom, alebo samostatne, až po vyšití bloku.
13

 V prípadoch, 

kedy je kapitálkový väz šitý súčasne s knižným blokom, plní zároveň i funkciu zapošívacieho 

väzu (viď nižšie). Vzhľadom však k jeho dodatočnému ozdobnému pojatiu hovoríme 

o kapitálovom väze. 

Zapošívací väz:  jednoduchý alebo dvojitý väz u ktorého začína a končí šitie knižného 

bloku. Pokiaľ sa na knižnej väzbe nachádzal, tak bol spravidla umiestnený 2–15 mm od hlavy 

                                                           
13

 Vyšitie kapitálkového väzu, až po ušití bloku je dobre rozoznateľné pri pohľade na chrbát samotného bloku. 

Pri dodatočnom vyšití je niť, na rozdiel od vyšitia pri šití bloku, vedená i z vonkajšej strany chrbta bloku. 
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a paty bloku. Zapošívací väz, na rozdiel od kapitálkového väzu, nie je nijak dodatočne 

obšívaný, zdobený a nachádza sa vždy v ploche chrbta.  

Obr. č. 11 

Zapošívací väz, podsadený pod     
oriezku knižného bloku. 

 zapošívací väz 

 hrana oriezky 

 

 

 

Obr. č. 12 

Kapitálkový väz nad úrovňou 

oriezky. Nite viditeľné na 

chrbtovej strane bloku nás 

upozorňujú na vyšitie 

kapitálkového väzu až po ušití 

bloku. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13, 14  

Zapošívací väz s retiazkou na          
vrchnej strane väzu. 
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Zapošívací steh: spojuje knižné zložky v priebehu šitia a zároveň je to miesto kde sa 

šitia začína a končí. Musíme rozlišovať medzi retiazkovým (viď nižšie) a zapošívacím 

stehom. Zapošívací steh vzniká v mieste kde šitie prechádza z jednej zložky do druhej. 

Vyskytuje sa tu dvojaká možnosť prepojenia. Buďto dochádza len k jednoduchému 

podvlečeniu nite popod niť z predchádzajúceho šitia, alebo je niť po podvlečení ešte 

prevlečená vzniknutým okom a až následne pokračuje do ďalšej zložky. 

Obr. č. 15, 16 

Na fotografiách a nákrese sú viditeľné rôzne typy stehov.  

Zľava doprava: 

- zapošívací steh s jednoduchým podvlečením      

- zapošívací steh s dvojitým podvlečením 
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6.2 Úpravy bloku, priamo súvisiace so šitím 

Pred začatím šitia knihy boli na voľnom knižnom bloku urobené niektoré úpravy. 

Jedná sa o narezávanie chrbtových strán zložiek v mieste väzov a skosenie hrán bloku u hlavy 

a päty. 

Narezávanie zložiek slúžilo k jednoduchšiemu a lepšiemu vedeniu nite pri šití. Ťažko 

usudzovať, či boli naraz narezané všetky zložky bloku, alebo či k narezávaniu dochádzalo 

u každej zložky zvlášť. V druhom prípade, by som však, vzhľadom k presnému rozmiestneniu 

a vedeniu rezov predpokladal používanie nejakej šablóny.   

Narezanie je najčastejšie zapustené do plochy zložky 4–8 mm hlboko. Objavujú sa 

i prípady, kde je rez vedený až 15 mm hlboko do plochy knižnej zložky. 

Doťahovaním nite u šitia dochádza k rozťahovaniu otvoru. Pri pohľade do stredu 

zložiek tak máme pocit, ako by sa jednalo o výrez trojuholníkového tvaru. Šlo však skutočne 

len o jednoduchý rez vedený kolmo na chrbát bloku.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 17, 18  Narezanie chrbtov knižných zložiek pred šitím. Na fotografiách viditeľný rozdiel v hĺbke narezania. 

 

 

 

 



34 
 

6. 2. 1 Väzy 

Väzy použité na šitie, sú vyhotovené z rôznych materiálov. Najčastejšie sa jedná 

o useň, menej často sa objavujú väzy tvorené motúzom. Pergamenové väzy neboli objavené. 

Useň použitá na výrobu väzov je najčastejšie bielej farby (z veľkou pravdepodobnosťou 

činená kamencom), ale stretol som sa s použitím usní hnedého sfarbenia, ktoré je typické pre 

usne činené trieslovinami.  

Väzy majú rôznu podobu. Objavujú sa jak jednoduché, tak zdvojené. Pestrosť vládne 

tiež v ich spracovaní. Jednoduché väzy sa objavujú v podobe rovných pruhov usne o šírke 

max. 7 mm, alebo sú zatočené–tordované. U väzov dvojitých som zistil tri rôzne typy 

spracovania (pozri Obr. č. 19/1-3). Prvý typ je tvorený dvomi tordovanými pruhmi usne. 

V druhom prípade je silnejší pruh usne uprostred rozrezaný, na výšku chrbta knižného bloku, 

na dva pramene. Presahy zostávajú nenarezané. Tretí je vytvorený z dvoch rovných pruhov 

usne, obšívaných tesne vedľa seba. U posledného typu sa predchádzajúci typ doplní 

o niekoľkonásobné pretočenie narezania usňového pruhu. Dvojité väzy nepresahujú svojou 

šírkou 25 mm. 

 

Obr. č. 19, 20  

Ukážky rôznorodého 

spracovania väzov. Posledný, 

piaty príklad, zachycuje dvojitý 

motúzový väz. 

 

 

 

 

 

 

6. 2. 2 Rozloženie väzov 

 

Rozloženie väzov na chrbte knižného bloku bývalo rôzne. Vo vzájomných rozstupoch 

od seba som pozoroval užitie iba jedného pravidla. Tým bola snaha o pravidelné, rovnomerne 
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rozprestretie väzov do plochy chrbta bloku. Vzdialenosti medzi jednotlivými väzmi boli 

rovnaké. Rovnaká symetria bola sledovaná i v dodržaní vzdialenosti od hlavy k prvému  a 

päty k poslednému väzu. Výrazné – úmyselné  posunutie väzu u hlavy či päty knihy nebolo 

vypozorované. 

Počet väzov sa odvíjal od formátu knižného bloku a jeho hrúbky. Najčastejšie som sa 

stretával s počtom 2–7 väzov. Rozloženie väzov je následne doplnené o ostatné prvky, ako sú 

zapošívacie väzy, poprípade stehy a kapitálkové väzy. 

Na nasledujúcich nákresoch je viditeľné najčastejšie používané rozloženie väzov. 

Vedľa použitia jednoduchých alebo dvojitých väzov som sa u kníh stretol i s ich 

kombinovaním, v rámci jedného bloku. Najčastejšie sa však objavovali väzy dvojité.  

V niektorých prípadoch som sa stretol i použitým falošných väzov. Jednalo sa 

o použitie povrazu, ktorý bol po vyšití a upravení knižného bloku do požadovanej podoby 

nalepený na chrbát knižného bloku. V tomto prípade plní väz čisto estetickú funkciu.  

Kapitálkový väz je na nákresoch zobrazený ako väz, ktorý prečnieva nad úroveň hlavy 

a paty knižnej väzby. Pokiaľ nie je cez formát chrbta, tak sa jedná o zapošívací väz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 21 

 



36 
 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 22 Príklady rozmiestnenia väzov a stehov na chrbtoch blokov. (sign. M I 333) 

 

 

 

 

 

Obr. č. 23 (sign. M I 282) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 24 (sign. M I 295) 
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Obr. č. 25 (sign. M I 333) 

 

 

 

 

6. 3 Organizmus šitia 

Hrúbka nite na šitie sa odvíjala od formátu knižného bloku a jeho skladby. Pokiaľ bol 

knižný blok väčšieho formátu, poprípade vyskladaný z pergamenových listov, niť na šitie 

bola hrubšia, alebo zdvojená. Naopak pri menších formátoch a bloku vytvoreného z papiera 

bola spravidla použitá tenšia niť. Samotné šitie prebiehalo od paty poslednej zložky k hlave 

prvej zložky.  

Na tomto mieste by som rád upozornil na skutočnosť, že som u skúmaných väzieb 

pozoroval len veľmi mierne zvýšenie hrúbky knižného bloku, ktoré spôsobovali vkladané 

pergamenové vystužovacie prúžky. Dokonalé prevedenie samotného šitia a voľba nite, ktorá 

bola síce hrubá, ale mäkká (teda poddajná) nakoniec viedlo k veľmi miernemu našitiu bloku.  
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6. 3. 1 Techniky šitia 

Technika obtáčania väzov pri šití sa líšila. Pozorované boli tri typy obšívania väzov: 

priame šitie, tzv. pakované šitie a šitie stehom rybia kosť.  

Priame šitie knižného bloku, je šitie pri ktorom niť prechádza každou zložkou, okolo 

každého väzu. Väzy sú vždy len jednouchou, jedenkrát obšité.. Použitá niť bývala jednoduchá 

i zdvojená. 

Na Obr. č. 26 sú zachytené odhalené väzy u ktorých je medzi jednotlivými 

obtočeniami nite viditeľný samotný väz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 26 Detail chrbta z odhalenými väzmi  s priamym šitím/ schéma jednoduchého priameho šitia. 

 

Pakovanie je typ šitia, pri ktorom dochádza vedľa priameho šitia, k dodatočnému 

obtáčaniu každého jedného prameňa väzu (pozri Obr. č. 27). Počet obtáčaní je daný hrúbkou 

nite a zložky samotnej. Najčastejšie sa jedná o jedno až trojnásobné obtočenie. Samotné jadro 

väzu, tak nie je viditeľné. Pakovanie je obecne zdôvodňovane celkovým spevnením  a lepšou 

funkčnosťou takto obšitého väzu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 27 Detail chrbta s odhalenými väzmy a pakovaným šitím/ schéma pakovaného šitia. (sign. 27.114) 
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6. 3. 2 Techniky šitia 

Nasledujúce nákresy zachycujú rôzne spôsoby samotného šitia. Tie bolo možné 

dedukovať i u kníh s nepoškodenou väzbou. Vyviazanie väzov na chrbte bloku a situácie 

z prostriedku zložiek prezradzovali potrebné informácie.  

Najčastejším spôsobom bolo vedenie nite zložkou cez jeden otvor v mieste väzu. Po 

obtočení väzu bola niť vedená rovnakým otvorom, do prostriedku zložky k ďalšiemu väzu 

(pozri Obr. č. 28, 29). Pre daný spôsob šitia postačoval jeden otvor jak pre jednoduchý, tak 

dvojitý väz.     

Spôsob obšívania bolo možné užiť ako pre priame jednoduché šitie, tak i pre šitie 

pakované.   

                

                                                                  

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 28 Nákresy zachycujú rôzne situácie šitia na dvojité väzy. 

 

Obr. č. 29 Schéma zakresľuje vedenie nite jedným otvorom pri šití na dvojitý väz. 
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7. Kapitálik 

7. 1 Charakteristika kapitáliku 

Kapitálik je špecifický prvok knižnej väzby, ktorý sa nachádza ma obidvoch koncoch 

chrbtu knihy. Súčasne so samotným šitím prispieva k väčšej pevnosti a kompaktnosti bloku. 

Vedľa funkčnej úlohy, ktorá je v období môjho záujmu viac než jasná, je kapitálik 

i estetickým prvkom knižnej väzby.   

Najčastejším prípadom s ktorým som sa stretával bol kapitálik tvorený kapitálkovým 

väzom obšitím niťou šitia a následne ešte ozdobne pojatý remienkom usne, alebo hodvábnymi 

niťami. Vedľa doposiaľ známych a publikovaných typov kapitálikov som však objavil 

i druhy, ktoré nie sú nikde popísané. V nasledujúcej časti textu sa budem viac venovať 

jednotlivým typom. 

7. 2 Šitie kapitáliku 

Kapitálik je tvorený primárnym obšitím kapitálkového väzu (jadra). V tomto prípade je 

ešte nutné rozlišovať kapitálkový väz vyšitý súčasne s blokom (pozri Obr. č. 30) 

a kapitálkový väz vyšitý až po ušití bloku (pozri Obr. č. 31). Rozdiel v spôsobe šitia je dobre 

rozpoznateľný na chrbte knižného bloku (pozri Obr. 32). Najčastejším miestom prepojenia 

kapitálkového väzu s blokom, býval v tomto prípade zapošívací steh. V minimálnom 

množstve som sa stretával s vedením šitia kapitálkového väzu cez vlastný otvor nad, 

poprípade pod zapošívacím stehom.  

Samotné jadro kapitálkového väzu je umiestňované do roviny s vrchnou a spodnou 

oriezkou. Následné väčšie či menšie „vytlačenie“ väzu do plochy oriezky je dané 

zaťahovaním pri samotnom obšití, poprípade dodatočným ozdobným obšívaním väzu.    V 

prípade zhranenia rohov hlavy a päty bloku je väz pod úrovňou oriezky. 
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        Obr. č. 30 Šitie kapitálkového väzu zároveň s vyšitím knižného blokom. 

      Obr. č. 31 Šitie kapitálkového väzu cez otvor zapošívacieho stehu, po vyšití knižného bloku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 32 Kapitálkový väz ušitý po vyšití knižného bloku. Na chrbte viditeľné nite šitia. 

 

V prípadoch u ktorých bol kapitálkový väz ušitý súčasne s blokom som vždy 

zaznamenal pakovanie kapitálkového väzu. U kapitálkových väzov obšitých po vyšití bloku 

som vysledoval jak len jednoduché vedenie šitia cez stred každej zložky (bez pakovania, pozri 

Obr. č. 33), tak i pakovanie samotné (pozri Obr. 34). V prípade pakovaných väzov sa nie vždy 

jednalo o priebežné fixovanie väzu cez stred každej zložky.  

 

Obr. č. 33                            Obr. č. 34 

Zakreslenie vedenie                         Dodatočne obšitý                   

šitia kapitálkového                              kapitálkový  

väzu jednoduchým                                           väz – pakovaný.  

spôsobom len cez  

stredy zložiek. 
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Obr. č. 35 

Kapitálkový väz vyšitý niťou šitia, 

pakovaný.  

 

 

 

 

 

 

Po obšití niťou šitia bol kapitálkový väz často krát ďalej zošľachťovaný opletaním 

poprípade tkaním. Z materiálov na oplietanie sa najčastejšie objavuje useň, ľan a hodváb. 

Pozorovateľná je i úprava týchto materiálov farbením. 

Presahy kapitálkovým väzov boli, rovnako ako samotné väzy šitia fixované k doskám 

väzby. Vzhľadom k tomu, že kapitálkové väzy šité súčasne s blokom, fungovali zároveň i ako 

zapošívacie väzy, je možné v ich jadrách objaviť začiatok  a zakončenie nite šitia.  
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7. 3 Typy kapitálikov                                                 

Kapitálik je tvorený obšitím kapitálkového väzu niťou šitia s retiazkou zo strany 

oriezky. Vyšitie prebieha až po ušití knižného bloku. S blokom je kapitálkový väz prepojený 

v mieste začiatku a konca každého oka retiazky. Jadro je tvorené pruhom zatočenej usne, 

prípadne motúzom. U tohto typu sa najčastejšie objavuje pakované vyšitie jadra. Retiazka zo 

strany oriezky vzniká pretočením a podvlečením, každej 3–5 nite obšívania jadra. Spôsob 

vedenia šitia je totožný s predchádzajúcom príkladom (pozri Obr. č. 35), len je vedený tak, 

aby retiazka vznikala na oriezke  a nie na chrbte bloku. 

 

Obr. č. 36 Kapitálkový väz s retiazkou na strane oriezky. (sign. M III 48.706) 

 

Kapitálik je tvorený primárnym obšitím kapitálkového väzu. Jednalo sa jak o kapitálkový 

väz obšitý súčasne pri šití bloku, tak až po jeho ušití. Samotné jadro väzu bolo následne 

obšívané farebnými niťami. Pri šití vznikla na prednej oriezke retiazka (pozri Obr. č. 37). 

Konce nití šitia boli prilepené na vonkajšiu stranu dosky. 

 

 

Obr. č. 37 Pohlaď na retiazku, ktorá vznikla na oriezku pri obšívaní väzu kapitálku. (sign.  48.734) 
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Jadro kapitáliku vytvorené z pruhu usne, primárne obšité niťou šitia. Následne je 

doplnené o sekundárne obšitie tzv. krížovým stehom (tiež tzv. rybia kosť) s retiazkou ležiacou 

na oriezke bloku (pozri Obr. č. 38). Takéto obšitie je prevedené hodvábnymi či ľanovými 

niťami, ktoré sú často farbené. Kapitálik býva najčastejšie dvojfarebný a trojfarebný. Často sa 

stretávame s rôznou farebnosťou kapitálikov u hlavy a paty jednej knižnej väzby. 

 
Obr. č. 38 Detail kapitálku obšitého tzv. rybím stehom. (sign. M II 261)   

                                                                                                                                                   

Kapitálik je tvorený pergamenovým prúžkom, ktorý nezasahuje do plochy chrbta 

bloku. Fixovaný je na knižné dosky z vonkajšej strany, vsadením do žliabku a prilepením, 

poprípade zakolíčkovaním dreveným kolíčkom (pozri Obr. č. 39). Umiestnený je tesne nad 

povrch oriezky. Ozdobné šitie farebnými niťami je vedené len okolo pergamenového jadra 

(pozri Obr. č. 39), bez prepojovania s knižným blokom. V priebehu šitia vzniká na oriezke 

knižného bloku retiazka. Šitý vždy dvojfarebne, niťou ktorá je minimálne zdvojená, ale 

vyskytuje sa i niť zložená zo štyroch či piatich prameňov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 39 Kapitálik vyšitý na pergamenový prúžok bez prepojenia šitia s knižným blokom. Presahy pergamenového jadra 

fixované do plytkého žliabku na vonkajšej strane dosky. (sign. M I 279) 
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Obr. č. 40 

Jadro kapitálku tvorené pergamenovým pruhom umiestneným tesne nad 

oriezku. Šitie farebnými niťami je vedené len okolo samotného jadra. 

Tesne nad povrchom oriezky vzniká retiazka. 

 

 

 

 

Kapitálik je tvorený primárnym obšitím kapitálkového väzu niťou šitia. Jadro býva 

tvorené pruhom usne, rovným i stočeným, poprípade motúzom. Býva buď vyšité súčasne s 

blokom, alebo dodatočne došité, až po vyšití knižného bloku. Vždy sa jedná o pakované šitie. 

Nad vyšitým väzom je založením usňového pokryvu na chrbát bloku vytvorená hlavica. Jej 

výška korešponduje s výškou kánt dosiek. Hlavica je potom ešte dodatočne obšitá usňovým 

remienkom. 

Obr. č. 41 (sign. III 47.759) 

Kapitálik je vytvorený jadrom obšitým niťou šitia. Presahy jadra sú pevne fixované do 

knižných dosiek. Následne bol kapitálkový väz oplietaný usňovým remienkom. Používali sa 

remienky o hrúbke 3–6 mm. Oplietanie mohlo byť prevedené pred, alebo po pokrytí knižnej 

väzby, kedy remienok prechádza skrz pokryv. Farebnosť remienkov bola rôzna. Stretol som 

sa s remienkami ružovej, modrej a vínovo červenej farby. Vo všetkých prípadoch sa jednalo 

o povrchovo farbené usne. Najčastejšie boli remienky zhotovované z usne, ktorá bola použitá 

i na pokryv väzby. Rôznorodosť vládla i v spôsoboch samotného oplietania. Od 

najjednoduchšieho obtáčania väzu, cez obtáčanie s retiazkou viditeľnou buďto z chrbtovej 
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strany, alebo zo strany oriezky. V najzložitejších prípadoch vzniká tzv. rybí steh na vrchnej 

strane kapitálkového väzu, ktorý môže byť doplnený o retiazku z chrbtovej strany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 42 Ukážka spracovania kapitálku obšitého usňovým remienkom. (sign. M II 131/2) 

 

Obr. č. 43, 44 Kapitálik oplietaný pruhom usne s viditeľným stehom rybia kosť. (sign. M II 101) 

 

Kapitálik vytvorený obšitím väzu niťou šitia. Pri pokrývaní väzby usňou došlo k jeho 

obtočeniu a čiastočnému prekrytiu. Následne bol obšitý usňovým prúžkom, ktorý na jeho 

vrchu tvorí steh rybia kosť. Na chrbte oplietanie kapitáliku zasahuje 10 mm do jeho plochy. 

V poslednom mieste prevliekania usňového prúžku cez pokryv a popod kapitálkový väz 

vzniká  retiazka. 
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 usňový remienok 

 jadro väzu 

 usňový pokryv 

 

 

Obr. č. 45 Kapitálik oplietaný pruhom usne s viditeľným stehom rybia kosť vznikajúcim vo vrchnej časti väzu. na vrchnej 
strane. Do plochy chrbta zasahuje retiazka vznikajúci pri oplietaní tohto typu kapitáliku. (sign. M I 407) 

 

 

 

Obr. č. 46, 47 Pohľad na bočný „rez“ usňou obšitým kapitálkovým väzom. Schéma vedenia opletania väzu remienkom.                  

(sign. M I 407) 
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8. Úpravy knižného bloku po ušití 

Po vyšití knižného bloku dochádza k viacerým úpravám. Chrbát knižného bloku býval 

zaglejený, zaguľatený a zarezaný. Z podoby oriezok je možné vysledovať i upravovanie 

samotných zložiek. Pokiaľ neboli knižné zložky nijak upravované pred samotným šitím, došlo 

k orezaniu bloku po jeho vyšití. Podobu bloku knihár finalizoval jeho spracovaním po ušití.  

8. 1 Fixovanie tvaru chrbta 

Fixovanie tvaru chrbta bolo prevádzané gejom (pozri Obr. č. 48). Glejenie je 

pretieranie a vtláčanie lepidla, medzi knižné zložky (pozri Obr. č. 49). Práve vtieranie lepidla 

medzi zložky zanecháva na chrbte bloku jasné stopy, ktoré tento proces dokladajú. 

Najčastejšie sa používal glej (kostný), menej často škrob. V prípad niektorých väzieb však na 

chrbte neboli pozorované žiadne stopy po lepidle a ani po jeho vtieraní. K spevneniu chrbta 

bloku tak došlo len aplikáciou usňového pokryvu. 

Obr. č. 48 

Detail chrbta bloku so silnou  vrstvou 
gleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 49 

Dokonalá zapracovanie lepidla medzi 

chrbty zložiek. Na fotografii sú patrné 

i deformácie chrbtov zložiek, ktoré boli 

spôsobené pri vtláčaní  a vytieraní 
lepidla. 
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8. 2 Úprava tvaru chrbta 

 

K zaguľateniu chrbta dochádzalo z rôznych dôvodov. Pokiaľ bol knižný blok pri šití 

tzv. našitý, dochádza automaticky k jeho miernemu zaguľateniu, ktoré nie je zámerné. 

Stretávame s avšak i z prípadmi, kedy je guľatenie zámerne. Toto zaguľatenie, mohlo byť len 

mierne, ale tiež pomerne výrazné. Zámerné zaguľatenie, po strane spracovania, pozorujeme 

na deformácii knižných zložiek na chrbte a pri oriezke.  

Knižný blok s rovným chrbtom. V takomto prípade nedošlo k našitiu knižného 

bloku ani k jeho zámernému zaguľateniu. 

 

 

Obr. č. 50, 51 Detailný pohľad na oriezku bloku s rovným chrbtom. V drážkach bloku nie sú viditeľné ani len mierne 

tendencie chrbta bloku ku guľateniu, ktoré by vznikali, pokiaľ by došlo k jeho našitiu. 

  

Knižný blok mierne zaguľatený. Oblý tvar chrbta vznikol našitím knižného bloku pri šití. 

 

Obr. č. 52, 53 Detail hlavy bloku s miernym zaguľatením chrbta, ku ktorému došlo z dôvodu tzv. našitia bloku pri jeho šití. 
Šípky poukazujú na vytváranie prirodzenej drážky.  
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Knižný blok zámerne zaguľatený. Tvar zaguľatenia je individuálny u každej väzby. 

Spravidla ale zaguľatenie nepresahuje jednu tretinu kružnice. Rozpoznanie zámerného, 

prípadne zaguľatenia vzniknutého našitím je ťažké, hlavne pokiaľ sa jedná o mierne 

zaguľatené chrbty knižných blokov. Najčastejšie sa u zámerne zaguľatených knižných väzieb 

objavujú malé deformácie knižných zložiek v mieste hlavíc. Deformácie vznikli použitím 

tvrdého nástroja, z najväčšou pravdepodobnosťou kladiva, ktoré bolo použité k tvarovaniu 

chrbta bloku.  

 

Obr. č. 54, 55 Detailný pohľad na chrbty zložiek u jednej z hlavíc bloku. Výrazná deformácia chrbtov zložiek svedčí 
o použití kladiva a teda zámernom guľatení chrbta bloku. (sign. M I 296) 
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8. 3 Orezávanie knižného bloku 

Orezávanie bloku mohlo prebiehať jak pred šitím, tak až po vyšití bloku.  

V situáciách pred šitím sa jedná o základné orezanie knižných zložiek do jednotného formátu. 

K orezávaniu bloku po ušití mohlo dôjsť pred, ale i po zaguľatení chrbta (pozri text nižšie).  

Orezanie vyšitého bloku bolo možné v gotickom období previesť dvomi spôsobmi. 

Prvý spôsob je orezanie nožom, často obojručným. V takomto prípade na oriezke knižného 

bloku zostávajú po orezaní šikmé zárezy, prípadne záseky po ťahaní noža. Druhý spôsob je 

použitie hoblíka, po ktorom zostáva oriezka hladká v celej ploche bez nežiadúcich zárezov. 

Použitie rôznych materiálov (pergamen, papier) na tvorbu knižného bloku, nemá vplyv na 

jeho následnú úpravu. 

 

Obr. č. 56  Príklad knižného bloku s nezarezanými oriezkami. Ručnému papieru, použitému na vyskladanie zložiek, boli 
ponechané jeho prirodzene nepravidelné okraje. (sign. M I 406) 

 

Obr. č. 57 Ukážka oriezky bloku u ktorého boli zložky orezané pred samotným vyšitím. 
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Obr. č. 58 Oriezka knižného bloku orezaná obojručným nožom. Na oriezke sú dobre čitateľné stopy                                            

po zasekávaní nože pri orezávaní.  

 

 

Obr. č. 59 Pohlaď na oriezku bloku orezanú hoblíkom. (sign. M III 26/2) 

 

Orezanie bloku prebieha po ušití, chrbát zostáva rovný. Knižný blok orezaný zo 

strany vrchnej, spodnej a prednej oriezky. Povrch po orezaní zostáva hladký (pozri Obr. č. 

59). Orezanie prevedené nožom, poprípade hoblíkom. 
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Obr. č. 60, 61(sign. 48.647– 48.648) 

Orezanie bloku prebieha po ušití a zaguľatení chrbta. Knižný blok orezaný zo 

strany vrchnej, spodnej a prednej oriezky. Predná oriezka je rovná (pozri Obr. č. 63). Povrch 

po orezaní zostáva hladký. Orezanie prevedené nožom, poprípade hoblíkom.  

 

 

 

 

Obr. č. 62, 63 
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K úprave chrbta a oriezok dochádza  po ušití v dvoch fázach. Prvým krokom je 

orezanie bloku po ušití zo strany vrchnej, spodnej a prednej oriezky, blok má rovný chrbát. 

Z dôvodu zaguľatenia chrbta po orezaní dochádza k zaobleniu prednej oriezky a miernemu 

rozhádzaniu zložiek knižného bloku, čo sa najviac prejavuje práve na prednej oriezke (pozri 

Obr. č. 65). Samotné hrany zložiek ale zostávajú hladké. Orezanie je prevedené nožom, 

poprípade hoblíkom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 64, 65 (sign. M I 409) 

K orezaniu oriezok dochádza  po ušitý  v dvoch fázach. Prvým  krokom je orezanie 

prednej oriezky po ušití, blok má rovný chrbát.  Potom dochádza k zaguľateniu chrbta bloku. 

Následne je orezaná vrchná a spodná oriezka. Oriezky sú po orezaní hladké, predná oriezka je 

zaoblená a mierne rozhádzaná z dôvodu guľatenia chrbta (pozri Obr. č. 67). Orezanie býva 

prevedené nožom, poprípade hoblíkom.  

 

Obr. č. 66, 67 
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8. 4 Medziväzné prelepy 

Po zaglejení a zaguľatení chrbta boli do medziväzných priestorov nalepené 

medziväzné prelepy. Jedná sa o jeden, poprípade viacej menších pruhov, vytvorených 

z pergamenu (často druhotne použitého, pozri Obr. č. 68), prípadne jirchových pruhov  

a celkom netradične i “prelepy“ vytvorené rozvlákneným motúzom (pozri Obr. č. 69, 70).  

K aplikovaniu medziväzných prelepov na chrbát knižného bloku mohlo dôjsť pred i po 

orezaní knižného bloku, avšak vždy až po finálnom upravení tvaru chrbta. Presahy  prelepov 

sú lepené na vnútornú alebo vonkajšiu stranu dosky.  

 

Obr. č. 68 Medziväzné prelepy vytvorené z druhotne použitého pergamenu. (II 1.631– 1.632) 
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Obr. č. 69, 70 Prípady použitia rozvlákneného motúza ako medziväzného prelepu. V mieste fixovania na knižné dosky je 

motúz zatočený a prilepený. (sign. M II 283, M II 85) 

 

 

Obr. č. 71 Prípad použitia rozvlákneného motúza ako medziväzného prelepu. V mieste fixovania na knižné dosky je motúz 

zatočený a prilepený. (sign. M II 2537– 2538) 
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Prelepy sú na knižné dosky lepené vždy pomocou gleja (pozri Obr. č. 72). Veľmi často 

som u nich pozoroval rôzny tvar a rozvrhnutie. Vybral som niekoľko fotografií, ktoré 

dokladajú najčastejšie pozorované rozvrhnutia a umiestnenia medziväzných prelepov na 

knižnej väzbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 72 Pergamenové prelepy lepené na prídoštie glejom. Viditeľná silná vrstva lepidla siahajúca i mimo plochu lepenia 
prelepov. (sign. M II 85) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obr. č. 73 Pergamenové prelepy lepené vonkajšiu stranu knižnej dosky.  
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Úplne netradičný spôsob riešenia medziväzných prelepov obsahoval rukopis so signatúrou M 

II 4. Veľmi zaujímavé bolo riešenie samotného pergamenového prelepu. Ten pozostával 

z dvoch pruhov, ktoré boli cez seba nalepené na chrbte bloku, po celej jeho výške. V miestach 

väzov však boli pergameny narezané. Tato narezaná časť pergamenového prelepu bola 

obtočená okolo prvej a poslednej zložky a je cez ňu vedené i samotné šitie (pozri Obr. č. 75). 

Z toho jednoznačne vyplýva, že pergamenové prelepy museli byť pripravené a fixované 

k bloku pri jeho vyšití. Pruhy jirchy knihár nalepil v medziväzných poliach cez pergamenové 

prelepy. Presahy pergamenu i jirchy sú prilepené na prídoštie dosky (pozri Obr. č. 74).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 74, 75 Detailný pohľad na prednú drážku a za prvú zložku s medziväznými prelepmi. Dobre viditeľné sú narezané 
časti pergamenových prelepov, ktoré boli obtočené okolo prvej zložky. (sign. 48.707– 47.708)  
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Obr. č. 76 Ilustačná fotografia skladby medzivazných prelepov. 

 
8. 5 Úprava oriezky  

Oriezka mohla byť po upravení chrbta, či orezaní bloku následne zošľachťovaná. 

V rámci prieskumu som našiel knihy, na ktorých sa vyskytovali natierané a maľované 

oriezky. Jedinou pozorovanou farbou natieraných oriezok bola žltá (pozri Obr. č. 77). Vo 

všetkých prípadoch je natieraná na všetky tri oriezky. Materiál skladby bloku v tomto prípade 

neovplyvňuje úpravu.  

V minimálnom množstve prípadov som sa stretol s úpravou oriezky natieraním 

i u knižných blokov, ktoré majú ponechaný prirodzený okraj ručného papiera, čiže bez 

orezania bloku po ušití. V niekoľkých prípadoch bol na oriezke napísaný titul knihy. Ten sa 

objavuje na prednej oriezke, na vrchnej oriezke, ale i na všetkých troch stranách (pozri Obr. č. 

78). 

 
Obr. č. 77  Oriezka natieraná žltou farbou.  
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Obr. č. 78   Titul knihy písaný na vrchnej a prednej oriezke. (sign. 11.423– 11.425) 
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9. Knižne dosky  

Prvok knižnej väzby, slúžiaci k zvýšeniu kompaktnosti a ochrane knižného bloku pred 

mechanickým poškodením. Knižné dosky sa dajú považovať za nosič informácií výzdoby 

pokryvu. Tento prvok je pevne prepojený s knižným blokom tzv. nasadením pomocou väzov, 

použitých pri šití knižného bloku  (pozri kap. 6.2.1). 

Prevládajúcim materiálom na výrobu knižných dosiek je drevo, najčastejšie buk a dub.  

Smer vláken dreva je súbežný so smerom chrbta bloku. I v prípade drevených dosiek bolo 

možné u niekoľkých väzieb pozorovať ich „recykláciu“.  Dosky niesli stopy pre umiestnení 

väzov, zhranenia pre kovanie atď.  

Dosky pre knižné väzby boli vyrábané štiepaním z menších guľatin. Dosky sú 

následne zrovnávané v ploche, čo vedie k tomu, že na doske nie sú viditeľne väčšie rozdiely 

v jej hrúbke. Úprava knižných dosiek je individuálna pre každý knižný blok. U ranných 

väzieb je patrná snaha o pravouhlý tvar dosiek, neskôr sa takáto úprava stáva pravidlom. 

Knižné dosky majú proporcie knižného bloku.  

Zo začiatku gotickej knižnej väzby je formát knižných dosiek daný formátom 

knižného bloku. Pozdejšie sa dosky začínajú zväčšovať, formujú sa tzv. kanty. Jedná sa 

o presah dosky nad formát knižného bloku slúžiaci k jeho ochrane. Spočiatku sa vyskytujú 

u hlavy a paty knižného bloku, pozdejšie i u prednej hrany bloku. Kanty môžu mať od 1mm 

až po 15mm, záležalo to od formátu knihy. Takto upravené dosky s dostatočným presahom 

bránia mechanickému poškodeniu oriezok a tým i celého knižného bloku.  

 

9. 1. Zhranenie knižných dosiek   

 

Zároveň s vývojom kánt sa vyvíja i zhranenie knižných dosiek. U ranných väzieb sa 

zhranenie vyskytuje len minimálne. Postupne sa jedná o jednoduché zhranenie z vonkajšej 

i vnútornej strany u prechodu knižnej dosky na chrbát knihy. Neskôr sa už zhranenie objavuje 

po obvode celej knižnej dosky – v začiatkoch len  z vonkajšej strany. Od druhej polovice 15 

storočia sa stretávame s zhranením knižnej dosky i z vnútornej strany. 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 79 Príklady zhranenia knižných dosiek z vonkajšej strany plochy dosky. Chrbát knižného bloku je vždy vľavo. 
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Ďalšie nákresy ukazujú na zhranenie knižných dosiek 

v pohľade z prierezu. Tu môžeme pozorovať zhranenie z vonkajšej 

i z vnútornej strany dosky. Rovnako sa objavuje zhranenie u chrbtovej 

a prednej hrane dosky. Zo začiatku sa stretávame so zhranením 

rovným – ostrým, až neskôr sa takéto zhranenie zaobľuje. 

Opracovanie hrán dosiek sa vyvíja zároveň s úpravou knižného bloku, 

hlavne mierou guľatenia chrbta. Všetky nákresy prierezu doskou majú 

chrbtovú hranu vľavo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 80 Príklad výrazného skosenia vonkajších hrán dosky zo všetkých troch strán. (sign. II 33.939– 33.940) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 81 Príklad zhranenie kánt knižných dosiek z vnútornej strany, smerom von od bloku. (sign. M I 10) 
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9. 2. Individuálne úpravy na knižných doskách 

 

Knižné dosky sa v tomto období vyvíjajú a prispôsobujú. Pozorované sú 

ďalšie individuálne úpravy u jednotlivých typoch knižných väzieb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.82 Polousňová knižná väzba. Zhranenie knižných dosiek z vonkajšej strany po hranu založenia usne. (sign. M I 406) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 83 Knižné dosky zhranené pred nasadením na knižný blok. Následne po nasadení ešte doupravené zhranenie dosky 
v mieste prechodu na chrbát knižného bloku. (sign. II 1.631– 1.632) 
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Pokiaľ sa jedná o druhotne použitú knižnú dosku, bola priamo prispôsobovaná 

potrebám aktuálnej knihe. Znamená to, že sa vytvorili nové žliabky „na mieru“ pre knižnú 

väzbu. Staršie úpravy a žliabky buď zostali v pôvodnej podobe, alebo boli zaslepené drevenou 

opravou.  

Obr. č. 84 

Pohľad na prednú hranu prednej 

dosky. Na fotografii viditeľná 
dobová oprava knižnej dosky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalej na takto upravených (zhranených) doskách objavujú i iné úpravy, ako sú otvory 

a žliabky pre nasadenie väzov, poprípade žliabky pre remienky využívané systémom 

uzavierania knižných väzieb. Ďalej sa jedná o vydlabania prednej hrany knižnej dosky pre 

osadenie štítkov kovaní.  

 

9. 3 Nasadenie knižných dosiek 

Nasadenie knižných dosiek na knižný blok je operácia zabezpečujúca správnu funkčnosť 

a ochranu knižného bloku. Toto nasadenie musí byť funkčné a pevné. Jedná sa o fixovanie 

väzov do knižnej dosky. Nasadenie je prevedené prevlečením väzu cez knižnú dosku, 

následne jeho usadenie do žliabku v doske a jeho upevnenie.  
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Väz je vedený šikmým otvorom cez hranu dosky na vonkajšiu stranu dosky, následne 

pokračuje v žliabku,  ktorom môže i nemusí byť fixovaný  dreveným kolíčkom, a kolmým 

otvorom je  prevlečený na prídoštie. Z vonkajšej strany knižnej dosky smerom na prídoštie je 

zakolíčkovaný dreveným kolíčkom. Na strane prídoštia zarovnaný do plochy dosky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 85 Pohľad na vnútornú drážku knihy a prídoštie.  

 

 

Väz je vedený po hrane knižnej dosky na jej vonkajšiu stranu, následne cez šikmý 

otvor v doske smerom na prídoštie, kde je vlečený v žliabku a následne v pravom uhle 

vyvedený na vonkajšiu stranu dosky. Zo strany prídoštia je zakolíčkovaný dreveným 

kolíčkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 86 Pohlaď na vnútornú drážku knihy. Väz vedený po hrane dosky cez otvor na stranu prídoštia, ďalej vedený 
v žliabku a zakolíčkovaný zo strany prídoštia. (sign. II 2.685) 
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Vedenie väzu je po hrane knižnej dosky v žliabku na jej vonkajšiu stranu, kde je 

fixovaný dvomi drevenými kolíčkami poprípade kovovými klinčekmi v smere z vonkajšej 

strany dosky do strany prídoštia. Následne je väz vedený cez šikmý otvor v doske smerom na 

prídoštie, kde je vlečený v žliabku a zakolíčkovaný dvomi drevenými kolíčkami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 87 Pohľad na vnútornú stranu knižnej dosky. (sign. 48.707– 48.708) 

 

Nasadenie väzu je vedené v žliabku po hrane knižnej dosky na jej vonkajšiu stranu. 

Z tejto strany smerom na prídoštie sú väzy kolíčkované drevenými kolíčkami, poprípade 

kovovými klinčekmi. Najčastejšie sa jedná o dva, ale vyskytuje sa aj jeden, tri, alebo až štyri 

kolíčky/klinčeky použité na fixovanie väzu k doske.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 88 Pohľad na vnútornú drážku . Viditeľné tri až štyri kolíčky použité na fixovanie väzu na knižnú dosku. 

(sign. M II 196) 
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Kapitálkové väzy môžu byť nasadené na knižné dosky rôznorodým spôsobom, 

podobne ako u nasadenia väzov šitia. Jedná sa ako o vedenie väzu cez knižnú dosku, tak i po 

vrchnej strane knižnej dosky. Jediný rozdiel je v smere žliabku pre takýto väz. V prvom 

prípade sa jedná o vedenie v žliabku rovnobežne s vrchnou a spodnou hranou dosky. 

V druhom prípade ide o šikmé vedenie väzu smerom do stredu knižnej dosky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 89 Vedenie väzu po vrchnej strane knižnej dosky v žliabku rovnobežným s kratšou stranou dosky. Pravá fotografia 
ukazuje vedenie väzu v žliabku smerovaného do stredu plochy knižnej dosky. 

 

9.4 Úpravy na knižných doskách spojené s uzatváraním väzby 

Ďalej na knižných doskách pozorujeme úpravy spojené s uzatváraním knižnej väzby, 

ako je úprava hrany dosky pre sponu a žliabky na zadnej doske pre fixovanie remienku na 

ktorom je následne nasadené telo spony. 

Žliabok v prednej hrane prednej dosky, ktorý 

poskytuje oporu a plynulý prechod remienku na 

vonkajšiu stranu prednej dosky. Tento typ žliabkov sa 

vyskytuje u spôn typu tŕňová dosková. 

 

 

Druhý typ sú žliabky v prednej hrane prednej 

dosky, ktoré určujú miesto a zlepšujú funkčnosť štítku 

spony s prierezovou poprípade kolíčkovou záchytkou. 
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Na nákresoch sú viditeľné tvary žliabkov na prednej hrane knižnej dosky pre tŕňovú 

sponu doskovú. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 90 

V ďalšej časti je možné pozorovať spracovanie žliabku pre osadenie štítku spony na 

prednej hrane prednej dosky. Žliabky majú zabezpečiť pevnejšie ukotvenie štítku do žliabku 

a zlepšiť ich funkčnosť. (lepšie zapadnutie háčku do štítku spony) U väčšiny  knižných väzieb 

slúži žliabok k zasadeniu knižného kovania do formátu knižnej väzby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 91 (sign. II 261) 
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Obr. č. 92 (sign. III 47.842– 47.843) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 93(sign. 11.423– 11.425) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 94 (sign. M  I 250) 
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Obr. č. 95 (sign. II 47.910/2) 

Žliabky pre fixovanie remienkov na zadnú dosku majú rôzny tvar a spracovanie. 

V každom prípade sa jedná o zapustenie remienku tak hlboko, aby lícoval s vonkajšou 

plochou dosky. Hĺbka a tvar žliabku závisí od hrúbky a tvaru remienku. Jeho zapustenie do 

plochy dosky je daná formátom a hrúbkou knižnej dosky. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 96 (sign. II 715) 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 97 (sign. M II 196) 
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10. Pokryv 

Pokryv tvorí neodmysliteľnú súčasť knižnej väzby. Jeho funkcia je prioritne ochranná 

a ako druhotná býva uvádzaná ta dekoratívna, ktorá je pre nás nosičom cenných informácii. 

V gotickej knižnej väzbe sa obecne môžeme stretnúť s usňovým, textilným ale 

i kovovým pokryvom. V prípade preskúmaných väzieb Olomouckých Kartuziánov z VKOl sa 

jednalo výhradne o použitie usne, ako pokryvového materiálu. 

Vzhľadom k rozsahu a cieľom práce neboli prevádzané konkrétnejšie analýzy, ktoré 

by preukázali spôsob činenia. Pre charakteristiku druhu usne a typu činenia som tak 

vychádzal z vizuálneho zhodnotenia a mojich doterajších skúseností. Prieskum preukázal 

používanie hnedých triesločinených usní
1
 a bielych kamencom

2
 činených usní – tzv. jirch. 

V prípade jirch, ktoré sú v celej svojej štruktúre do biela sfarbené dochádzalo následne 

k povrchovému farbeniu. U triesločinených usní je farebnosť daná už pri ich výrobe.  

Úprava a spracovanie pokryvu je rôznorodé a voľne kombinovateľné.  

Pokryvovým materiálom, najčastejšie používaným u gotických knižných väzieb, je 

useň. Ako pokryvový materiál môže byť použitá zo svojej lícovej strany (chlpová strana 

kože), tak i zo strany rubovej (masová strana kože). Poprípade sa môže jednať semišovú useň 

brúsenú z lícovej i rubovej strany.  Podľa spracovania je možné tieto usne rozdeliť do dvoch 

skupín podľa typu činenia. Sú to usne činené rastlinnými trieslovinami, alebo hlinitými 

soľami. V priebehu procesu činenia môže byt useň farbená tzv. v hmote. Pokiaľ k tomu 

nedôjde zostáva jej prírodný odtieň poprípade je možné useň po vyčinení povrchovo upraviť – 

natieraním. Úprava natieraním je pozorovaná u usní činenými hlinitými soľami, ktoré majú 

typickú bielu až svetlo- žltú farbu. V období gotiky sa stretávame s ružovými, vínovými, 

modrými a zelenými farbami aplikovanými na povrchu tohto typu usne. Najčastejšie 

pozorovanými druhmi usní boli koziny a usne vyhotovené z koží ovcí a baranov, v menšom 

zastúpení teľaciny. 
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Obr. č. 98 

Obrázok č. 98 zachyťujú  povrchové úpravy usne. Jedná sa o pôvodnú farebnosť usne 

objavenú pod záložkami, poprípade pod kovovými prvkami knižnej väzby. V daných 

miestach spravidla dochádza k čo najmenšiemu poškodeniu usne strán straty farebnosti. 

Spodná časť obrázku ukazuje na pôvodnú farebnosť jirchy bez povrchovej úpravy.            

Odtiene triesločinených usní sú od svetlohnedej až po tmavohnedú farbu. V niektorých 

prípadoch dosahuje farebnosť vínovo červených farieb. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 99 Pôvodné farebnosti triesločinených usní. Jedná sa o pohľady na záložky na prídoštiach. 

 

Na niektorých prípadoch väzieb je viditeľná šetrnosť knihára a jeho cenenie si usne 

ako pokryvového materiálu. Preukazuje sa  to na väzbách s použitím niekoľkých menších 

časti usne, ktoré sú vzájomne spojené zošitím. V daných prípadoch sa nedá uvažovať o šití 

ako o ozdobnom prvku. využíva sa v celej ploche poprípade i s rôznym poškodením, 

vzniknutým pri procese výroby. Menej časté, ale predsa sa vyskytujúce je zošívanie usne 



74 
 

použitej na pokryv. To znamená že pokryv je tvorený z dvoch poprípade i z viacerých častí 

zošitých k sebe a následne aplikovaný na knižnú väzbu. 

 

Obr. č. 100 Useň použitá na pokryv zložená z dvoch častí a následne zošitá. (sign.  III 47.226– 47.227) 

V niektorých prípadoch dochádza k použitiu viacerých typov rovnakých materiálov 

použitých na pokryv. Taktiež sú viditeľné rôzne typy spracovania týchto materiálov, od 

jednoduchého prilepenia až po zošívanie jednotlivých častí usne k sebe. To však nijak 

nebránilo v následnej výzdobe povrchu usne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 101  Pokryv knižnej väzby tvorený rôznymi fragmentami usní. Tiež viditeľné rôzne typy aplikovania takéhoto 
pokryvu na knižnú väzbu. (sign. M I 248) 



75 
 

10.1 Typy väzieb podľa spracovania pokryvu 

Podľa spracovania pokryvového materiálu rozoznávame rôzne typy gotických 

knižných väzieb. Jedná sa o celousňovú väzbu so založenými záložkami, polousňovú, 

obalovú a sáčkovú väzbu. Kartuziánske väzby z Olomouce v zbierkach VKOl sú celousňové a 

polousňové. 

Celousňová knižná väzba 

Knižná väzba, ktorá je na celej ploche pokrytá usňou, má založené 

všetky záložky a spracované rohy a hlavice. 

Polousňová knižná väzba 

Knižná väzba, ktorá má knižné dosky pokryté usňou len z časti, 

podľa názvu by sa malo jednať o pomer usne voči knižnej doske 1:1, 

ale nemusí to byt pravidlo, pozorujeme knižné väzby, na ktorých 

pokryv zasahuje len do jednej tretiny, poprípade až do dvoch tretín. 

V maximálnom prípade môže usňový pokryv zasahovať až do troch 

štvrtín knižných dosiek. 

Spracovanie jednotlivých častí pokryvu. 

Useň použitá na pokryv je najčastejšie lepená glejom. Menej častejšie škrobom. 

Dôkazy po použitom druhu lepidla sú dobre vizuálne viditeľné, ako na doskách väzby, tak na 

chrbtoch blokov.  

Užívanie gleja si vysvetľujem z dôvodu jeho vyššej pevnosti a menšieho, či skoro 

žiadneho prevlhčenia usne.  Samozrejme dochádza k rýchlejšiemu zasychaniu čo urýchľuje 

prácu s usní ale eliminujú sa následné deformácie dosiek spojené s pnutím vysychajúcej usne. 

 

10.2 Spracovanie záložiek 

Záložky tvorí presah usne cez formát knižnej väzby. Takéto presahy majú rôzny tvar 

a veľkosť. Vo väčšine prípadov sú nalepené na prídoštie, poprípade sú ešte doplnené 

o fixovanie drevenými kolíčkami. Toto pravidlo však neplatí u obalových väzieb. 



76 
 

Veľkosť záložky môže v maximálnom prípade prekrývať i viac ako polovicu dosky zo 

strany prídoštia. Spracovanie záložiek je rôznorodé, môžu sa ponechať v prirodzenom tvare, 

poprípade môžu byť po zalepení zarezané a zarovnané do určitého formátu. Môžeme sa 

stretnúť i s kombináciou týchto dvoch typov úpravy záložiek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 102  Záložky zarezané po obvode do jednotného formátu.(sign. 48.707– 48.708) 

 

 

Obr. č. 103 Záložky, ktoré po prilepení na prídoštie nie sú  ďalej upravované. Sú ponechané v pôvodnom tvare. (sign. II 

1.631– 1.632) 
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Podľa typu spracovania pokryvu u hlavíc môžu byť záložky v mieste drážky narezané, 

ale objavujú sa i prípady kde narezanie záložky nie je aplikované. Ďalšie narezanie môžeme 

pozorovať po obvode záložiek, kde sa jedná o vyrezávanie kusov usne trojuholníkového 

tvaru. K zarezávaniu usne dochádzala pri pokrytí väzby. Na prídoštiach dosiek sú v daných 

miestach dobre viditeľné i stopy po práci s nožom.  

Klinové výrezy majú dve príčiny. Prvou je použitie usne, ktorá sa pri pokrývaní riasila 

a výrezom sa knihár zbavoval nežiaducich rias a prekladaniu usne. Druhou príčinou môže byť 

zníženie ťahu usne na hranu dosky.  

 

Obr. č. 104 Výrazné vyrezanie častí usne po obvode záložiek. (sign. II 86.676)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 105Výrazné narezanie pokryvu z dôvodu fixovania remienku do žliabku v zadnej doske. (sign. III 47.759) 
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10.3 Spracovanie pokryvu na chrbte knihy 

Useň použitá na pokryv knižnej väzby má svoje špecifické spracovanie ako na 

knižných doskách a záložkách, tak i na chrbte knižného bloku. Toto spracovanie by sa dalo 

rozdeliť do dvoch skupín, ktoré je možné ďalej rozvíjať. V základe sa jedná o chrbát 

spracovaný voľne prilepením usne, častejšie pozorované u nezaguľatených knižných blokov, 

ale v minimálnom prípade je toto možné pozorovať i u zaguľatených knižných blokov. 

V druhom prípade ide o prilepenie usne a následné tzv. vyviazanie väzov. V tomto prípade 

dochádza k pevnejšiemu spojeniu medzi pokryvom a chrbtom bloku. Väzby Olomouckých 

Kartuziánov sú typické vyväzovaním väzov i medziväzných polí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 106, 107 Pokryv aplikovaný na chrbát bez následného vyviazania/ pokryv v mieste chrbta vyviazaný, ako okolo 

väzov tak i stredom väzu. 

 

Ešte vyššej pevnosti lepeného miesta v medziväzných poliach bolo docielené 

previazaním nite cez stred poľa, poprípade sa jednalo o mnohonásobné obtočenie chrbta 

bloku v medziväznom priestore niťou.  
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Obr. č. 108, 109 Pokryv vyviazaný okolo i stredom väzov, ale taktiež jednou niťou v strede medziväzného priestoru/ pokryv 

vyviazaný ako v predchádzajúcom prípade, ale v medziväzných priestoroch je previazaný viacerými niťami vedenými vedľa 

seba (viď. ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 110 Vyviazanie medziväzných polí do kríža.  

Následne mohol byt chrbát knižnej väzby vyzdobený slepotlačou. (viz. kap. 10.8.2) 
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10.4 Spracovanie hlavíc 

Hlavica je časť pokryvového materiálu medzi chrbtom knižného bloku pri hlave a pate 

a knižnými doskami. Spracovanie pokryvového materiálu v mieste hlavice je rôzne. Nižšie sú 

uvedené príklady nájdených typov hlavíc. 

Hlavica je tvorená nastrihnutím záložiek usňového pokryvu v mieste drážky 

a následným ponechaním usňového presahu nad výšku knižného bloku. Tento presah môže 

byť dodatočne upravený narezávaním, poprípade vyrezaním časti usne z dôvodu dosiahnutia 

požadovaného tvaru hlavice. Pokiaľ sa nejedná o žiadnu z nasledujúcich úprav, tak je často 

presah zarezávaný s výškou knižnej väzby. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 111 Usňový presah hlavice ponechaný nad úroveň formátu knižnej väzby. (sign. M II 185)  

 

Obr. č. 112 Usňový presah zarovnaný s hranou knižnej dosky. (sign. M 230) 
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Obr. č. 113 Hlavice tvorené voľným presahom usne následne upravená dierovaním požadované tvaru. (sign.  II 47.806) 

 

Obr. č. 114 Hlavice tvorené voľným presahom usne následne upravená narezaním časti usne. (sign. M II 186) 

 

Obr. č. 115 Hlavice tvorené voľným presahom usne následne upravená narezaním a vyrezaním časti usne do požadované 
tvaru. (sign. II 48.367/4) 

 

Obr. č.  116 Hlavice tvorené voľným presahom usne následne upravená narezaním a vyrezaním časti usne do požadované 
tvaru. (sign. II 48.074) 
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Hlavica je tvorená nastrihnutím záložiek usňového pokryvu v mieste 

drážky, následným obtočením kapitálového väzu, a zastrihnutá/zarezaná pri vrchnej a spodnej 

oriezke. Objavujú sa i prípady, kedy je kapitálkový väz voľný (čo znamená že je nasadený na 

knižné dosky ale nie je šitím fixovaný k bloku) a useň je obtočená okolo väzu a založená pod 

úrovňou oriezky medzi chrbtom knižného bloku a pokryvom. V tomto prípade sa dá hovoriť 

jak o type spracovania hlavice, tak o jednom z druhov kapitálku (pozri kap.7.3). 

 

Obr. č. 117  Hlavica tvorená obtočením kapitálkového väzu usňou a založením na chrbát (kapitálkový vaz je volný, k bloku 
nie je fixovaný šitím, jedná sa len o jeho nasadenie na knižné dosky).  (sign. II 48.120– 48.121)    

 

 

Obr. č.  118 Hlavica tvorená obtočením kapitálkového väzu usňou a následným zarezaním nad urovňou oriezky. (sign. M II 
138)     

 

                     

Obr. č. 119  Hlavica tvorená založení presahu usne pod usen na chrbát bez pouzitia jadra. (sign. III 47.787)      
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10.5 Spracovanie rohov 

Záložky sú narezané po vnútornú hranu knižnej dosky. Ďalej sú na rohu preložené cez 

seba s menším, alebo väčším presahom a zalepené. Sú dve varianty takéhoto typu zakladania. 

Prvá varianta je, že sa v prvom kroku založia vrchná a spodná záložka a následne záložky na 

predných hranách knižných dosiek. Druhá varianta je opačná, teda najskôr sa založia záložky 

na predných hranách a následne je založená vrchná a spodná záložka. U kartuziánských 

knižných väzieb nachádzam len jeden typ spracovania rohov pokryvu, a to tzv. na steč.  

Záložky usňového pokryvu založené v miestach rohov tzv. na steč a zalepené. 

V mieste rohu sú záložky zarezané zo strany prídoštia v cca. 45 uhle. (založenie rohu v tomto 

uhle nie je pravidlom) Prilepené na tesno k sebe, bez preloženia cez seba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 120 Založenie usne na rohu tzv. na steč. (sign. M II 196) 

 

10.6 Polousňová knižná väzba 

Polousňová knižná väzba sa svojím spracovaním od celousňovej väzby nemení. 

Rozdiel je daný len samotnou veľkosťou usne. Odpadá spracovanie usne na rohoch. Ostatné 

časti usňového materiálu ako záložky a hlavice sú spracované podľa niektorého z vyššie 

zmieňovaných príkladov.  Usňový pokryv môže knižné dosky prekrývať v rôznych pomeroch. 

Od minimálneho presahu usne na knižnú väzbu až po prekrytie skoro celej knižnej dosky 

usňou. 
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Obr. č. 121 Polousňová knižná väzba, ktorej pokryv zasahuje na knižné dosky v minimálnej miere. (sign.  II 48.131) 

 

 

Obr. č. 122 Polousňová knižná väzba, pokryv ktorej zasahuje približne do polovice knižných dosiek. (sign.  II 47.906) 
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10.7 Vylepovanie prídoští 

Vylepovaním prídoštia sa rozumie aplikovanie papiera, alebo pergamenu na vnútornú 

stranu knižnej dosky, kedy dochádza k eliminovaniu ťahu na knižnú väzbu spôsobeného pri 

pokrývaní. Prídoštie môže byť vylepené prvým a posledným listom z knižného bloku, alebo 

samostatným listom. V druhom prípade je ťažké určiť pôvodnosť takého listu, keďže nie je 

priamo prepojený s knižnou väzbou (napr. ako list z knižného bloku).  Možnosť určenia 

pôvodnosti je možná len v prípade, kde sú na vylepenie prídoštia založené záložky pokryvu. 

V gotickej knižnej väzbe sa s takýmto pôvodným prvkom stretávame obmedzene. Často som 

pozoroval vylepenie prídoští gotických knižných väzieb v neskorších obdobiach. 

Pôvodné gotické vylepenie môže byť papierové, alebo pergamenové. Tiež je možné 

vypozorovať zaradenie vylepovania prídoští  do technologického postupu knihára. Pozoroval 

som vylepenie prídoštia pred založením záložiek. Tiež sa objavuje vylepenie po založení 

záložiek.  
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10.8 Výzdoba pokryvu. 

Materiál používaný na pokryv bol zošľachťovaný jak farbením, tak i samotnou 

slepotlačovou výzdobou. U gotických knižných väzieb pozorujeme dve základné výzdobné 

techniky. Prvou je slepotlač, druhou rezba do usne. Ku koncu 15. storočia sa začína používať 

zlátenie, zatiaľ však v minimálnej podobe. Úplne bežné sú však knižné väzby bez výzdoby.   

10.8.1Rezba do usne 

Rezba do usne je technika pri ktorej sa pomocou noža narezáva povrch usne (do 

polovice sily, niekedy aj viac). Vyrezané miesto sa prevlhčilo a zvýraznilo pretiahnutím rezu 

tupým nástrojom. Schnutím došlo k zvýrazneniu daného ornamentu. V súčasnej dobe sa 

u tejto techniky bežne do poručuje, v záverečnej fázy vyťahovania ornamentu, rezbu prevlhčiť 

škrobovou vodou, pre lepšie vyznenie rezby a zvýšenie jej odolnosti. Pre ďalšie zvýraznenie 

a doplnenie rezby bolo používané puncovanie usne. Takto, na povrchu usňového pokryvu 

vzniká jednoduchý plastický reliéf.  V tomto období boli na puncovanie okolia rezaného 

motívu používané najčastejšie nástroje v tvare kruhu s rôznymi priemermi. V niektorých 

prípadoch sa jednalo o tlačítka s malým priemerom v tvare hviezdy a kvetu. Finálna podoba 

rezby mohla byť po dokončení doplnená o kolorovanie usne. Kolorovanie sa tu neobjavuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 123 Výzdoba knižnej väzby prevedená pomocou rezby do usne. (sign. M II 198) 
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Obr. č. 124 Výzdoba knižnej väzby prevedená pomocou slepotlače, doplnená o rezbu do usne. (sign. III 47.726– 47.727) 

 

10.8.2 Slepotlač 

Jedna z najstarších a najviac využívaných výzdobných technik. Jedná sa o vtláčanie 

zahriateho nástroju do vlhkej usne. Tlakom sa otlačí do povrchu usne ornament, ktorého 

následná pevnosť a odolnosť sa pôsobením tepla ešte umocní. Nástroje používané na slepotlač 

sú prevažne vyrábané z mosadze, avšak môžu byť i oceľové. V gotickom období sa 

stretávame s používaním nástrojov ako sú tlačítka, filety, rolny ale objavuje sa tiež 

i používanie platní, ktoré sa následne naplno rozvinulo v období renesancie. Typické pre 

gotickú slepotlač je jej pozitívny otlačok. S vývojom a rozšírením kníhtlače sa začíname 

stretávať s razením titulov na knižné dosky. Titul je v tomto prípade vyskladaný 

z jednotlivých liter. Pred tým bolo možné titul raziť len z platne, do ktorej bol vyrytý celý 

požadovaný text. 

Knižné dosky bez výzdoby pozorujeme u ranných knižných väzieb. Postupným 

vývojom sa na pokryve objavujú slepotlačové linky v podobe jednej, dvoch až troch liniek 

rôznych šírok vedených vedľa seba. U všetkých knižných väzieb sa na doskách objavuje 
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slepotlačou prevedené orámovanie po obvode, do ktorého je vsadené kríženie ďalších liniek. 

Toto kríženie sa vyskytuje buď ako spojnica protiľahlých rohov, tak i ako horizontálna 

a vertikálna linka vychádzajúca zo stredov strán orámovania a pretínajúca sa v strede knižnej 

dosky, poprípade v ich kombinácii.  

Obr. č. 125, 126  

Frotáž slepotlačovej výzdoby 

knižných dosiek. Vľavo viditeľné 

orámovanie s krížením liniek 

vychádzajúcich z protiľahlých 
rohov. 

(sign. M I 269) 

 

 Vpravo kombinácia 

predchádzajúceho kríženia 

s krížom vychádzajúcim zo 
stredov strán orámovania. 

(sign.  48.722) 

 

 

 

 

Takáto jednoduchá výzdoba môže byť doplnená o jednoduché tlačítka v mieste 

prechodu väzu z knižného bloku do knižnej dosky. Jedná sa o akési zakončenie väzu v mieste 

jeho prechodu do dosky. V takomto prípade býva predná i zadná doska svojou výzdobou 

rovnaká. 

Obr. č. 127, 128 

Frotáž prednej (vpravo) a zadnej 

dosky knižnej väzby s totožnou 

slepotlačovou výzdobou na 
obidvoch stranách.  

 

 

 

 

 

 
 

(sign. M I 502) 
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Bolo tiež pozorované opakujúce sa kríženie vo vnútri orámovania. V tomto prípade môže mať 

tento priestor rôzne rozvrhnutie plochy, v zmysle menších či väčších plôch medzi 

jednotlivými linkami. Takáto výzdoba už býva doplnená o slepotlačové tlačítka, poprípade 

platne. 

 

Obr. č. 129 

Na frotáži viditeľné odlišné proporčné 

riešenie kríženia liniek v ploche knižnej 

dosky. (sign.  M I 287)  

 

 

 

 

 

U knižných väzieb pozorujeme vsadenia viacerých slepotlačových rámov do seba. 

Môžu to byť dva, poprípade tri rámce, kde až ten posledný obsahuje buď kompozíciu 

skrížených liniek, alebo len samotnú slepotlačovú výzdobu zloženú z jednotlivých tlačítok a 

platní. 

Obr. č. 130 

Slepotlačová výzdoba knižnej 

dosky s rámovou výzdobou, 

následne doplnená o slepotlač 

prevedenú pomocou tlačítok 
a platne. (sign.  48.705) 
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Postupne sa slepotlačové tlačítka zapájajú do celkovej kompozície výzdoby. Už sa 

nejedná len o  podporný prvok, ale začína sa formovať ako dominantný prvok. U knižných 

väzieb  s bohatou slepotlačovou výzdobou pozorujeme odlišnú kompozíciu na prednej a na 

zadnej knižnej doske. V tomto prípade sa jedná o väčšinu kníh, avšak vyskytujú sa i knižné 

väzby s rovnakou kompozíciou výzdoby prednej a zadnej knižnej dosky.  

 

 

Obr. č.  131  Proporčné riešenie slepotlačovej výzdoby knižných dosiek jednej knižnej väzby. (sign. III 47.806) 
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Kompozícia slepotlačovej výzdoby je rôznorodá. U všetkých knižných väzieb 

s výzdobou však platí, že majú po obvode knižnej dosky vytvorený slepotlačový rámec. 

V tomto rámci sa už však kompozícia mení. Nasledujú ukážky najčastejších kompozícií 

slepotlačovej výzdoby na knižných doskách. 

 

 

Obr. č. 132,133 

Frotáž slepotlačovej výzdoby 
knižný dosiek.  

Plocha knižnej dosky rozdelená 
uhlopriečnymi linkami.  

(sign.  48.736) 

 

Plocha knižnej dosky rozdelená 

do optických štvorcov bez 
použitia liniek.   

(sign.  36.546) 

 

 

 

 

Kompozícia slepotlačovej výzdoby vsadená do rámcu po obvode dosky. Následne je 

vnútro rámcu rozdelené vertikálnymi linkami, ktoré tvoria na ploche knižnej dosky pruhy. 

V tomto prípade je vždy doplnená o ďalšiu slepotlačovú výzdobu. Výzdoba je prevedená 

slepotlačovými tlačítkami, platňami a rolnami. 

Obr. č. 134  Kompozícia 

slepotlačovej výzdoby radená do 

vertikálnych polí. (sign. 48.725) 
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Predchádzajúca výzdoba s vertikálnym rozložením, do ktorej je vsadená výzdoba 

evokujúca kmeň stromu s vetvami. Vetvy i kmeň sú vytvorené z jednotlivých slepotlačových 

tlačítok poprípade z platní.   

Obr. č. 135 (sign. 3.407) 

 

 

 

 

 

 

 

V ďalších prípadoch budú predstavené kompozície i výzdoba tvorená kružnicou, alebo 

jej časťami, pomocou kružidla. V týchto prípadoch je kružnica tvorená z tlačítok, ktoré 

vytvárajú optickú kružnicu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. č. 136, 137 

V rámci vsadený ornament do tvaru kruhu. (sign.  48.709,) 
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Obľúbený prvkom slepotlačovej výzdoby gotickej knižnej väzby bolo rozdelenie 

knižnej dosky linkou spájajúcou protiľahlé rohy orámovania. Takéto rozdelenie bolo 

pozorované v dvoch variantách. V prvom prípade sa jedná o rozdelenie plochy dosky jednou 

uhlopriečkou, kedy vznikne plocha rozdelená na dve časti, druhá možnosť je viesť 

uhlopriečky zo všetkých rohov orámovania knižnej dosky kedy vznikajú štyri polia. Tieto 

polia ako v prvej tak i v druhej variante sú následne vyplnené slepotlačovou výzdobou, ktorá 

evokuje florálne prvky, najčastejšie listy. 

Obr. č. 138, 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sign. 60.670– 60.672, II 48.274– 48.275) 

 

Slepotlačová výzdoba chrbta knižnej väzby v gotickom období nie je samozrejmá. 

Pokiaľ sa však na knižnej väzba nachádza, spravidla sa jedná i o bohatú slepotlačovú výzdobu 

na knižných doskách. Toto je typické pre knihársku dielnu Olomouckých Kartuziánov. 

Pozorovaná výzdoba chrbtov na knižných väzbách v zbierkach VKOl je kompozične rovnaká. 

Jedná sa o pravidelné opakovanie rôznych typov tlačítok v riadkoch, poprípade sa stretávame 

so šachovnicovým motívom prevedeným jedným typom tlačítka. Iný typ kompozície ako 

napr. s jedným centrálnym motívom bol pozorovaný len v jednom prípade. 
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Obr. č. 140 Slepotlačová výzdoba chrbta vedená v riadkoch pod sebou. (sign. 48.320, II 48.281) 

 

Obr. č. 141 Slepotlačová výzdoba chrbta s centrálne uloženým motívom do medzivazného priestoru. (sign. M II 248) 
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10.8.3 Zlátenie 

Zlátenie je technika „lepenia“ plátkového kovu (v tomto období zlata) na pokryvový 

materiál. Postup práce je zo začiatku rovnaký ako u slepotlače, následne je do vytlačeného 

ornamentu nanesený vaječný bielok, kolofónia, poprípade šelak, na ktorý sa aplikuje 

nahriatym tlačítkom plátkový kov. Používanie zlátenia prináša nový pohľad na slepotlač, kde 

môžeme pozorovať zmenu v technike výroby tlačítka. Jak je uvedené vyššie v textu, 

v gotickom období poznáme výhradne pozitívny efekt slepotlačového ornamentu. 

S príchodom zlátenia dochádza k významnej zmene. Slepotlač prechádza z pozitívneho 

reliéfu na negatívny – vpadnutý otlačok. Deje sa tak z dôvodu ochrany zláteného miesta, 

pretože u ornamentu vtlačeného pod úroveň usne  nedochádza k tak významnej mechanickej 

deštrukcii.  

 

Zlátenie knižnej väzby nie je typické pre toto obdobie, avšak výnimočne sa s ním 

stretávame, v podobe vyzláteného titulu z platne, poprípade jedného až dvoch typov tlačítok 

na knižnej väzbe. V žiadnom prípade sa nejedná o zlátenie veľkých plôch, potažmo celých 

knižných dosiek. Od konca 15. storočia sa stretávame so zlátenými supralibrosmi, poprípade 

figurálnymi motívmi svätcov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 142 Viditeľné zlátenie ornamentu stredovej plochy knižnej dosky. (sign. 1.780– 1.781) 
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11. Kovové prvky na knižnej väzbe 

Kovové prvky na knižnej väzbe, ako sú spony, puklice, nárožnice a iné majú na knihe 

dve funkcie: ochrannú a estetickú. V prvom prípade sa jedná o ochranu pokryvového 

materiálu, tak i o ochranu knižného bloku. Ochrana knižného bloku spočíva v pevnom 

uzatvorení knihy. Takto nedochádza k deformácii knižného korpusu a deformácii oriezok. 

V zatvorenej podobe bola kniha chránená pred  vonkajšími faktormi poškodenia ako je 

vnikanie nečistôt do knižného  bloku, poprípade zabraňovala zatečeniu do plôch listov knihy. 

V gotickom období mala až na pár výnimiek každá knižná väzba kovanie. Či to už boli 

puklice, hranové kovanie, nárožnice, spony, nožičky, zámky, poprípade reťaze, ktorými bola 

kniha fixovaná k čítacím pultom. Minimálne jednu z týchto častí kniha obsahovala, 

najčastejšie sú prvky knižného kovania na knihe kombinované medzi sebou.  

Knižné kovanie je vyrobené z medi a jej zliatin (mosadz), oceli, bronzu. Jedná sa o ručnú 

výrobu z plechu, alebo o odliate kusy prvkov kovania. 

Výzdoba prvkov kovaní je tvorená ručne tepaním, poprípade razením ornamentu. Následná 

úprava celkového tvaru je upravená pilovaním, v niektorých prípadoch vysekávaním. 

U liatych prvkov sa jedná o cizelovanie odliatku do požadovaného efektu. 

Umiestnenie kovových prvkov na knižný blok malo vždy svoj význam. Spony boli 

umiestnené na hranách dosky, najčastejšie na prednej oriezke, puklice a nárožnice centrované 

do rohov a stredov knižných dosiek. Adjustovanie prvkov kovania na knižnú väzby je 

výhradne po pokrytí knižnej väzby usňou.  
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11.1 Výzdoba kovových prvkov knižnej väzby 

Kovové prvky na knižných väzbách majú ako vyššie spomenutú ochrannú funkciu, tak 

i estetickú. Na kovaniach sa stretávame s výzdobnými technikami ako sú razba, razba 

doplnená o rytie a presekávanie materiálu. Tieto výzdobné techniky sa dajú  medzi sebou 

voľne kombinovať. Medzi najpoužívanejšie výzdobné techniky patrí razenie z matrice, 

tepanie (z lícovej i rubovej strany, vzniká plastický reliéf nad i pod povrchom materiálu). 

Často sú tieto techniky doplnené o vysekávanie jednoduchých tvarov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 143 Výzdobné techniky kovových častí na knihe– ražba. (sign. III 47.787) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 144 Výzdobné techniky kovových častí na knihe– razba. (sign.  47.910) 
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Obr. č. 145 Výzdobné techniky kovových častí na knihe– tepanie. (sign. III 47.806) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 146  Výzdobné techniky kovových častí na knihe– tepanie. (sign. M  I 230) 

 

11.2 Spony 

 

Spona je jednej z najdôležitejších kovových prvkov knižnej väzby. Jej funkcia je 

pevne uzatvárať knižný blok a vytvoriť z neho kompaktný celok. Jedine v takomto prípade sa 

zabráni poškodeniu knižného bloku. Správne uzavretie knihy zabraňuje deformácii knižného 

korpusu a vstupu nečistôt do vnútra bloku. Tvary spôn sú rôzne , rovnako ako ich typy. Ďalej 

budú ukázané typy spôn objavujúce sa na knižných väzbách Olomouckých Kartuziánov 

v zbierkach VKOl.  

V týchto zbierkach pozorujeme spony háčkové a tŕňové doskové. Háčkové spony sa 

dajú ďalej rozdeliť do samostatných foriem. Jedná sa o háčkové spony s prierezovou, 
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žliabkovou, (žliabkovú s vyplnením okrajov žliabku) záchytkou. Tvary štítkov sú taktiež 

rôzne, od štvorcových až po trojuholníky, poprípade evokujú flóru v podobe listov. Pokiaľ sa 

na štítku nachádza výzdoba, svojim spracovaním je razená alebo tepaná. Obidve tieto 

techniky môžu byť doplnené o presekávanie a pilovanie, čo je najčastejšia technika úpravy 

hrán kovových prvkov. Častejší spôsob pozorovaný v týchto zbierkach je razba. Najčastejšie 

sú motívy florálne a nápisové. Také isté techniky výzdoby pozorujeme i u tela spony, 

pravidelne sa vyskytujú prvky spony (štítok, telo spony, fixačný štítok pre remienok) ako 

párové. Znamená to, že sa opakuje na všetkých spomenutých častiach rovnaký motív i tvar. 

Medzi zbierkou knižných väzieb viazaných v olomouckej kartuze na nachádza len 7 

kníh s tŕňovou doskovou sponou. U ostatných väzieb sa vyskytuje háčková spona s vo väčšej 

miere sa prejavujúcou prierezovou záchytkou. 

 

11.2.1 Spony s prierezovou záchytkou 

Štítok spony s prierezovou záchytkou, vyhotovený prehnutím časti materiálu cez hranu dosky. 

V mieste ohnutia dochádza k vytvoreniu otvoru pre háčik tele spony.  

 

Obr. č. 147 Štítok spony s prierezovou záchytkou. (sign. III 47.759) 
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Obr. č. 148, 149, 150  Ukážky najčastejšie užívaných štítkov spony s prierezovou záchytkou (sign. II 48.274– 48.275, III 

47.787, II 33.939– 33.940) 

 

Obr. č. 151, 152 Ukážky štítkov spony s prierezovou záchytkou. (sign. II 29.817, II 21.730  

 

11.2.2 Spony žliabkové 
 

Spony žliabkové sú tvorené ohnutím plechu smerom hore nad úroveň dosky. 

Pozorovaná bola úprava takejto spony, kde dochádzalo k vyplneniu okrajov žliabku 

materiálom a jeho priletovaním.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 153 Štítok spony s žliabkom, štítok tvorený plechom s žliabkovou záchytkou. Žliabková záchytka s vyplnením 

okrajov žliabku. (sign. M I 230) 
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Fixovanie štítkov spony je na prednej hrane prednej dosky. K fixovaniu dochádza skrz 

knižnú dosku, mosadznými, alebo oceľovými klinčekmi. Úprava klinčekov je rôzna. Pokiaľ 

sa jedná o mosadzné, najčastejšie sa vyskytujú s opilovanou hlavičkou, ktorá je mierne 

viditeľná, často nie je pozorovateľná vôbec. Klinček na rubovej strane dosky býva 

roznytovaný, alebo ohnutý do plochy dosky. V prípade adjustáže kovových prvkov na knižnú 

vazbu kartuziánmi v Olomouci dochádza vo všetkých prípadoch k roznitovaniu klinčeku na 

strane prídoštia.  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 154 

Hlavičky klinčekov upravené zarezaním a roznitovaním. 

 

 

Telo spony je pohyblivá časť kovania, ktorá sa zachytáva háčikom o štítok, alebo o tŕň 

a pevne uzatvára knižnú väzbu. V každom prípade musí byť telo doplnené o fixačný štítok 

tela spony, ktorý fixuje sponu na remienok. Fixačný štítok môže byt súčasťou spony, alebo 

osobitná časť dodatočne fixovaná k telu spony klinčekom z obidvoch strán roznitovaný. 

Tvary a spracovanie tela spony je rovnaké ako u spracovania fixačného štítku. Spony tŕňové 

doskové sú vytvorené odlievaním, poprípade vypílením z masívu materiálu. Môže byt 

doplnené o kĺb, ale nie je to časté. K fixovaniu na remienok dochádza vždy pomocou 

fixačného štítku tela spony. 

 

 

 

 

Obr. č. 155 

Ukážky háčkovej spony tvorenej 

pruhom mosadzného plechu 
prehnutého v mieste háčku. 

(sign. 3.407) 



102 
 

11.2.3 Spony tŕňové doskové 

 

Tŕňová dosková spona je typ spony ktorá sa uzatvára na ploche dosky, do ktorej sú 

zapustené tŕne.  Do dosky sú fixované prebitím na prídoštie a následným roznitovaním, 

poprípade zahnutím do strany. Z lícovej strany nikdy nepresahujú výšku spony. Môže sa 

jednať o samostatný tŕň v doske, alebo podložený kusom spravidla mosadzného plechu 

štvorcového, kruhového tvaru, poprípade nízkou pukličkou. Takéto spony bývajú 

masívnejšieho tvaru, vyrobené odlievaním, zo zliatin ocele mosadze a bronzu
14

. Tvar 

a veľkosť spôn je pre každý knižný blok individuálny. Pravidlom býva, že spony na jednej 

knižnej väzbe sú podobné, často rovnaké. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 156, 157, 158 Ukážky tŕňov použitých pre tŕňovú doskovú sponu. 

 

Obr. č. 159 Telo spony tŕňovej doskovej. 

(sign. M II 226) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 SOJKOVÁ, K. Kovové prvky..., str. 31. 
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11.3 Spracovanie remienkov, fixovanie na dosku.  

Tŕňové doskové i háčkové spony sú vedené zo zadnej dosky na prednú pomocou 

remienkov. Remienky sú fixované k zadnej doske do žliabku. Tvorené sú z rôznych 

materiálov. Najčastejšie je to useň, a textil. Spracovanie remienkov sa môže líšiť.  

Varianty ako spracovať useň na remienok sú rôzne. Jedná sa o pruh hrubej usne, poprípade 

kašírovanie viacerých usní, tak i obtáčanie usne okolo usňového jadra, alebo zatočenie usne 

bez jadra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 160 Remienok vyhotovený z pruhu usne, z rubovej strany spojený na steč. (sign. II 2.537– 2.538) 

 
Obr. č. 161 Remienok vyhotovený z pruhu hrubej usne. (sign. II 48.620) 
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Obr. č. 162 Remienok vyhotovený z dvoch  pruhov usne, kašírovaných k sebe. (sign. II 21.739) 

 

Obr. č. 163 Remienok vyhotovený z pruhu textilu. (sign. II 48.131) 

Fixovanie remienku k telu spony je pozorované v dvoch variantách. Prvá je že je 

fixačný štítok súčasťou spony kde sa vloží remienok a prepojí sa s telom spony klinčekom 

roznitovaným na obidvoch stranách, alebo je fixačný štítok osobite, kde je najskôr zanitovaný 

k telu spony a následne je vložený medzi telo spony a štítok remienok a fixovaný ako 

v predchádzajúcom prípade. 

 

 

 

Obr. č. 164– 166 

 

Fixačný štítok tela spony 

súčasťou spony/ štítok dodatočne 

prinitovaný k telu spony. 
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K fixovanie remienkov na zadnú dosku sa používali fixačné štítky. Jedná sa o kus 

materiálu, najčastejšie mosadz s rôznou úpravou povrchu (výzdobou) a tvarom. Na fixovanie 

boli použité mosadzné klinčeky. Najčastejšie však boli použité malé mosadzné puklice prebité 

klinčekom. Tento typ fixovania je typický pre knižnú väzbu Olomouckých Kartuziánov. 

 

Obr. č. 167   Fixovanie remienku do žliabku pomocou fixačného štítku. (sign. II 47.906) 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 168, 169 Fixačné štítky rôznych tvarov. (sign.III 47.726– 47.727, II 48.131) 

 

Obr. č. 170, 171, 172 Fixovanie remienkov pomocou puklíc prebitých klinčekmi.. (sign. III 47.759, II 48.619, 48.063) 
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11.4 Puklice 

Puklice a nárožnice nachádzajúce sa na knižnej väzbe tvoria neodmysliteľnú súčasť 

knižnej väzby. Ich funkcia je ochranná a estetická. Tieto prvky môžu byt vyrobené z plechu, 

najčastejšie mosadzného, poprípade liate mosadzné, alebo bronzové. Puklice sú ako 

samostatný prvok na knižnej väzbe, poprípade sú súčasťou nárožníc.  Priemer puklíc sa líši. 

Najmenšie majú 7 mm, väčšie 16 mm. Ďalej môžeme pozorovať priemery puklíc až do 24 

mm. Na ani jednej väzbe v zbierke VKOl sa puklice aplikované na knižnej väzbe 

nedochovali.  Všetky tieto údaje boli vyčítané zo stôp v usňovom pokryve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 173 Stopy po pukliciach v usňovom pokryve. (sign. II 36.676 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 174 Odtlačok nezachovanej puklice v usňovom pokryve. (sign. II 1.631– 1.632 ) 
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Puklice ako súčasť nárožníc sa v niekoľkých prípadoch zachovali. Jedná sa 

o fragmenty týchto prvkov na knižných väzbách. Len v prípade jednej knižnej väzby sa 

zachovala kompletná sada. Vo väčšine prípadov pozorujem prítomnosť nárožníc na knižných 

väzbách len v odtlačkoch v usňovom pokryve poprípade klinčekov, ponechaných v knižných 

doskách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 175, 176 Pohľady na knižné väzby s aplikovanými nárožnicami a stredovým kovaním. (sign. 39.036– 39.040, 1.780– 

1.781) 
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Ďalšie ochranné prvky pozorujem na knižných doskách v mieste rohov. Jedná sa 

o oplechovanie rohu knižnej dosky. V najjednoduchšom prípade pozorujeme na vrchnej 

a spodnej hrane klince (oceľové) s väčšou hlavičkou, poprípade malú pukličku prebitú 

klinčekom, ktorá má zabrániť mechanickému poškodeniu hrany dosky a jej pokryvového 

materiálu. S oplechovaním rohov knižnej dosky sa stretávame u každej väzby, ktorá má 

bohatú slepotlačovú výzdobu. Tieto prvky sa vo vysokej miere zachovali na knižných 

doskách, nedochlo k ich odstráneniu, poprípade odpadnutiu. 

 

 

Obr. č. 177, 178 Hranové kovanie zasahujúce mierne do plochy dosky s vykosenými rohmi. Fixovanie kovania ako do strany 

plochy,  tak i do hrany dosky. (sign. M II 248) 
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Obr. č. 179 Hranové kovanie zasahujúce mierne do plochy dosky s vykosenými rohami a pukličkami na spodnej hrane 

knižnej dosky. Fixovanie kovania ako do strany plochy,  tak i do hrany dosky. (sign. II 48.120– 48.121) 
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12. Záver 

Gotická knižná väzba kníhviazačskej dielne Olomouckých kartuziánov je väzba 

obdobia od rokov 1470 do druhej polovice 16. storočia.  V tomto období vznikajú knižné 

väzby rôznych kvalít, ktoré i podtrhujú, ale i vyvracajú heslo kartuziánskeho rádu „obsah 

prevláda nad formou“. Vo zbierkach fondu VKOl by sa skôr dalo hovoriť o vyvrátení tohto 

hesla, kde väčšinu knižných väzieb tvoria bohato slepotlačovo zdobené knižné väzby. 

V rámci práce bolo spracovaných 130 knižných väzieb, z toho sa v prílohe na konci 

práce nachádza katalóg 128 spracovaných knižných väzieb. U dvoch prípadoch došlo 

k preväzbe knižnej väzby a s aplikovaním minimálneho fragmentu pokryvu na nový pokryv. 

Týmto sa na knihe nezachovali žiadne pôvodné prvky okrem spomínaného fragmentu a preto 

neboli bližšie spracované a zaradené do katalógu. Jedná sa o knižné väzby so signatúrami 

48.784–  48.787 a 60.736. 

U najstarších knižných väzieb olomouckej kartuzy, teda väčšiny rukopisov pozorujem 

používanie rôznorodejších materiálov, ako je napríklad použitie usne na pokryv. Popri bielej 

väzobnej usni pozorujem používanie povrchovo farbených usní. (vínovo–červená, modrá) 

Tento trend zostáva i u ostatných funkčných prvkov knihy ako je samotný materiál na výrobu 

väzov šitia knihy, spracovanie dosiek,  nasadenie knižných dosiek na blok. Z pohľadu 

výzdoby sa často krát jedná väzby bez výzdoby a s jednoduchými ochrannými kovovými 

prvkami ako sú spony
15

 a puklice, poprípade sa stretávam s jednoduchou linkovou 

slepotlačovou výzdobou knihy v podobe rámcu s krížením vo vnútri. Tento typ slepotlače 

býva často krát konečný, v neskorších dobách sa objavuje doplnený o jednoduché 

slepotlačové tlačítka.  

U pozdejších knižných väzieb, teda u inkunábulí a postinkunábulí pozorujem na jednej 

strane strohosť, možno až pravidelnosť užívania väčšiny funkčných typologických prvkov 

a na druhej strane neskutočnú variabilitu a nápaditosť u výzdoby knižných väzieb. Na týchto 

väzbách začína prevládať triesločinená useň použitá na pokryv knihy, ktorá nie je ďalej 

upravovaná. Mení sa materiál na výrobu väzov, používa sa zdvojený motúz, uniformuje sa 

u všetkých väzieb nasadenie väzov na knižnú dosku a to prevlečením z vonkajšej strany 

dosky na stranu prídoštia, ďalej vedenie v žliabku a z tejto strany kolíčkovaný dreveným 

kolíčkom. U samotnej výzdoby sa jedná okrem jedného prípadu
16

 výhradne o slepotlačovú 

                                                           
15

 K týmto väzbám sa radí i tých 7 kníh s tŕňovou doskovou sponou. 
16

 sign. M II 198, jedná sa o väzbu zdobenú rezbou do usne 
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výzdobu. Ani u jednej väzby sa nestretávam s rovnakou výzdobou. Väčšina knižných väzieb 

dokonca disponuje odlišnou kompozíciou prednej a zadnej knižnej dosky. Obľúbeným 

prvkom bolo i zdobenie knižného chrbtu a remienkov spôn knihy, za použitia slepotlačových 

tlačítok. Vysoká miera estetizácie knihy a variabilita knihviazača sa dotýka i spracovania 

hlavíc kníh kde pozorujem u niekoľkých prípadov narezávanie poprípade vybíjanie presahu 

usne u hlavy a paty. V tomto prípade sa žiaľ jedná o jedno z najexponovanejších miest na 

knihe a preto sa u mnohých knižných väzieb vôbec nedochovali. 

U kovových prvkov užívaných na knižných väzbách je pozorovateľné časté 

používanie razenej výzdoby týchto prvkov. Vo väčšine prípadov sa jedná o razbu do mosadze 

z matrice, objavuje sa päť pravidelne sa opakujúcich a teda najpoužívanejších motívov, 

z ktorých sú následne pripravované kovové prvky knižnej väzby. Jedným z typických prvkov 

a na knihách kartuziánov je fixovanie remienku tela spony na knižnú dosku za použitia 

malých mosadzných puklíc prebitých mosadzným klincom. 

Téma gotickej knižnej väzby je veľmi široká a tak jediná možnosť hlbšieho 

spracovania samotnej typológie gotickej knihy je zamerať sa na zachované  ucelené celky 

z jednotlivých historicky doložených knihárskych dielní. Túto možnosť mi dal fond 

olomouckých kartuziánov v zbierkach VKOl. Pri mojej práci som sa stretol s mnohými 

knižnými väzbami, ktoré ma neustále prekvapovali svojou variabilitou, funkčnosťou, vysokou 

kvalitou spracovania všetkých materiálov nachádzajúcich sa na knižnej väzbe a v neposlednej 

rade estetičnosťou, pozorovanou najviac u knižných väzieb z prelomu 15. a 16. storočia. 
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14. Zoznam signatúr spracovaných knižných väzieb 

M I 166 

M I 230 

M I 248 

M I 249 

M I 250 

M I 258 

M I 266 

M I 270 

M I 271 

M I 277 

M I278 

M I 279 

M I282 

M I 292 

M I 293 

M I 294 

M I 295 

M I 300 

M I 305 

M I 306 

M I 329 

M I 330 

M I 333 

M I 358 

M I 406 

M I 407 
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M I 409 

M II 79 

M II 83 

M II 85 

M II 101 

M II 102 

 M II131/1 

M II131/2 

M II131/3 

M II 138 

M II 141 

M II 163 

M II 184 

M II 185 

M II 186 

M II 196 

M II 198 

M II 199 

M II 204 

M II 226 

M II 246 

M II 248 

M II 261 

M III 25/2 

M III 26 

M III 33 

M III 46 
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1.780– 1.781 

1.880– 1.881 

3.407– 3.412 

11.423– 11.425 

24.490– 24.494 

27.114 

39.036– 39.040 

48.647– 48.648 

48.657– 48.658 

48.705– 48.706 

48.707– 48.708 

48.709– 48.716 

48.725– 48.729 

48.750– 48.753 

48.793– 48.797 

60.623– 60.631 

60.670– 60.672 

60.911– 60.912 

60.927– 60.930 

60.937– 60.921 

61.085– 61.089 

II 715 

II 1.626– 1.627 

II 1.631– 1.632 

II 1.633 

II 2.036 

II 2.537– 2.538 
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II 2.685 

II 21.739 

II 29.819 

II 33.939– 33.940 

II 36.876 

II 37.111– 37.112 

II 47.890 

II 47.901 

II 47.906 

II 47.909 

II 47.910/1 

II 47.910/2 

II 47.956– 47.960 

II 47.975 

II48.047– 48.049 

II 48.063 

II 48.071 

II 48.074 

II 48.093– 48.094 

II 48.120– 48.121 

II 48.124– 48.125 

II 48.131 

II 48.146 

II 48.210– 48.211 

II 48.268– 48.270 

II 48.274– 48.275 

II 48.276– 48.277 
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II 48.278– 48.279 

II 48.296 

II 48.320 

II 48.328– 48.329 

II 48.367/4 

II 48.389– 48.390 

II 48.619 

II 48.620 

III47.719/2 

III 47.723 

III 47.726– 47.727/A 

III 47.726– 47.727/B 

III 47.759 

III47.787 

III 47.796 

III 47.806/1 

III 47.806/4 

III 48.825– 47.826 

III 47.842– 48.843 

III 300.018 
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15. Katalóg spracovaných knižných väzieb 

 

 Jednotlivé knižné väzby sú v katalógu radené vzostupne podľa formátu knihy, od 

najmenších k najväčším a od rukopisov k tlačiam. Každá knižná väzba obsahuje svoj vlastný 

vypracovaný prieskumový formulár a dve fotografie. Prvá fotografia vždy zachytáva pohľad 

na prednú dosku knižnej väzby. Druhá fotografia zobrazuje typologicky zaujímavý detail, 

nachádzajúci sa na knižnej väzbe. 
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M I 166
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M I 230
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M I 248
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M I 249
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M I 258

 



131 
 

 

 

 

 

 

 



132 
 

M I 266
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M I 270
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M I 271
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M I 277
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M I 278
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M I 282
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M I 292
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M I 294
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M I 295
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M I 300
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M I 305
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M I 306
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M I 358
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M I 406
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M I 407
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M I 409

 



173 
 

 

 

 

 

 

 



174 
 

M II 79

 



175 
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M II 83

 



177 
 

 

 

 

 

 

 



178 
 

M II 85

 



179 
 

 

 

 

 

 

 



180 
 

M II 101

 



181 
 

 

 

 

 

 

 



182 
 

M II 102
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M II 131/1
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M II 131/2
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M II 131/3

 



189 
 

 

 

 

 

 

 



190 
 

M II 138
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192 
 

M II 141
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M II 163
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M II 184
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M II 185
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M II 186
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M II 196
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M II 198
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M II 199
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M II 204

 



209 
 

 

 

 

 

 

 



210 
 

M II 226
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M II 246

 



213 
 

 

 

 

 

 

 



214 
 

M II 248
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M II 261
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M III 25/2

 



219 
 

 

 

 

 

 

 



220 
 

M III 26/2
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M III 33
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M III 46

 



225 
 

 

 

 

 

 

 



226 
 

1.780– 1.781

 



227 
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1.880– 1.881

 



229 
 

 

 

 

 

 

 



230 
 

3.407– 3.412

 



231 
 

 

 



232 
 

11.423– 11.425

 



233 
 

 

 

 

 

 

 



234 
 

24.490– 24.494

 



235 
 

 

 

 

 

 

 



236 
 

27.114

 



237 
 

 

 

 

 

 

 



238 
 

39.036– 39.040

 



239 
 

 

 

 

 

 

 



240 
 

48.647– 48.648

 



241 
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48.657– 48.658

 



243 
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48.705– 48.706

 



245 
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48.707– 48.708

 



247 
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48.709– 48.716
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48.725– 48.729
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48.750– 48.753
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48.793– 48.797
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60.623– 60.631
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60.670– 60.672
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60.911– 60.912

 



261 
 

 

 

 

 

 

 



262 
 

60.927– 60.930
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60.937– 60.921
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61.085– 61.089
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268 
 

II 715

 



269 
 

 

 



270 
 

II 1.626– 1.627

 



271 
 

 

 

 

 

 

 



272 
 

II 1.631– 1.632

 



273 
 

 

 

 

 

 

 



274 
 

II 1.633

 



275 
 

 

 



276 
 

II 2.036

 



277 
 

 

 

 

 

 

 



278 
 

II 2.537– 2.538

 



279 
 

 

 

 

 

 

 



280 
 

II 2.685

 



281 
 

 

 

 

 

 

 



282 
 

II 21.739

 



283 
 

 

 

 

 

 

 



284 
 

II 29.819

 



285 
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II 33.939– 33.940

 



287 
 

 

 

 

 

 

 



288 
 

II 36.876

 



289 
 

 

 

 



290 
 

II 37.111– 37.112

 



291 
 

 

 



292 
 

II 47.890

 



293 
 

 

 

 

 

 

 



294 
 

II 47.901

 



295 
 

 

 

 



296 
 

II 47.906

 



297 
 

 

 

 

 

 

 



298 
 

II 47.909

 



299 
 

 

 

 



300 
 

II 47.910/1

 



301 
 

 

 

 

 

 

 



302 
 

II 47.910/2

 



303 
 

 

 

 

 

 

 



304 
 

II 47.956– 47.960

 



305 
 

 

 



306 
 

II 47.975

 



307 
 

 

 

 

 

 

 



308 
 

II 48.047– 48.049

 



309 
 

 

 

 

 

 

 



310 
 

II 48.063

 



311 
 

 

 

 

 

 

 



312 
 

II 48.071

 



313 
 

 

 



314 
 

II 48.074

 



315 
 

 

 

 

 

 

 



316 
 

II 48.093– 48.094

 



317 
 

 

 

 

 

 



318 
 

II 48.120– 48.121

 



319 
 

 

 

 

 

 

 



320 
 

II 48.124– 48.125

 



321 
 

 

 



322 
 

II 48.131

 



323 
 

 

 

 

 

 

 



324 
 

II 48.146

 



325 
 

 

 



326 
 

II 48.210– 48.211

 



327 
 

 

 



328 
 

II 48.268– 48.270

 



329 
 

 

 

 

 

 

 



330 
 

II 48.274– 48.275

 



331 
 

 

 

 

 

 

 



332 
 

II 48.276– 48.277

 



333 
 

 

 

 



334 
 

II 48.278– 48.279

 



335 
 

 

 



336 
 

II 48.296

 



337 
 

 

 

 

 

 

 



338 
 

II 48.320

 



339 
 

 

 



340 
 

II 48.328– 48.329

 



341 
 

 

 

 

 

 

 



342 
 

II 48.367/4

 



343 
 

 

 



344 
 

II 48.389– 48.390

 



345 
 

 

 



346 
 

II 48.619

 



347 
 

 

 

 

 

 

 



348 
 

II 48.620

 



349 
 

 

 

 

 

 

 



350 
 

III 47.719/2

 



351 
 

 

 

 

 

 

 



352 
 

III 47.723

 



353 
 

 

 

 

 

 

 



354 
 

III 47.726– 47.727/A

 



355 
 

 

 

 

 

 

 



356 
 

III 47.726– 47.727/B

 



357 
 

 

 

 

 

 

 



358 
 

III 47.759

 



359 
 

 

 

 

 

 

 



360 
 

III47.787

 



361 
 

 

 

 

 

 

 



362 
 

III 47.796

 



363 
 

 

 

 

 

 

 



364 
 

III 47.806/1

 



365 
 

 

 

 

 

 



366 
 

III 47.806/4

 



367 
 

 

 

 

 

 

 



368 
 

III 48.825– 47.826

 



369 
 

 

 

 

 

 

 



370 
 

III 47.842– 48.843

 



371 
 

 

 

 

 

 

 



372 
 

III 300.018
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