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Tématem predlozené prace byla tvorba krytl ran na bazi netkanych textilii tvofenych
staplovymi mikrovlakny z hyaluronatu sodného, navazani vybranych biologicky aktivnich latek
na tyto kryty a testovani antimikrobialnich efekt( findlnich prototypu krytt ran. K jednotlivym
&astem diplomové praci mam nasledujici komentare a pripominky.
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Teoretickda &ast: predstavuje pomérné rozsahlé pojednani, ve kterém jsou shromazdény
informace podstatné pro vypracovani diplomové prace. Vtéto Casti je zpracovano 158
literarnich odkaz(, co? je na diplomovou préci vysoky pocet. Ukazuje to na snahu diplomantky
ziskat o studovaném problému co nejvice znalosti v souvislostech. Tuto snahu vysoce
hodnotim, aviak chtél bych upozornit na par nepfesnosti, nejasnosti i zbyte¢nosti, které se
této &asti diplomové prace vyskytuji. Pomérné hodné mista vénuje diplomantka rozdéleni
bandazi do riznych skupin, podle jejich charakteru. Takto pojaté rozdéleni pfinasi informace,
které diplomantka nedokaze dale vyuzit. J4 bych se pfiklanél k tomu, aby bandaze byly
rozdéleny nikoli podle charakteristik konstrukce, nybrz podle jejich vyufZiti v riznych fazich
hojeni, které jsou rozebirany o nékolik stranek dale. Navic si myslim, Ze tak, jak je rozdéleni
zpracované neni uplné v pofadku (napf. alginatové bandaze jsou pojednany jako specificka
skupina, pficemi jako dalsi specifickou skupinu uvédi diplomantka kryty ran z polymernich
latek. Alginat je rovnéz polymer).

Podle mého soudu je vlastni proces hojeni popsan dobfe, zejména pfihlédnu-li k tomu, Ze je
to zpracované chemikem bez potiebného biologického vzdéléni. Co mi vsak v této fazi chybi
je dloha hyaluronanu v jednotlivych fazich hojeni rany. Caste¢né je dloha hyaluronanu



rozebréna v ¢asti 1.3 vénované kyseliné hyaluronové, aviak tam se vyskytuje fada chyb a
nepfesnosti. Plati, 7e hyaluronan se zapojuje do druhé a? &tvrté faze, aviak jeho udloha je
v raznych fazich hojeni ran rozdilna a zavisi mimo jiné na jeho molekulové hmotnosti. Protoze

diplomantka pracovala s vlakny na bazi kyseliny hyaluronové, mély byt tyto informace tadné
uvedeny.

Cast 1.3 je vénovana kyseling hyaluronové. ReZerge je zpracovéna peclivé a je pomérné
rozsahla, zahrnuje jak chemii hyaluronanu, tak i ¢&ast biologie hyaluronanu véetné
farmakokinetiky. A? na vyjimky (viz vy3e) je tato &ast pomérné dobfe napsana.

Dalsi ¢asti teoretického Uvodu se vénuji jednak tvorbé a zpracovani vlidken a biologicky
aktivnim latkdm, pomoci kterych je mozné modulovat hojeni ran. K témto &istem bych mél
pouze jednu pfipominku, a to k poufiti stfibra v pfipravcich na hojeni ran. Stfibro, i kdyz se
v dnedni dobé jeité pofad hodne propaguje zejména nadnarodnimi vyrobci bandézi, a to pro
svlj vysoky bakteriostaticky potencial, je to litka pomérné silng toxickd, kterd nevratné
poskozuje buriky v kGzi. Faktem je, Ze se kize s témito potkozenimi dokéZe vyrovnat, alespor
pokud neni banda? aplikovéna na chronické rany. Aviak st¥ibro se v ka3 hromadi a neni jasné,
€0 se s nim po néjaké dobé stane. Navic stfibro zatéZuje zivotni prostfedi z odpadd po vyrobé
bandézi ¢i po jejich pousiti.

Experimentaini &ast a ziskané vysledky: K této ¢asti mam nasledujici pfipominky. Elektronovy
mikroskop (str. 54), na kterém byly ziskavény snimky vidken, byl vyroben brnénskou firmou
Tescan, nikoli americkou firmou.

Dosti dobfe nerozumim kapitole 2.3, kde se mluvi o acetylaci vldken pro kryty ran.
Nesouhlasim s tvrzenim, %e za blise nespecifikovanych podminek (,,...okolnich podminkach...)
dochdzi k deacetylaci hyaluronanu. Hyaluronan Ize deacetylovat (Ize odstranit acetylovou
skupinu), aviak vyZaduje to pomérné drastické podminky, pfi které dochazi k degradaci
fetézch hyaluronanu na pomérné kratké fragmenty. Nesetkali jsme se s tim, Ze by ve vlaknech
hyaluronanu se ve vét&im mnosstvi nachazely deacetylované fetézce hyaluronanu. Pridavek
acetanhydridu muaze vést k esterifikaci hydroxylovych skupin za vzniku parcidlné
esterifikovaného hyaluronanu (podobny proces probiha i u celuldzy). Rovnés silné pochybuji
o vlivu kyseliny octové uvolfiované z derivatu hyaluronanu. Je tfeba si uvédomit, e prostiedi
v rané diky pfitomnosti bilkovin pomérné hodné pufruje a k vyrazné zméné pH by mnozstvi
kyseliny octové uvolnéné z bandaze nestatilo (hyaluronan se v bandasi vyskytuje
v miligramech a? desitkach miligrama).

K Casti 2.6 mam pripominku tykajici se kvantitativniho stanoveni aktivnich latek (s vyjimkou
iontd stfibra a zinku), které je vyznamné pro farma aplikace. Ov&fili jste néjakym zplisobem
pfesnost a spolehlivost pouZitych metod pro kvantifikaci CBD? Pro¢ byl pouzit kurkumin, kdyz
se navazoval v jiném mnoizstvi na vldkna hyaluronanu?

V asti 2.7 mi neni jasné, pro¢ byla vybrana tato metoda sledovani antimikrobidlni aktivity,
kdyZ je zndmo, 7e pokud se latka ve vodném prostfedi agaru nerozpousti, nebude ani
difundovat do okoli testovaného vzorku a bude tvofit nevyrazné nebo Zadné inhibiéni zény.

RovnéZ se myslim, e by bylo vhodné zvolit standardni mikroorganismy pouzivané pro
testovani antimikrobidlnich aktivit doporucenych Iékopisem.



Otazky k obhajobé (kromé& otazek uvedenych vyse):
Jakou dlohu hraje hyaluronan ve druhé a3 Ctvrté fazi hojeni ran?

Prosim o vysvétleni mechanismu reakci, které jsou popsany v kapitole 2.3 a o priikaz o tom
Ze po acetylaci hyaluronanu nedochazi ke vzniku ester.
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Jak se zménily mechanické vlastnosti mikrovldkennych vrstev s nanesenymi aktivnimi latkami.
Elektronoptické snimky ukazuji, Ze se ztraci vldkenna struktura po nékterych zplsobech
aplikace aktivnich latek. Cim je to zplGsobeno?
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