Tabulka I 
Vliv HACTF a postsíťování pomocí ADH na Tg a obsah gelu emulzních kopolymerů
	Vzorek
	Obsah HACTF (hm.%)
	Kopolymery bez ADH
	Kopolymery s ADH

	
	Jádro
	Obal
	Tg (°C)
	Obsah gelu (%)
	Tg (°C)
	Obsah gelu (%)

	C0S0
	0
	0
	12,4
	9,2
	17,2
	75.1

	C0,5S0
	0,5
	0
	17,3
	57,8
	19,5
	89,7

	C0,75S0
	0,75
	0
	18,4
	78,7
	19,7
	90,1

	C1S0
	1
	0
	18,6
	80,8
	20,8
	98,7

	C0S0,5
	0
	0,5
	16,1
	71,7
	18,3
	80,7

	C0S0,75
	0
	0,75
	17,3
	72,4
	19,5
	81,7

	C0S1
	0
	1
	18,2
	77,9
	20,7
	88,4
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