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	Vzorek
	CHSK (mg/l)
	BSK5 (mg/l)
	 BSK5/CHSK

	AcD  0
	163,0
	45
	0,28

	AcD  10
	169,7
	84
	0,49

	AcD  25
	179,0
	75
	0,42

	AcD  50
	186,0
	79
	0,42

	AcD  100
	178,0
	90
	0,51

	D-glukosa
	45,9
	77
	1,68

	PVA
	101,0
	10
	0,09









