Tabulka I
Mechanické a filmotvorné vlastnosti nátěrových povlaků s různým molárním poměrem hexaaminocyklotrifosfazenu (HACTF) jako nízkomolekulárního tvrdidla ku glycidyl-methakrylátu (GMA)
	Kód vzorku 
	HACTF : GMA molární poměr
	MFFT (°C)
	Tg (°C)
	Obsah gelu (hm.%)
	Lesk (rel.%)
	[bookmark: _GoBack]Tvrdost (rel.%)

	L0
	0:1
	9,0
	15,8
	90,7
	82,9
	12,2

	L1
	1:1
	9,2
	17,9
	90,2
	82,7
	12,8

	L2
	2:1
	10,0
	18,1
	93,5
	82,5
	15,0

	L6
	6:1
	10,4
	18,5 
	93,3
	80,9
	22,6

	L12
	12:1
	12,2
	19,3
	93,8
	83,5
	23,2





