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jako ġkoln²ho d²la podle Ä 60 odst. 1 autorsk®ho z§kona, a s t²m, ģe pokud dojde k uģit² t®to pr§ce 

mnou nebo bude poskytnuta licence o uģit² jin®mu subjektu, je Univerzita Pardubice opr§vnŊna 

ode mne poģadovat pŚimŊŚenĨ pŚ²spŊvek na ¼hradu n§kladŢ, kter® na vytvoŚen² d²la vynaloģila, 

a to podle okolnost² aģ do jejich skuteļn® vĨġe. 

 

Beru na vŊdom², ģe v souladu s Ä 47b z§kona ļ. 111/1998 Sb., o vysokĨch ġkol§ch a o zmŊnŊ 

a doplnŊn² dalġ²ch z§konŢ (z§kon o vysokĨch ġkol§ch), ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, a smŊrnic² 

Univerzity Pardubice ļ. 7/2019 Pravidla pro odevzd§v§n², zveŚejŔov§n² a form§ln² ¼pravu 

z§vŊreļnĨch prac², ve znŊn² pozdŊjġ²ch dodatkŢ, bude pr§ce zveŚejnŊna prostŚednictv²m Digit§ln² 
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Anotace 

Bakal§Śsk§ pr§ce se zabĨv§ komplexn²m restaur§torskĨm z§sahem kolorovan® litografie 

s n§zvem ĂKvŊtinov® z§tiġ² podle Anny Petersñ v ozdobn®m dŚevŊn®m r§mu. Litografie je 

provedena na strojn²m pap²Śe niģġ² gram§ģe a je celoploġnŊ podlepena pl§tŊnou podloģkou, za 

kterou je d²lo vypnuto na vyp²nac² r§m. 

Bakal§Śsk§ pr§ce je rozġ²Śen§ o kulturnŊ-historickĨ prŢzkum, zabĨvaj²c² se ģivotem mal²Śky 

Anny Peters, podle jej²ģ malby byla litografie vytvoŚena. 

Druh§ ļ§st pr§ce je zamŊŚen§ na restaurov§n² litografie, jejimģ nejvŊtġ²m probl®mem byl silnĨ 

n§nos prachov®ho depozitu, degradovanĨ lak a ļetn® ztr§ty barevn® vrstvy. 

C²lem t®to bakal§Śsk® pr§ce je pŚedstavit ļten§Śi metodiku restaurov§n² litografie se silnŊ 

degradovanĨm lakovĨm n§tŊrem v ozdobn®m r§mu a obezn§mit ho se ģivotem a tvorbou Anny 

Peters. 
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Title  

The Restoration of The Floral Still Life inspired by Anna Peters. 

 

Annotation 

The bachelorôs thesis deals with the complex restoration intervention of a coloured lithograph 

titled The Floral Still Life Inspired by Anna Peters that is mounted in a decorative wooden frame. 

The lithograph was printed on machine paper, lined with canvas, and stretched on a stretcher frame.  

The bachelorôs thesis is extended by a cultural-historical survey regarding Anna Petersôs life, 

whose painting the lithograph was based on. 

The next part is focused on the restoration of the lithograph. The main issues were severe dust 

accretions, degraded layers of varnish, and multiple losses of paint layers. 

This thesis aims to introduce the treatment methods of the lithograph with degraded lacquer 

mounted in a decorative wooden frame and provide insight into the life and work of Anna Peters. 
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1. Đvod 

 Bakal§Śsk§ pr§ce s n§zvem ĂRestaurov§n² KvŊtinov®ho z§tiġ² podle Anny Petersñ se zabĨv§ 

komplexn²m restaurov§n²m barevn® litografie na strojov®m pap²Śe v ozdobn®m r§mu 

z 1. poloviny 20. stolet². Hlavn²m c²lem samotn®ho restaurov§n² bylo zachov§n² d²la a jeho 

stabilizace, stejnŊ jako navr§cen² jeho estetick® funkce. 

Tato pr§ce je rozġ²Śena o kulturnŊ-historickĨ prŢzkum zamŊŚenĨ na ģivot a tvorbu mal²Śky 

Anny Peters. Souļ§st² pr§ce je tak® chemicko-technologickĨ prŢzkum, kterĨ v²ce pŚibliģuje 

materi§lov® sloģen² a stratigrafii d²la spolu s povrchovou ¼pravou ozdobn®ho r§mu. Obsahuje 

restaur§torskĨ z§mŊr a fotografickou dokumentaci, kter® mapuj² stav d²la pŚed, v prŢbŊhu a po 

dokonļen² restaur§torsk®ho a konzervaļn²ho z§sahu. D§le se zamŊŚuje na podrobnĨ typologickĨ 

popis d²la a popis stavu d²la pŚed restaurov§n²m. 

D²lo bylo celoploġnŊ podlepeno pl§tnem, za kter® bylo vypnuto na vyp²nac² r§m a vsazeno 

do dŚevŊn®ho ozdobn®ho r§mu. Hlavn² problematikou d²la byla degradovan§, nerovnomŊrn§ 

a ztmavl§ lakov§ vrstva. Jeho siln® zneļiġtŊn² prachovĨm depozitem a jinĨmi neļistotami 

v kombinaci s degradac² lakov® vrstvy znemoģŔovali ļitelnost d²la. Z tohoto dŢvodu bylo 

nezbytn® nal®zt vhodnĨ zpŢsob ztenļen² lakov® vrstvy ġetrnĨm zpŢsobem tak, aby nedoġlo 

k poġkozen² barevn® vrstvy a aby byla d²lu navr§cena jeho ļitelnost. V neposledn² ŚadŊ d²lo 

utrpŊlo ļetn® ztr§ty barevn® vrstvy, coģ vedlo v prŢbŊhu restaurov§n² k ot§zce koncepce Śeġen² 

retuġ² a prezentace d²la. 

Velmi degradovanĨ byl tak® ozdobnĨ r§m, do nŊhoģ bylo d²lo vsazeno. R§m byl kromŊ 

zneļiġtŊn² tak® deformovanĨ a jeho povrchov§ ¼prava byla mechanicky poġkozena. 

C²lem kulturnŊ-historick®ho prŢzkumu bakal§Śsk® pr§ce bylo pŚibl²ģit ļten§Śi ģivot a tvorbu 

nŊmeck® mal²Śky Anny Peters, a to navzdory velmi omezen®mu mnoģstv² zdrojŢ informac² a 

literatury. Dalġ²m z§mŊrem tohoto prŢzkumu bylo, naj²t pŢvodn² obraz autorky, kterĨm byl 

monogramista W.V. inspirov§n pŚi vzniku t®to litografie. 
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2. Restaurov§n² litografie  na pap²Śe a ozdobn®ho r§mu 

 

RESTAURĆTORSKĆ DOKUMENTACE  

Komplexn² restaurov§n² litografie KvŊtinov® z§tiġ² podle Anny Peters v ozdobn®m r§mu 

 

 

 

Vedouc² pr§ce: Mgr. art Luboġ Machaļko, Art. D., vedouc² Ateli®ru restaurov§n² 

umŊleckĨch dŊl na pap²ru, Fakulta restaurov§n², Univerzita Pardubice 

Dokumentaci vypracovala: Krist²na Kubalov§, studuj²c² 4. roļn²k, ARUDP FR UPCE 

Litomyġl 2024 
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Poļet vyhotovenĨch restaur§torskĨch dokumentac²: 3 

M²sto uloģen² restaur§torsk® dokumentace: 

1. Fakulta restaurov§n² Univerzity Pardubice 

2. SoukromĨ archiv zadavatele 

3. SoukromĨ archiv restaur§tora 

 

Poļet stran textovĨch pŚ²loh: 12 

Poļet stran grafickĨch pŚ²loh: 1 

Poļet stran obrazovĨch pŚ²loh: 52 

CelkovĨ poļet stran dokumentu: 125 

 

Typ fotoapar§tu: 

CANON EOS 70D s objektivem EF-S 17ï85 mm 

Digit§ln² fotoapar§t iPhone 14 Pro Max, 13ï77 mm, 48MPx 

 

Autor fotografi²: 

Krist²na Kubalov§, studuj²c² 4. roļn²k, ARUDP FR, UPCE 

Ad®la Pokorn§, studuj²c² 4. roļn²k, ARUDP FR, UPCE 

Jinke van der Meer, studuj²c² 4. roļn²k, ARUDP FR, UPCE 

Eliġka Stropkov§, studuj²c² 4. roļn²k, ARUDP FR, UPCE 

Aneģka Ġebestov§, studuj²c² 5.roļn²k ARUDP FR, UPCE 

 

É Dokumentace jako d²lo vŊdeck® a liter§rn² je chr§nŊna ve smyslu z§kona ļ. 121/2000 Sb. 

o Pr§vu autorsk®m v ¼pln®m znŊn² pozdŊjġ²ch dodatkŢ (AutorskĨ z§kon podle ļ. 398/2006 

Sb.) s t²m, ģe pr§vo k uģit² m§ pŚ²sluġnĨ org§n st§tn² pam§tkov® p®ļe a majitel pam§tky.  
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Prohlaġuji, ģe jsem pouģila pŚi restaurov§n² pouze materi§lŢ a postupŢ uvedenĨch v t®to 

restaur§torsk® dokumentaci. Nejsem si vŊdoma novĨch zjiġtŊn² a skuteļnost² na restaurovanĨch 

ļ§stech d²la, kter® by nebyly uvedeny v t®to dokumentaci. 

 

V Litomyġli dne ééééé. 

 

 

ééééééééééééé. 

Vedouc² pr§ce: 

Mgr. art Luboġ Machaļko, Art. D, 

vedouc² ARUDP FR UPCE 

 

 

ééééééééééééé. 

Restaurovala: 

Krist²na Kubalov§, studuj²c² 4. roļn²k, 

ARUDP FR UPCE 
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3. Identifikace restaurovan®ho d²la 

N§zev d²la: KvŊtinov® z§tiġ² podle Anny Peters 

Autor  d²la:  Monogramista W. V. 

Datace:   1. polovina 20. stolet²0F0F

1 

Technika:  litografie na pap²ru niģġ² gram§ģe podlepen§ pl§tŊnou podloģkou 

RozmŊry:   d²lo na pap²rov® podloģce 555 x 455 mm (v x ġ) 

dŚevŊnĨ ozdobnĨ r§m 670 x 560 x 22 mm (v x ġ x h) 

Inv.  ļ²slo:  43/63/43 

M²sto uloģen²: VlastivŊdn® muzeum v Olomouci 

Zadavatel:  VlastivŊdn® muzeum v Olomouci, n§mŊst² Republiky 5, 771 73 Olomouc 

Zhotovitel : Univerzita Pardubice, veŚejn§ ġkola, zal. podle z§k. ļ. 111/1998 Sb., s²dlo 

Studentsk§ 95, 532 10 Pardubice, zastoupen§ Mgr. et BcA. Radom²rem 

Slovikem, dŊkanem Fakulty restaurov§n², Jir§skov§ 3,  

570 01 Litomyġl 

Vedouc² pr§ce: Mgr. art Luboġ Machaļko, Art. D, vedouc² ARUDP FR UPCE 

Konzultace: MgA. Mgr. VŊra Sejkorov§ Kaġparov§, MgA. KateŚina Fialov§, VojtŊch 

Kraj²ļek DiS.,  

AnalĨzy: Ing. Alena Hurtov§ (Fakulta restaurov§n², Katedra chemick® 

technologie), doc. Ing. Marcela Pejchalov§ Ph.D. (Fakulta chemicko-

technologick§, Katedra biologickĨch a biochemickĨch vŊd) 

Restaurovala: Krist²na Kubalov§, studuj²c² 4. roļn²k, ARUDP FR UPCE 

Datum zapoļet² a ukonļen² restaurov§n²: 28. 2. 2024 ï 6. 6. 2024 

 

 

  

 

1 Informace pŚejata z VlastivŊdn®ho muzea v Olomouci 
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4. TypologickĨ popis restaurovan®ho objektu 

4.1. TypologickĨ popis d²la 

PŚedmŊtem restaurov§n² je litografie na pap²rov® podloģce s n§zvem KvŊtinov® z§tiġ² podle 

Anny Peters. RozmŊry litografie obd®ln²kov®ho tvaru jsou 550 Ĭ 450 mm (v Ĭ ġ). Jedn§ se 

o grafiku z 1. poloviny 20. stolet²1F1F

2 na strojov®m pap²Śe niģġ² gram§ģe. Grafika je podlepena 

pl§tnem, za kterĨ je vypnuta na vyp²nac² dŚevŊnĨ r§m pomoc² kovovĨch hŚeb²kŢ. D²lo je 

adjustov§no do ozdobn®ho r§mu, ve kter®m je uchyceno pomoc² ļtyŚ prohnutĨch kovovĨch 

hŚeb²ļkŢ, zas§zenĨch po rubovĨch stran§ch ozdobn®ho r§mu. 

Samotn§ grafika pŚedstavuje kytici  na svŊtle hnŊd®m pozad², ladŊn® do teplĨch barev. Na 

obraze jsou takt®ģ patrn® studen® odst²ny modr® a zelen® barvy. VĨjev, zasazenĨ do stŚedov® 

kompozice, zobrazuje kvŊtiny,  listy, ale tak® hmyz rŢzn®ho druhu.  

Na d²le je vyobrazeno pŚibliģnŊ deset rozliļnĨch druhŢ kvŊtin. Hlavn²m motivem, 

zasazenĨm uprostŚed, je b²l§ a ļerven§ rŢģe. Ļerven® rŢģe se nach§zej² takt®ģ v horn² polovinŊ 

kytice v tmavo-ļerven®m proveden².2F2F

3 D§le byla z rostlin identifikov§na tak® konvalinka voŔav§3F3F

4 

po lev® stranŊ b²l® rŢģe. Nad n² je pravdŊpodobnŊ, bledŊ fialovĨ a modrĨ hyacint. Pod fialovĨm 

hyacintem je vyobrazen motĨl s ļernĨm tŊlem a ļerveno-ļernĨmi kŚ²dly. Podle odborn® 

entomologick® literatury jde zŚejmŊ o vŚet®nku.4F4F

5 Mezi hyacinty se nach§z² dalġ² motĨl s bledŊ 

modrĨm zbarven²m. Mohlo by se jednat o modr§ska.5F5F

6 UprostŚed vĨjevu se nach§zej² dalġ² dva 

motĨli. Nalevo od b²le rŢģe je motĨl ohniv§ļek s ļervenou vnitŚn² a ģlutou vnŊjġ² stranou kŚ²del.6F6F

7 

Napravo od ļerven® rŢģe je kvŊt pomnŊnky, kter§ se nach§z² tak® v horn² ļ§sti z§tiġ².7F7F

8 Po prav® 

stranŊ kytici  lemuj² modr® a ļerven® svlaļce trojbarevn®.8F8F

9 Ve spodn² ļ§sti grafick®ho listu je 

 

2 Informace pŚejata z VlastivŊdn®ho muzea v Olomouci 
3 BURNIE, Geoffrey. Botanika: ilustrovanĨ abecedn² atlas 10 000 zahradn²ch rostlin s n§vodem, jak 

je pŊstovat. Praha: Slovart, 2007. ISBN 978-80-7209-936-8, s. 787. 
4 LANG, Angelika. Kvitn¼ce rastliny. Bratislava: Svojtka &  Co., 2016. ISBN 978-80-8107-935-1,  

s. 128ï129. 
5 REICHHOLFOVĆ-RIEHMOVĆ, Helgart. MotĨle. Bratislava: IKAR,  a.s, 1996. ISBN 80-7118-

280-X, s. 108ï109. 
6 Ibidem, s. 64ï65.   
7 Identifikoval: doc. RNDr. Alexander Csan§dy, PhD., Fakulta humanitnĨch a pr²rodnĨch vied 

Preġovskej univerzity v Preġove. Kvetinov® z§tiġie ï motĨle [elektronick§ poġta]. Osobn² komunikace. [cit. 

2024-06-12]. 

PŚeklad n§zvu: BENEĠ, JiŚ², HOTĆREK, V²t, KEPKA, Pavel a FIĠER, Marek. Ohniv§ļek cel²kovĨ 

ï Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758). Online. Mapov§n² a ochrana motĨlŢ Ļesk® republiky. Dostupn® 

z: https://www.lepidoptera.cz/motyli/ohnivacek-celikovy-lycaena-virgaureae-linnaeus-1758. [cit. 2024-

06-12]. 
8 LANG, Angelika. Kvitn¼ce rastliny. Bratislava: Svojtka &  Co., 2016. ISBN 978-80-8107-935-1, 

s. 156ï15. 
9 HODGE, Geoff. Praktick§ botanika pro milovn²ky rostlin: v²ce neģ 3000 botanickĨch term²nŢ: 

objevujte a pozorujte. Praha: Grada, 2014. ISBN 978ï80ï247ï5249ï5, s.179. 

https://www.lepidoptera.cz/motyli/ohnivacek-celikovy-lycaena-virgaureae-linnaeus-1758
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soubor listŢ a stonkŢ kvŊtŢ jasnŊ zelen® a tmavozelen® barvy. Na doln²m listu vlevo je vyobrazen 

dalġ² hmyz, zŚejmŊ zlatohl§vek.9F9F

10 Ve vrchn² ļ§sti litografie se nach§z² kromŊ tmavoļervenĨch 

rŢģ² tak® kvŊty ģluto-oranģov®ho zbarven² a tak® fialov® kvŊty s ļernou barvou uprostŚed. Tyto 

kvŊty vġak nebylo moģn® identifikovat. 

Litografie je opatŚena dvŊma podpisy z l²cov® strany na spodn²m okraji. V lev®m doln²m 

rohu je signatura ĂW. V. ñ. Jedn§ se pravdŊpodobnŊ o monogamistu, kterĨ d²lo tiskl. V prav®m 

doln²m rohu je podpis ĂAnna Peters ñ, podle jej²chģ obrazŢ byla zŚejmŊ tato litografie vytvoŚena. 

KŚ²ģem pŚes rubovou stranu je viditeln® signov§n² d²la Ă43/63/43ñ, kter® bylo provedeno 

pravdŊpodobnŊ b²lou kŚ²dou. D§le se na rubov® stranŊ v lev®m doln²m rohu nach§z² sekund§rn² 

pŚelep zelenou lepic² p§skou. 

4.2. TypologickĨ popis r§mu 

D²lo je adjustov§no do tŚikr§t profilovan®ho dŚevŊn®ho ozdobn®ho r§mu. RozmŊry r§mu 

jsou 670 Ĭ 560 Ĭ 22 (v Ĭ ġ Ĭ h). R§m je opatŚen monochromn²m n§tŊrem zlat® barvy. Na spodn² 

liġte z l²cov® strany se uprostŚed nach§z² ġt²tek s oznaļen²m Ă25ñ. Boļn² hrany a rub ozdobn®ho 

r§mu jsou bez polychromie. Liġty r§mu jsou k sobŊ po stran§ch pŚipevnŊny kovovĨmi hŚeb²ky. 

Souļ§st² byl d§le dŚevŊnĨ vyp²nac² r§m. Vlevo na horn² rubov® stranŊ je pŚilepen ġt²tek 

s oznaļen²m ĂN. 20.ñ. Po prav® stranŊ ġt²tku se nach§z² oznaļen² ļernou fixou Ă43/63/43ñ. Pl§tno 

je na r§m vypnuto pomoc² kovovĨch hŚeb²ku zatluļenĨch po stran§ch.  

 

  

 

10 REICHHOLFOVĆ-RIEHMOVĆ, Helgart. Hmyz s dodatkom o pav¼koch. Bratislava: IKAR,  a.s, 

1997. ISBN 80-7118-489-6, s. 151ï152. 
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5. Popis stavu objektu pŚed restaurov§n²m 

ObecnŊ moģno Ś²ct, ģe d²lo se nach§z² v havarijn²m stavu. Za nejvŊtġ² probl®m lze povaģovat 

neļitelnost obrazu z dŢvodu degradace lakov® vrstvy, hrubĨch n§nosŢ prachov®ho depozitu a 

jinĨch neļistot na d²le a r§mu, d§le pak jde o ztr§ty barevn® vrstvy, trhliny a perforace d²la. 

5.1. Popis stavu pap²rov® podloģky a pl§tna 

Na pap²rov® podloģce se nach§z² hrub® n§nosy prachu a neļistot, a to jak z l²cov®, tak 

i z rubov® strany d²la.  

Grafika je opatŚena lakovou vrstvou, kter§ je silnŊ degradovan§. KromŊ ztmavnut² laku 

pŢsob² lak zakalenŊ a matnŊ. Tento stav mohl bĨt zpŢsoben UV z§Śen²m a zvĨġenou vlhkost² 

prostŚed², ve kter®m se d²lo nach§zelo.10F10F

11 Na z§kladŊ prŢzkumu ve viditeln®m svŊtle a v UV z§Śen² 

je patrn® nerovnomŊrn® nanesen² laku ġtŊtcem. Na nŊkterĨch m²stech je lakov§ vrstva seskupena 

do vystouplĨch shlukŢ, na jinĨch je lakov§ vrstva tenk§, nebo zcela chyb². 

Perforace a ztr§ty pap²rov® podloģky jsou pozorovateln® ve viditeln®m denn²m svŊtle. Po 

okraj²ch grafick®ho listu se nach§z² drobn® ale ļetn® trhliny. NejvŊtġ² trhlina se nach§z² v doln² 

ļ§sti vĨjevu. 

V prav®m horn²m rohu d²la se nach§z² ondulace pap²rov® podloģky, kter§ byla s nejvŊtġ² 

pravdŊpodobnost² takt®ģ zpŢsobena zvĨġenou vlhkost². 

Pl§tno m§ na sobŊ hrubou vrstvu prachov®ho depozitu a jinĨch neļistot po cel® rubov® 

stranŊ. Na boc²ch, kde je d²lo vypnuto na vyp²nac² r§m je pl§tno velmi kŚehk® a n§chyln® 

ke vzniku trhlin. V oblastech, kde jsou kovov® hŚeb²ky, se nach§zej² skvrny zpŢsoben® jejich 

korodov§n²m.  

V okol² pap²rov® podloģky se na pl§tnŊ t®mŊŚ po cel®m obvodu nach§z² rezidua klihu, 

kterĨm byl pap²r k pl§tnu pŚilepen. 

Soudrģnost pap²ru a pl§tna je v pomŊrnŊ dobr®m stavu, jen pap²rov§ podloģka se m²rnŊ 

odlepuje v roz²ch.  

 

11 Na z§kladŊ z§znamu z VlastivŊdn®ho muzea v Olomouci z roku 1963 bylo zjiġtŊno, ģe obraz byl 

um²stnŊnĨ v Kapli Boģ²ho TŊla v Universitn² ulici  v Olomouci, tud²ģ lze pŚedpokl§dat, ģe d²lo bylo 

skuteļnŊ ve vlhk®m prostŚed², coģ vysvŊtluje i moģn® poġkozen². 

SLĆNSKħ, Bohuslav. Technika malby. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2003. ISBN 80-7185-623-1, s. 208. 
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5.2. Popis poġkozen² ozdobn®ho a vyp²nac²ho r§mu 

OzdobnĨ r§m je stŚednŊ poġkozen. StejnŊ jako litografie je silnŊ zneļiġtŊn prachovĨm 

depozitem, muġ²mi exkrementy a jinĨmi neļistotami bl²ģe nespecifikovan®ho pŢvodu. 

 Jednotliv® liġty jsou v dŢsledku pŢsoben² vlhkosti zprohĨban® a zdeformovan®.11F11F

12 Jelikoģ 

k sobŊ jednotliv® ¼rovnŊ profilace nepasuj², je pravdŊpodobn®, ģe liġty byly v minulosti upraveny 

na m²ru d²la.12F12F

13 

Na r§mu jsou z l²ce i rubu zŚeteln® ļetn® perforace, kter® mohly bĨt zpŢsobeny zatlouk§n²m 

jiģ chybŊj²c²ch hŚeb²kŢ. 

Poġkozen§ je takt®ģ povrchov§ ¼prava. KromŊ ztmavl®ho povrchu doġlo na nŊkterĨch 

m²stech k jeho menġ²m ztr§t§m. Na okraj²ch je polychromie r§mu odŚen§. 

Na rubov® stranŊ jsou liġty tak® odŚen®. Spodn² ļ§st je m²rnŊ zaġedl§, zŚejmŊ jako dŢsledek 

fotooxidace.13F13F

14 Na r§mu chyb² z§vŊsnĨ syst®m.  

Vyp²nac² r§m je stejnŊ jako ozdobnĨ r§m zneļiġtŊn. V roz²ch jsou patrn® odŊrky zpŢsoben® 

jeho nevhodnou manipulac². Tento typ poġkozen² je tak® viditelnĨ na m²stech, kde r§m drģely 

ohnut® hŚeb²ky z ozdobn®ho r§mu.  

  

 

12 KUBIĻKA, Roman a ZELINGER, JiŚ². VĨkladovĨ slovn²k: mal²Śstv², grafika, restaur§torstv². 

Praha: Grada, 2004. ISBN 9788024790466, s. 235.  
13 ZŚejmŊ nejde o pŢvodn² r§m. Tomu by mohl naznaļovat i z§znam z VlastivŊdn®ho muzea 

v Olomouci z roku 1963, kde r§m taky nen² zm²nŊn. 
14 ĂPŚi vystaven² dŚeva povŊtrnosti, tj. sluneļn²mu svŊtlu nebo UV z§Śen², doch§z² k zhnŊdnut² jeho 

povrchu v such®m prostŚed², zat²mco ve vlhk®m prostŚed² nabĨv§ jeho povrch ġed®ho zbarven².ñ 

ZELINGER, JiŚ², ĠIMšNKOVĆ, Eva a KOTLĉK, Petr. Chemie v pr§ci konzerv§tora a restaur§tora. 

Praha: Academia, 1982. ISBN nen² uvedeno. s.125.  
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6. PrŢzkum restaurovan®ho objektu 

Restaur§torskĨ prŢzkum byl zamŊŚen na zjiġtŊn² charakteru d²la, urļen² vĨtvarn® techniky 

a pouģitĨch materi§lŢ, zhodnocen² stupnŊ poġkozen² a posouzen² pŚ²ļin tŊchto poġkozen². 

Restaur§torskĨ prŢzkum dokumentoval stav d²la pŚed zapoļet²m restaur§torskĨch prac² a byl 

podkladem pro urļen² vhodn®ho restaur§torsk®ho postupu.  

6.1. Neinvazivn² metody prŢzkumu 

6.1.1. PrŢzkum v denn²m rozptĨlen®m svŊtle (VIS) 

Pozorov§n²m ve viditeln®m denn²m svŊtle byly z²skan® dŢleģit® informace o d²le.  

Byla rozpozn§na technika, tj. litografie opatŚen§ lakovou vrstvou,  jej² proveden² na 

strojov®m pap²Śe, zpŢsob adjustace d²la apod. Vġechny tyto informace jsou shrnuty v kapitole 

4.TypologickĨ popis restaurovan®ho objektu. 

Tento prŢzkum byl takt®ģ dŢleģitĨ pro zjiġtŊn² fyzick®ho stavu objektu pŚed restaurov§n²m, 

tj. pro m²ru degradace materi§lŢ a pŚ²ļiny jeho poġkozen². VĨsledek prŢzkumu je pops§n 

v kapitole 5.Popis stavu objektu pŚed restaurov§n²m. 

6.1.2. PrŢzkum v razantn²m boļn²m nasv²cen² 

PrŢzkumem v razantn²m boļn²m nasv²cen² byly pozorov§ny nŊkter® druhy poġkozen². 

Jednalo se hlavnŊ o m²ru zvlnŊn² a deformace pap²rov® podloģky a pl§tna, ale tak® o m²ru 

deformace r§mu. 

6.1.3. PrŢzkum pomoc² USB-mikroskopie 

Pomoc² USB-mikroskopu bylo moģn® pozorovat vrstven² laku v jednotlivĨch ļ§stech d²la, 

d§le krakel§ģ, povrchovou ¼pravu ozdobn®ho r§mu a jeho detailnŊjġ² deformace.  

PrŢzkum byl proveden pomoc² digit§ln²ho USB-mikroskopu znaļky Dino-Lite Digital 

Microscope AM4113T. 

6.1.4. PrŢzkum v ultrafialov® luminiscenci (UV) 

PrŢzkum v UV luminiscenci byl zamŊŚen pŚedevġ²m na zkoum§n² lakov® vrstvy obrazu. Byla 

zkoum§na jej² celistvost a zpŢsob nanesen². D§le byly rozezn§ny nŊkter® neļistoty a klihov§ 

rezidua na pl§tŊn® podloģce. 

Byla tak® zkoum§na povrchov§ ¼prava ozdobn®ho r§mu a jej² poġkozen².  
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Tento prŢzkum byl proveden nasv²cen²m v UV svŊtle pomoc² UV lampy s trubicemi Philips 

TL-D 18 W BLB s rub²novĨm sklem. 

6.2. Invazivn² metody prŢzkumu 

6.2.1. Mikrobiologick® stŊry 

Za ¼ļelem zjiġtŊn² mikrobiologick®ho napaden² byly z d²la odebr§ny stŊry pomoc² steriln²ch 

vatovĨch tamp·nŢ. StŊry byly odebr§ny z reprezentativn² plochy pŚibliģnŊ 10 Ĭ 10 cm. Posl®ze 

byly kultivov§ny na kultivaļn² pŢdŊ SMALT po dobu 7 dn² pŚi laboratorn² teplotŊ.14F14F

15  

VĨsledky kultivace neprok§zaly kontaminaci mikroskopickĨmi vl§knitĨmi houbami. 

DetailnŊjġ² informace viz 16.2 Chemicko-technologickĨ prŢzkum. 

6.2.2. Chemicko-technologickĨ prŢzkum 

Za ¼ļelem chemicko-technologick®ho prŢzkumu byly z objektu odebr§ny tŚi vzorky. Jednalo 

se o n§brus vzorku odebran®ho z r§mu za ¼ļelem stratigrafie. D§le byl odebr§n vzorek lakov® 

vrstvy s c²lem zjiġtŊn² materi§lov®ho sloģen² laku. TŚet²m byl n§brus vzorku z grafick®ho listu 

na urļen² stratigrafie povrchovĨch ¼prav.  

PŚi zkoum§n² odebranĨch vzorkŢ bylo prok§z§no, ģe litografie je tvoŚena z anorganickĨch 

pigmentŢ a je vyhotovena na pap²rov® podloģce. Na n² je hnŊd§ vrstva s modrou UV fluorescenc². 

Tato vrstva je tvoŚena organickĨmi l§tkami a jedn§ se nejsp²ġe o lak. Na jej²m povrchu jsou patrn® 

stopy neļistot, tud²ģ lze pŚedpokl§dat, ģe jde o pŢvodn² lakovou vrstvu. Na t®to vrstvŊ se jeġtŊ 

nach§z² dalġ² dvŊ hnŊd® vrstvy organickĨch l§tek. Jde pravdŊpodobnŊ o sekund§rn² n§tŊr lakov® 

vrstvy. Vġechny lakov® vrstvy jsou pravdŊpodobnŊ na b§zi pryskyŚic.15F15F

16 

Vzorek z r§mu byl odebr§n za ¼ļelem zjiġtŊn² stratigrafie, prvkov® identifikace podkladu a 

identifikace povrchov® ¼pravy r§mu. Podkladov§ vrstva je tvoŚen§ silnou vrstvou hmoty b²l® 

barvy s modrou UV fluorescenc², na kter® se nach§z² hnŊd§ podkladov§ vrstva bez fluorescence. 

Tyto dvŊ vrstvy tvoŚ² podklad pravdŊpodobnŊ pŢvodn² povrchov® ¼pravy pl§tkovĨm kovem 

zlatoleskl® barvy. Na t® leģ² druh§ hnŊd§ vrstva bez fluorescence na b§zi pŚev§ģnŊ organickĨch 

l§tek. Tato vrstva je opŊt opatŚena tenkou nesouvislou vrstvou tvoŚenou pl§tkovĨm kovem. 

V tomto pŚ²padŊ by se mohlo jednat o druhotnou povrchovou ¼pravu r§mu. Tato vrstva je 

pŚekryta tŚet² hnŊdou nesouvislou vrstvou bez fluorescence na b§zi organickĨch l§tek. ZŚejmŊ by 

 

15 MikrobiologickĨ prŢzkum proveden doc. Ing. Marcelou Pejchalovou Ph.D. ze dne 5.2.2024. 
16 Pro podrobnŊjġ² informace viz 16.2 Chemicko-technologickĨ prŢzkum. 
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mohlo j²t o lak nebo dalġ² podkladovou vrstvu. Na povrchu se nach§z² posledn² tenk§ zlatoleskl§ 

vrstva sloģen§ z pojiva a zlatoleskl®ho kovov®ho pigmentu ï bronz².16F16F

17 

6.2.3. MŊŚen² hodnoty pH pap²rov® podloģky 

MŊŚen² hodnot pH pap²rov® podloģky bylo provedeno z rubov® strany d²la po sejmut² pl§tna, 

kterĨm bylo d²lo celoploġnŊ podlepeno. Hodnoty byly mŊŚeny na tŚech m²stech ï v lev®m horn²m 

rohu, uprostŚed a v prav®m doln²m rohu. Na mŊŚen² byla pouģita elektroda zn. AMPHEL a pH 

metr znaļky Orion Star A111 s dotykovou elektrodou zn. HANNA instruments. Z namŊŚenĨch 

hodnot byl vypoļ²t§n aritmetickĨ prŢmŊr. 

 

M²sto mŊŚen² NamŊŚen§ hodnota pH 

LevĨ horn² roh 6,15 

StŚed 5,16 

PravĨ doln² roh 5,6 

AritmetickĨ prŢmŊr hodnot 5,64 

 

Tab. 1: Hodnoty pH pap²rov® podloģky pŚed restaurov§n²m. 

6.2.4. Zkouġky stability  a rozpustnosti lakov® vrstvy 

Zkouġky stability byly provedeny po dŢkladn®m such®m oļiġtŊn² d²la. PŚi zkouġce stability 

byla zkoum§na soudrģnost lakov® vrstvy na pŚ²tlak a otŊr pomoc² polyuretanov® houbiļky. Pot® 

n§sledovaly zkouġky rozpustnosti lakov® vrstvy v rŢznĨch rozpouġtŊdlech, kter§ byla vybr§na na 

z§kladŊ vĨsledkŢ chemicko-technologick®ho prŢzkumu. Jednotliv® zkouġky byly provedeny 

vatovĨmi smotky penetrovanĨmi vybranĨmi rozpouġtŊdly (viz 18 Grafick§ pŚ²loha). 

  

 

17 PrŢzkum provedla a do protokolŢ zpracovala Ing. Alena Hurtov§ (Fakulta restaurov§n², Katedra 

chemick® technologie). Pro bliģġ² informace k chemicko-technologick®mu prŢzkumu viz 16.2 Chemicko-

technologickĨ prŢzkum. 
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RozpouġtŊdlo PŚ²tlak OtŊr Pozn§mka 

Na sucho N N - 

Demineralizovan§ 

voda 

N N - 

Ethanol R R - 

White spirit N N - 

Aceton R R Ne¼pln® doļiġtŊn² 

hrubġ²ch vrstev laku 

Isopropanol M R Ne¼pln® doļiġtŊn² 

hrubġ²ch vrstev laku 

Isooktan N N - 

 

*  N =  nereaguje, M =  m²rnŊ reaguje, R =  reaguje 

Tab. 2: Zkouġky stability a rozpustnosti lakov® vrstvy ļistĨmi rozpouġtŊdly 

 

Vzhledem k tomu, ģe ethanol je pomŊrnŊ agresivn² rozpouġtŊdlo, byly zvoleny jeho roztoky 

o niģġ² koncentraci v pomŊru s isooktanem nebo White spiritem, kter® funguj² jako retard®ry 

chemick® reakce. Tyto zkouġky byly opŊt provedeny penetrovanĨm vatovĨm smotkem. 

 

Roztok rozpouġtŊdla PŚ²tlak OtŊr 

1 : 2 

Ethanol : isooktan 

N M 

1 : 1 

Ethanol : isooktan 

M M 

2 : 1 

Ethanol : isooktan 

M R 
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1 : 2 

Ethanol : White spirit 

N M 

1 : 1 

Ethanol : White spirit 

M M 

2 : 1 

Ethanol : White spirit 

M R 

 

*  N =  nereaguje, M =  m²rnŊ reaguje, R =  reaguje 

Tab. 3: Zkouġky rozpustnosti lakov® vrstvy roztoky ethanolu 

 

Mechanick® nam§han² vatovĨmi smotky se uk§zalo jako neġetrn® k d²lu. PŚi opakovanĨch 

otŊrech doch§zelo k reakci s barevnou vrstvou. Z tohoto dŢvodu byly zvoleny zkouġky 

rozpouġtŊdel s gelovĨm nosiļem. Byl zvolen 3% agar v roztoku demineralizovan® vody 

a ethanolu v pomŊru 3 : 2. 

Jako dalġ² gel byl pouģit 4% Klucel G v ethanolu, kterĨ byl na lakovou vrstvu nan§ġen pŚes 

japonskĨ pap²r Tengujo 17 g/m2, aby nedoch§zelo k mechanick®mu nam§han² d²la.  

 

Gel s rozpouġtŊdlem Ļas [sek] VĨsledek 

3% agar v roztoku 

demineralizovan® vody a 

ethanolu (3 : 2) 

40 N 

3% agar v roztoku 

demineralizovan® vody a 

ethanolu (3 : 2) 

60 N 

3% agar v roztoku 

demineralizovan® vody a 

ethanolu (3 : 2) 

180 M 

3% agar v roztoku 

demineralizovan® vody a 

ethanolu (3 : 2) 

300 M 
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4% Klucel G v ethanolu 10 M 

4% Klucel G v ethanolu 50 M 

4% Klucel G v ethanolu 120 R 

4% Klucel G v ethanolu 180 R 

 

*  N =  nereaguje, M =  m²rnŊ reaguje, R =  reaguje 

Tab. 4: Zkouġky rozpustnosti lakov® vrstvy pomoc² gelu 

 

6.2.5. Zkouġky stability,  rozpustnosti a rozp²jivosti barevn® vrstvy 

Zkouġky stability a rozpustnosti barevn® vrstvy byly zkouman® na barevn® vrstvŊ litografie 

po ztenļen² lakov® vrstvy, a to na tiskaŚskĨch barv§ch grafiky, z rubov® strany a na pŚ²pisc²ch 

na ġt²tc²ch. Tyto zkouġky byly provedeny pomoc² vatov®ho smotku penetrovan®ho pŚ²sluġnĨm 

rozpouġtŊdlem na pŚ²tlak a na otŊr. 

 

TiskaŚsk§ 

barva 

Demineralizovan§ voda Ethanol 

PŚ²tlak OtŊr Rozp²jivost PŚ²tlak OtŊr Rozp²jivost 

TmavŊ 

ļerven§ 

N M N N M N 

Ļerven§ N R N N M N 

Ģlut§ N N N N M N 

Zelen§ N M N N R N 

TmavŊ 

zelen§ 

N M N N M N 

Modr§ N M N N R N 
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Fialov§ N M N N M N 

SvŊtle 

fialov§ 

N N N N M N 

Podpis N N N N R N 

 

*  N =  nereaguje, M =  m²rnŊ reaguje, R =  reaguje 

Tab. 5: Zkouġky stability, rozpustnosti a rozp²jivosti barevn® vrstvy, grafika l²c 

 

 

TiskaŚsk§ 

barva 

Demineralizovan§ voda Ethanol 

PŚ²tlak OtŊr Rozp²jivost PŚ²tlak OtŊr Rozp²jivost 

Ļerven§ N M  N N N N 

Oranģov§ N M  N N N N 

Zeleno-

hnŊd§ 

N M  N N N N 

HnŊd§ N M  N N M  N 

Modr§ N N N N N N 

Ļern§ N N N N N N 

 

* N =  nereaguje, M =  m²rnŊ reaguje 

Tab. 6: Zkouġky stability, rozpustnosti a rozp²jivosti barevn® vrstvy, grafika rub 

 

TiskaŚsk§ 

barva 

Demineralizovan§ voda Ethanol 

PŚ²tlak OtŊr Rozp²jivost PŚ²tlak OtŊr Rozp²jivost 
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ModrĨ 

r§meļek 

N M N N N N 

ĻernĨ 

inkoust 

N N N N N N 

 

*  N =  nereaguje, M =  m²rnŊ reaguje 

Tab. 7: Zkouġky stability, rozpustnosti a rozp²jivosti barevn® vrstvy, ġt²tek ĂN. 20ñ 

 

TiskaŚsk§ 

barva 

Demineralizovan§ voda Ethanol 

PŚ²tlak OtŊr Rozp²jivost PŚ²tlak OtŊr Rozp²jivost 

ĻernĨ 

inkoust 

N M N N M N 

 

*  N =  nereaguje, M =  m²rnŊ reaguje 

Tab. 8: Zkouġky stability, rozpustnosti a rozp²jivosti barevn® vrstvy, ġt²tek Ă25ñ  

 

6.2.6. Zkouġky stability  a rozpustnosti povrchov® ¼pravy r§mu 

Zkouġky stability a rozpustnosti povrchov® ¼pravy r§mu prob²haly stejnĨm zpŢsobem jako 

pŚi zkouġk§ch lakov® vrstvy (viz 6.2.5 Zkouġky stability, rozpustnosti a rozp²jivosti barevn® 

vrstvy). Jako rozpouġtŊdla byla zvolena demineralizovan§ voda, ethanol, White spirit, aceton, 

isopropanol, isooktan, toluen, ļpavkov§ voda s ethanolem v pomŊru 1 : 1 a odstraŔovaļ starĨch 

n§tŊrŢ na b§zi nitrocelul·zy. 

RozpouġtŊdlo PŚ²tlak OtŊr 

Na sucho N N 

Demineralizovan§ voda N N 

Ethanol N N 

White spirit N N 

Aceton M  M  

Isopropanol N N 

Isooktan N N 
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Toluen N N 

Ļpavkov§ voda: ethanol 

(1 : 1) 

R R 

OdstraŔovaļ starĨch n§tŊrŢ R R 

 

*  N =  nereaguje, M =  m²rnŊ reaguje, R =  reaguje 

Tab. 9: Zkouġky stability a rozpustnosti povrchov® ¼pravy r§mu 

 

6.3. Vyhodnocen² prŢzkumu 

Proveden® neinvazivn² a invazivn² prŢzkumy prok§zaly, ģe se objekt nach§z² v havarijn²m 

stavu, tud²ģ je zapotŚeb² pŚistoupit k restaur§torsk®mu z§sahu. 

PrŢzkum ve viditeln®m denn²m svŊtle, v razantn²m boļn²m nasv²cen² a v USB-mikroskopii 

poskytl bliģġ² informace o stavu d²la, a to o technice a povrchov® ¼pravŊ d²la, pap²rov® podloģce 

i o jej²m poġkozen². NejvŊtġ²m probl®mem je silnŊ popraskan§, ztmavl§ a zakalen§ lakov§ vrstva, 

kter§ znemoģŔuje celkovou ļitelnost d²la. Dalġ²m probl®mem je siln® zneļiġtŊn² r§mu i d²la 

prachovĨm depozitem, hmyz²mi exkrementy a jinĨmi neļistotami. ZmiŔovan® prŢzkumy tak® 

uk§zaly, ģe byl lak na povrch d²la nanesen nerovnomŊrnŊ, na nŊkterĨch m²stech jen v tenkĨch 

vrstv§ch, jinde zase silnĨch n§nosech v podobŊ shlukŢ. Lakov§ vrstva na sobŊ nese ļetn® 

odŚeniny, kter® zasahuj² aģ do samotn® grafiky. Grafika kromŊ toho nese poġkozen² v podobŊ 

ļetnĨch trhlin a perforac². OzdobnĨ a vyp²nac² r§m jsou tak® silnŊ degradovan®. PrŢzkum 

ve viditeln®m boļn²m svŊtle a v razantn²m boļn²m nasv²cen² zvĨraznil deformaci dŚevŊnĨch liġt 

r§mu. Na jednotlivĨch liġt§ch se nach§zej² zaġedl§ m²sta vznikl§ v dŢsledku fotooxidace 

a um²stnŊn² ve vlhk®m prostŚed². D§le jde o mnoh® perforace a odŚeniny na dŚevŊ 

i na polychromii ozdobn®ho r§mu. 

PrŢzkumem v UV luminiscenci byl identifikov§n zpŢsob nan§ġen² lakov® vrstvy. PrŢzkum 

z§roveŔ odhalil nŊkter® defekty na d²le a na polychromii r§mu. 

Chemicko-technologickĨ prŢzkum poskytl mnoho dŢleģitĨch informac² k identifikaci 

lakov® vrstvy a stratigrafii povrchov® ¼pravy dŚevŊn®ho ozdobn®ho r§mu. Bylo zjiġtŊno, ģe 

lakov§ vrstva se skl§d§ z nŊkolika vrstev. Vġechny lakov® vrstvy jsou podle vĨsledkŢ prŢzkumu 

na b§zi pryskyŚic. Stratigrafie povrchov® ¼pravy ozdobn®ho r§mu uk§zala, ģe pod n§tŊrem 
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s obsahem kovov®ho zlatoleskl®ho pigmentu (bronze) se nach§z² pŢvodn² povrchov§ ¼prava, 

kterou tvoŚil  zlatolesklĨ pl§tkovĨ kov.17F17F

18 

Mikrobiologick§ analĨza neprok§zala napaden² d²la mikroskopickĨmi vl§knitĨmi houbami, 

a proto nen² nutn® zaŚadit do restaur§torsk®ho postupu dezinfekci. 

Hodnota pH pap²ru s litografi² byla mŊŚen§ na tŚech m²stech. Z jednotlivĨch hodnot byl 

posl®ze vypoļ²t§n prŢmŊr ļin²c² 5,64. Je pravdŊpodobn®, ģe pŚi mokr®m ļiġtŊn² budou z pap²ru 

odplaveny kysel® sloģky a hodnota pH se zvĨġ². 

Zkouġky stability a rozpustnosti lakov® vrstvy prok§zaly, ģe lakov§ vrstva nejl®pe reaguje 

na ethanol. Prokazateln§ reakce byla tak® pŚi pouģit² isopropanolu a acetonu. Vzhledem 

k vĨsledkŢm rozpustnosti laku byl prŢzkum d§le sp²ġe zamŊŚen na roztoky ethanolu s isooktanem 

a White spiritem. Nejl®pe na ztenļov§n² lakov® vrstvy fungoval ethanol s isooktanem v pomŊru 

2 : 1 nebo ethanol s White spiritem tak® v pomŊru 2 : 1. Z dŢvodu pŚ²liġn®ho mechanick®ho 

nam§han² barevn® vrstvy otŊry penetrovanĨm vatovĨm smotkem, byly tak® provedeny zkouġky 

na roztok 3% agaru v demineralizovan® vodŊ a ethanolu (3 : 2) a 4% Klucel G v ethanolu. Roztok 

3% agaru v demineralizovan® vodŊ a ethanolu ztenļoval lakovou vrstvu jen velmi m²rnŊ, a to 

i po delġ²m ļasov®m ¼seku. Jako nejv²ce efektivn² a nejġetrnŊjġ² se uk§zal tissue cleaning 

za pouģit² 4% Klucelu G v ethanolu nanesen®ho na lakovou vrstvu pŚes japonskĨ pap²r Tengujo 

17 g/m2. 

PŚi zkouġk§ch stability, rozpustnosti a rozp²jivosti barevn® vrstvy se jednotliv® tiskaŚsk® 

barvy jevily jako pomŊrnŊ stabiln². VŊtġina z nich reagovala na otŊr, ale ģ§dn§ z nich 

neprokazovala reakci na pŚ²tlak a nerozp²jela se. Je tedy moģn® do restaur§torsk®ho postupu 

zaŚadit mokr® procesy minimalizuj²c² mechanick® nam§han² barevn® vrstvy. 

Zkouġky stability a rozpustnosti povrchov® ¼pravy r§mu uk§zaly, ģe nejl®pe reaguje 

odstraŔovaļ starĨch lakŢ na b§zi nitrocelul·zy. Uspokojiv§ reakce byla prok§zan§ i na aceton a 

ļpavkovou vodu s ethanolem (1 : 1), nicm®nŊ, tato rozpouġtŊdla negativnŊ pŢsobila na samotn® 

stŚ²bro pod n§tŊrem, a tud²ģ bylo od tŊchto rozpouġtŊdel opuġtŊno. 

 

18 Chemicko-technologickĨ prŢzkum proveden Ing. Alenou Hurtovou (viz 16.2 Chemicko-

technologickĨ prŢzkum).  
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7. KulturnŊ-historickĨ prŢzkum 

7.1. Ģivot mal²Śky Anny Peters 

Anna Peters, celĨm jm®nem Anna Petronella Antonie, se narodila 28. ¼nora 1843 

v Mannheimu, jako nejstarġ² dcera holandsk®ho umŊlce Petra Frantze Petersa a Henriette 

Gertraud, rozen® Mali. 18F18F

19 Anna mŊla dvŊ sestry.  Ida se narodila roku 1846 a Pietronella roku 

1848.19F19F

20  

V roce 1845 se rodina PetersovĨch pŚestŊhovala do Stuttgardu.20F20F

21 Zde jej² otec pracoval pro 

kr§lovnu Olgu.21F21F

22 ZŚejmŊ i d²ky tomu dostala Anna v 60. letech 19. stolet² moģnost studovat 

mal²Śstv² na Kr§lovsk® umŊleck® ġkole ve Stuttgardu.22F22F

23 K umŊn² byla Peters veden§ uģ od dŊtstv². 

Mal²ŚskĨm technik§m ji  uļil nejen jej² otec, ale tak® strĨc z matļiny strany, Christian Mali. 23F23F

24 

V letech 1896 a 1903 str§vila Anna nŊjakĨ ļas na z§mku v Kºngenu, kde se vŊnovala 

pŚedevġ²m malbŊ pŚ²rody a m²stn² architektury.24F24F

25  Po studiu se z Anny stala pomŊrnŊ ¼spŊġn§ 

mal²Śka, o ļemģ svŊdļ² i fakt, ģe si jako jedna z m§la mal²Śek dok§zala v tom obdob² vydŊl§vat 

ze sv®ho umŊn² na ģivobyt². Ve snaze pomoct s emancipac² a prosazov§n²m z§jmŢ jinĨch mal²Śek 

 

19 Z§znam narozen² a kŚtu Anny Peters z Protestansk® c²rkve v Mannheimu. Mannheim, evangelishe 

und mennonitische Gemeinde: Geburtenbuch: 1843ï1845. 390 Nr. 2813, 1 Band- [online]. Landesarchiv 

Baden-W¿rttenberg. Generallandesarchiv Karlsruhe. Dostupn® na: https://www2.landesarchiv-

bw.de/ofs21/bild_zoom/zoom.php?bestand=12390&id=2558151&gewaehlteSeite=04_0001229128_0035

_4-1229128-35.jpg&screenbreite=1536&screenhoehe=864. [cit 2024-07-05 ]. 

Catalogue of a collection of engravings, etchings and lithographs by women, exhibited at the Grolier 

Club, April 12 to 27, 1901 [online]. New York: The Grolier Club, 1901. Dostupn® tak® 

z: https://archive.org/details/catalogueofcolle00grolier/page/80/mode/2up, s. 81. [cit. 2024-07-9]. 
20 HISTORISCHE PERS¥NLICHKEITEN ï Niederlªndische K¿nstlerfamilie. Kºngen [online]. 

Dostupn® tak® z: https://www.koengen.de/unsere-gemeinde/gemeinde-koengen/historische-

persoenlichkeiten. [cit. 2024-07-9]. 
21 MAIER, Thomas a M¦LLERSCH¥N, Bernd. Die Schwªbische Malerei um 1900. Stuttgart: 

Thombe, 2000. ISBN 3935252005, s. 135. 
22 HISTORISCHE PERS¥NLICHKEITEN ï Niederlªndische K¿nstlerfamilie. Kºngen [online]. 

Dostupn® tak® z: https://www.koengen.de/unsere-gemeinde/gemeinde-koengen/historische-

persoenlichkeiten. [cit. 2024-07-9]. 
23 Heimatkundliche Blªtter Zollernalb [online]. 2014. Dostupn® tak® 

z: https://www.heimatkundliche-

vereinigung.de/userfiles/files/Heimatkundliche_Blaetter_61_2014_1872-1919.pdf s. 42ï43. [cit. 2024-

07-9]. 
24 Anna Peters. Kunsthaus B¿hler [online]. 2017. Dostupn® tak® z: https://www.buehler-

art.de/programm/deutsche-malerei-19-jhdt/anna-peters/. [cit. 2024-07-9]. 

MAIER, Thomas a M¦LLERSCH¥N, Bernd. Die Schwªbische Malerei um 1900. Stuttgart: Thombe, 

2000. ISBN 3935252005, s. 135. 
25 HISTORISCHE PERS¥NLICHKEITEN ï Niederlªndische K¿nstlerfamilie. Kºngen [online]. 

Dostupn® tak® z: https://www.koengen.de/unsere-gemeinde/gemeinde-koengen/historische-

persoenlichkeiten. [cit. 2024-07-9]. 

https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/bild_zoom/zoom.php?bestand=12390&id=2558151&gewaehlteSeite=04_0001229128_0035_4-1229128-35.jpg&screenbreite=1536&screenhoehe=864
https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/bild_zoom/zoom.php?bestand=12390&id=2558151&gewaehlteSeite=04_0001229128_0035_4-1229128-35.jpg&screenbreite=1536&screenhoehe=864
https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/bild_zoom/zoom.php?bestand=12390&id=2558151&gewaehlteSeite=04_0001229128_0035_4-1229128-35.jpg&screenbreite=1536&screenhoehe=864
https://archive.org/details/catalogueofcolle00grolier/page/80/mode/2up
https://www.koengen.de/unsere-gemeinde/gemeinde-koengen/historische-persoenlichkeiten
https://www.koengen.de/unsere-gemeinde/gemeinde-koengen/historische-persoenlichkeiten
https://www.heimatkundliche-vereinigung.de/userfiles/files/Heimatkundliche_Blaetter_61_2014_1872-1919.pdf
https://www.heimatkundliche-vereinigung.de/userfiles/files/Heimatkundliche_Blaetter_61_2014_1872-1919.pdf
https://www.buehler-art.de/programm/deutsche-malerei-19-jhdt/anna-peters/
https://www.buehler-art.de/programm/deutsche-malerei-19-jhdt/anna-peters/
https://www.koengen.de/unsere-gemeinde/gemeinde-koengen/historische-persoenlichkeiten
https://www.koengen.de/unsere-gemeinde/gemeinde-koengen/historische-persoenlichkeiten
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se stala stejnŊ jako jej² setra Pietronella spoluzakladatelkou W¿rttembersk®ho spolku mal²Śek.25F25F

26  

V letech 1873, 1874, 1876 a 1877 z²skala Anna Peters ocenŊn² za dekorace na z§mku v Stuttgartu 

a Friedrichshafenu.26F26F

27 

7.2. Tvorba 

Anna spolu s jej² sestrou Pietronellou byly k umŊn² vedeny uģ od ran®ho dŊtstv², kdy je jejich 

otec je uļil  tradiļn²mu holandsk®mu stylu malby.27F27F

28  Jej² ran§ tvorba se vyznaļuje lazurn²mi 

technikami. Jednalo se pŚev§ģnŊ obrazy s figurativn² tematikou,  z§tiġ² rŢzn®ho typu, nebo 

kvŊtinov® girlandy s prŢhledem do krajiny.28F28F

29 Z doby, kdy tr§vila ļas na z§mku v Kºngenu, jsou 

zn§my pŚedevġ²m jej² akvarelov® malby,29F29F

30 kdy se zabĨvala rŢznĨmi motivy ze zahrad, pŚ²rody 

a architektonickĨmi prvky. Na tomto m²stŊ tak® zaļ²n§ s malov§n²m kytic, kterĨmi se pozdŊji 

proslavila.30F30F

31 Na vrcholu sv® umŊleck® tvorby Anna maluje sv® obrazy v impresionistick®m c²tŊn² 

ve svŊtlĨch barv§ch.31F31F

32 StejnŊ jako jej² otec, pracovala Anna na z§mku v Stuttgarte, kde takt®ģ 

jako v z§mku ve Friedrichhafenu, vytvoŚila Śadu dekorac², za kter® pozdŊji z²skala ocenŊn².32F32F

33 

7.3. B§d§n² po pŢvodn²m obrazu 

V r§mci kulturnŊ-historick®ho prŢzkumu jsme se snaģili nal®zt pŢvodn² obraz, podle kter®ho 

byla restaurovan§ litografie vytvoŚena. PrŢzkum prob²hal v pŊti gal®ri²ch v NŊmecku, a to hlavnŊ 

v oblastech, kde mal²Śka ģila a pŢsobila. Jednalo se konkr®tnŊ o galerie Kunsthalle v Mannheimu, 

 

26 Heimatkundliche Blªtter Zollernalb [online]. 2014. Dostupn® tak® 

z: https://www.heimatkundliche-

vereinigung.de/userfiles/files/Heimatkundliche_Blaetter_61_2014_1872-1919.pdf, s. 42ï43. [cit. 2024-

07-9]. 

MAIER, Thomas a M¦LLERSCH¥N, Bernd. Die Schwªbische Malerei um 1900. Stuttgart: Thombe, 

2000. ISBN 3935252005, s. 135. 
27 Catalogue of a collection of engravings, etchings and lithographs by women, exhibited at the 

Grolier Club, April 12 to 27, 1901 [online]. New York: The Grolier Club, 1901. Dostupn® tak® 

z: https://archive.org/details/catalogueofcolle00grolier/page/80/mode/2up, s. 81. [cit. 2024-07-9]. 
28 MAIER, Thomas a M¦LLERSCH¥N, Bernd. Die Schwªbische Malerei um 1900. Stuttgart: 

Thombe, 2000. ISBN 3935252005, s. 135. 
29 Anna Peters. Kunsthaus B¿hler [online]. 2017. Dostupn® tak® z: https://www.buehler-

art.de/programm/deutsche-malerei-19-jhdt/anna-peters/ . [cit. 2024-07-9]. 
30 HISTORISCHE PERS¥NLICHKEITEN ï Niederlªndische K¿nstlerfamilie. Kºngen [online]. 

Dostupn® tak® z: https://www.koengen.de/unsere-gemeinde/gemeinde-koengen/historische-

persoenlichkeiten. [cit. 2024-07-9]. 
31 Anna Peters. Kunsthaus B¿hler [online]. 2017. Dostupn® tak® z: https://www.buehler-

art.de/programm/deutsche-malerei-19-jhdt/anna-peters/. [cit. 2024-07-9]. 
32 MAIER, Thomas a M¦LLERSCH¥N, Bernd. Die Schwªbische Malerei um 1900. Stuttgart: 

Thombe, 2000. ISBN 3935252005, s. 135. 
33 Catalogue of a collection of engravings, etchings and lithographs by women, exhibited at the 

Grolier Club, April 12 to 27, 1901 [online]. New York: The Grolier Club, 1901. Dostupn® tak® 

z: https://archive.org/details/catalogueofcolle00grolier/page/80/mode/2up, s. 81. [cit. 2024-07-9]. 

https://www.heimatkundliche-vereinigung.de/userfiles/files/Heimatkundliche_Blaetter_61_2014_1872-1919.pdf
https://www.heimatkundliche-vereinigung.de/userfiles/files/Heimatkundliche_Blaetter_61_2014_1872-1919.pdf
https://archive.org/details/catalogueofcolle00grolier/page/80/mode/2up
https://www.buehler-art.de/programm/deutsche-malerei-19-jhdt/anna-peters/
https://www.buehler-art.de/programm/deutsche-malerei-19-jhdt/anna-peters/
https://www.koengen.de/unsere-gemeinde/gemeinde-koengen/historische-persoenlichkeiten
https://www.koengen.de/unsere-gemeinde/gemeinde-koengen/historische-persoenlichkeiten
https://www.buehler-art.de/programm/deutsche-malerei-19-jhdt/anna-peters/
https://www.buehler-art.de/programm/deutsche-malerei-19-jhdt/anna-peters/
https://archive.org/details/catalogueofcolle00grolier/page/80/mode/2up
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Staatsgalerie v Stuttgartu, muzea Braith-Mali v Biberach an der RiÇ  a Reiss-Engelhorn 

v Mannheimu. D§le p§tr§n² tak® prob²halo na dostupnĨch internetovĨch str§nk§ch. 

PodaŚilo se zjistit, ģe sb²rka z musea Braith-Mali obsahuje 19 obrazŢ Anny Peters, mezi 

kterĨmi jsou jej² malby a akvarely. D²la poch§zej² z majetku Christiana Maliho a do muzea 

se dostala na zaļ§tku 20. stolet².33F33F

34  

Souļ§st² sb²rek Staatsgalerie v Stuttgartu je 16 obrazŢ Anny Peters, mezi kterĨmi jsou studie 

rostlin, olejomalby s n§zvy Letn² kvŊty, Bylinky, rŢzn® akvarely a kvaġov® malby.34F34F

35 HledanĨ 

obraz se ale ani v jedn® ze sb²rek nepodaŚilo nal®zt. 

Informace, zda se obraz nach§z² ve sb²rk§ch galerie Kunsthalle v Mannheimu a v muzeu 

Reiss-Engelhorn, nebylo moģn® ovŊŚit. 

PŚestoģe se obraz nepodaŚilo dohledat p§tr§n²m v r§mci dostupnĨch internetovĨch zdrojŢ 

byly nalezeny dalġ² totoģn® litografie s restaurovanĨm d²lem v r§mci bakal§Śsk® pr§ce. Jednalo 

se o d²la, kter§ se shodovala jak vĨjevem, tak i barevnost². Tento n§lez byl velmi pŚ²nosnĨ 

v r§mci restaur§torsk®ho z§sahu litografie.  

D§le byly nalezeny grafiky, jejichģ barevnost se liġila. GrafickĨ list nalezen na internetovĨch 

str§nk§ch Everything But the House s n§zvem Hand Colored Lithograph After Anna Peters's 

Painting of Flowers35F35F

36 byl ladŊn sp²ġ do oranģovĨch odst²nŢ. Oranģov§ rŢģe uprostŚed kompozice 

a d§le tak® kvŊtiny v horn² ļasti litografie. Vyobrazen® motĨly jsou oproti tŊm na restaurovan® 

litografii  sp²ġ ve ģlutĨch barv§ch. StejnŊ ģlutĨ je tak® ġeŚ²k a pomnŊnky. Jinak je barevnost 

s restaurovanou litografii  v²cem®nŊ podobn§ (viz Obr. 12: RuļnŊ kolorovan§ litografie podle 

malby kvŊtin Anny Petersov®. (Repro: Everithingbutthehouse.com [online] ).).  

PodstatnŊ odliġnŊjġ² bylo svou barevnost² d²lo nalezeno na webovĨch str§nk§ch MutualArt 

s n§zvem Composizione floreale con insetti.36F36F

37 Cel§ litografie je provedena v modrĨch, ģlutĨch a 

zelenĨch odst²nech. Centr§ln² rŢģe, stejnŊ jako kytky na okraji kytice jsou v tmavomodrĨch 

odst²nech. Menġ² kytky nebo nŊkter® detaily jsou pak provedeny v odst²nech ģlut® (viz Obr. 13: 

KvŊtinov® z§tiġ² s hmyzem, 60 x 51 cm. (Repro: Mutualart.com [online] ). 

  

 

34 Dr. Judith Bihr. Anna Peters [elektronick§ poġta]. Osobn² komunikace. [cit. 2024-07-5]. 
35 Esther Lºffelbein M.A. Anna Peters [elektronick§ poġta]. Osobn² komunikace. [cit. 2024-07-2]. 
36 Hand Colored Lithograph After Anna Peters's Painting of Flowers. [online]. In: Everything But 

the House. Dostupn® tak® z: https://www.ebth.com/items/6576465-hand-colored-lithograph-after-anna-

peters-s-painting-of-flowers. [cit. 2024-07-23] 
37 Composizione floreale con insetti. [online]. In: MutualaArt. Dostupn® tak® 

z: https://www.mutualart.com/Artwork/Composizione-floreale-

coninsetti/D49929456FE659195D6428E35F36C895. [cit. 2024-07-23]. 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x479bc50404ecf447:0x7ec9d394982b1d76?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.ebth.com/items/6576465-hand-colored-lithograph-after-anna-peters-s-painting-of-flowers
https://www.ebth.com/items/6576465-hand-colored-lithograph-after-anna-peters-s-painting-of-flowers
https://www.mutualart.com/Artwork/Composizione-floreale-con-insetti/D49929456FE659195D6428E35F36C895
https://www.mutualart.com/Artwork/Composizione-floreale-coninsetti/D49929456FE659195D6428E35F36C895
https://www.mutualart.com/Artwork/Composizione-floreale-coninsetti/D49929456FE659195D6428E35F36C895
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8. Restaur§torskĨ z§mŊr 

Restaur§torskĨ z§mŊr byl vytvoŚen na z§kladŊ restaur§torsk®ho prŢzkumu s ohledem na stav 

d²la, poģadavky investora a s ohledem na jeho budouc² vyuģit². V pŚ²padŊ zjiġtŊn² novĨch 

poznatkŢ bŊhem restaurov§n² se postup restaur§torskĨch prac² mŢģe od navrhovan®ho z§mŊru 

liġit. Litografie na pap²rov® podloģce podlepen® pl§tnem 

1. Fotografick§ dokumentace d²la pŚed zapoļet²m restaur§torskĨch prac², v prŢbŊhu 

restaurov§n² a po restaurov§n². 

2. Neinvazivn² prŢzkum stavu objektu (v denn²m rozptĨlen®m svŊtle, v boļn²m 

razantn²m nasv²cen², UV z§Śen²). 

3. OdbŊr stŊrŢ pro mikrobiologickou analĨzu pŚ²padn§ dezinfekce. 

4. Vyjmut² d²la z ozdobn®ho r§mu. 

5. Sejmut² d²la z vyp²nac²ho r§mu. 

6. Mechanick® such® ļiġtŊn² l²ce d²la (pomoc² jemnĨch vlasovĨch ġtŊtcŢ, latexovĨch 

pryģ² Cleanmaster a mŊkkĨch polyuretanovĨch houbiļek). 

7. Invazivn² prŢzkum objektu (zkouġky stability a rozp²jivosti lakov® a barevn® vrstvy, 

odebr§n² vzorkŢ za zjiġtŊn²m materi§lov®ho sloģen² povrchov® lakov® ¼pravy d²la, i 

ozdobn®ho r§mu.). 

8. Ztenļen² lakov® vrstvy vhodnĨmi rozpouġtŊdly na z§kladŊ prŢzkumu sloģen² lakov® 

vrstvy a zkouġek rozpustnosti. 

9. OdstranŊn² lepic² p§sky z rubov® strany mechanicky, pomoc² skalpelu. 

10. ZajiġtŊn² nestabiln²ch m²st (perforace, trhliny na pap²Śe) pomoc² mŢstkŢ 

z japonsk®ho pap²ru pŚelepenĨmi 4% Tylose MH 6000 v demineralizovan® vodŊ na 

l²c d²la. 

11. OddŊlen² d²la od textiln² podloģky na z§kladŊ zkouġek. 

12. Mechanick® such® ļiġtŊn² rubu d²la (pomoc² jemnĨch vlasovĨch ġtŊtcŢ, latexovĨmi 

pryģemi Cleanmaster a mŊkkĨmi polyuretanovĨmi houbami). 

13. MŊŚen² pH pap²rov® podloģky z rubov® strany d²la. 

14. Sejmut² stabilizaļn²ch pŚelepŢ. 

15. PŚ²padn® mokr® ļiġtŊn² d²la na ods§vac²m stole a n§sledn® dokl²ģen² pap²rov® 

podloģky z rubu d²la pomoc² 0,5 % Tylose MH 300 v demineralizovan® vodŊ. 
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16. Kontroln² mŊŚen² pH a pŚ²padn§ neutralizace pomoc² 1% roztoku MMMK  

v methanolu airbrushem. 

17. Celoploġn§ skleletizace d²la na japonskĨ pap²r na japonskĨ pap²r Tengujo 17g/m2 

pomoc² ġkrobov®ho lepidla. 

18. Celoploġn® podlepen² d²la na pl§tno ġkrobovĨm lepidlem. 

19. Dotmelen² trhlin na pap²Śe pomoc² tmelu z pap²rovĨch dolitkŢ a 4% roztoku Tylose 

MH 6000 v demineralizovan® vodŊ 

20. Vypnut² d²la na pŢvodn² oļiġtŊnĨ a oġetŚenĨ vyp²nac² r§m. 

21. Separace barevn® vrstvy a n§sledn® lok§ln² sceluj²c² retuġe olejo-pryskyŚiļnĨmi 

barvami Schmincke Mussini. 

22. Adjustace d²la do pŢvodn²ho ozdobn®ho r§mu opatŚen®ho ochrannĨm sklem proti 

UV z§Śen². 

23. VytvoŚen² restaur§torsk® dokumentace. 

 

8.1. OzdobnĨ r§m 

1. Fotografick§ dokumentace r§mu pŚed zapoļet²m restaur§torskĨch prac², v prŢbŊhu 

restaurov§n² a po restaurov§n². 

2. Neinvazivn² a invazivn² prŢzkum stavu objektu (v denn²m rozptĨlen®m svŊtle, 

v boļn²m razantn²m nasv²cen², UV z§Śen² apod.) vļetnŊ odebr§n² vzorku pro 

identifikaci povrchov® ¼pravy ozdobn®ho r§mu. 

3. Mechanick® such® ļiġtŊn² (pomoc² jemnĨch vlasovĨch ġtŊtcŢ, latexovĨch pryģ² 

Cleanmaster a mŊkkĨch polyuretanovĨch houbami). 

4. Sejmut² ġt²tkŢ na r§mu a jejich uloģen² do fragmentu mechanicky pomoc² 

restaur§torsk® ġpachle nebo za pŚ²padn®ho jemn®ho zvlhļen² demineralizovanou 

vodou.  

5. Mokr® ļiġtŊn² pomoc² jemnŊ navlhļen²ch houbiļek Blitz-fix  a vatovĨch smotkŢ 

v demineralizovan® vodŊ. 

6. OdstranŊn² rezidu² adheziva pomoc² parov®ho skalpelu. 

7. Vyrovn§n² deformace r§mu m²rnĨm navlhļen²m v klimatizovan® komoŚe a 

n§slednĨm pŚipevnŊn²m k rovn® dŚevŊn® desce pomoc² svorek pŚipevnŊn²m. 
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8. Aplikace ochrann® vrstvy rubov® strany r§mu vļel²m voskem v l®kaŚsk®m benz²nu. 

9. Tmelen² r§mu pomoc² klihokŚ²dov®ho tmelu. 

10. Sceluj²c² retuġ akvarelovĨmi barvami Schmincke Horadam. 

11. PŚipevnŊn² nov®ho z§vŊsn®ho syst®mu. 

12. Adjustace d²la do pŢvodn²ho zrestaurovan®ho r§mu. 

 

8.2. Vyp²nac² r§m 

1. Fotografick§ dokumentace r§mu pŚed zapoļet²m restaur§torskĨch prac², v prŢbŊhu 

restaurov§n² a po restaurov§n². 

2. Neinvazivn² a invazivn² prŢzkum stavu objektu (v denn²m rozptĨlen®m svŊtle, 

v boļn²m razantn²m nasv²cen², UV z§Śen² apod.). 

3. Mechanick® such® ļiġtŊn² (pomoc² jemnĨch vlasovĨch ġtŊtcŢ, latexovĨmi pryģemi 

Cleanmaster a mŊkkĨmi polyuretanovĨmi houbami). 

4. Mokr® ļiġtŊn² (pomoc² houbiļek Blitz-fix  a vatovĨch smotkŢ jemnŊ navlhļenĨch 

v demineralizovan® vodŊ). 

5. OdstranŊn² rezidu² adheziva pomoc² parov®ho skalpelu. 

6. Vyrovn§n² deformace r§mu m²rnĨm navlhļen²m v klimatizovan® komoŚe a 

n§slednĨm pŚipevnŊn²m k rovn® dŚevŊn® desce pomoc² svorek pŚipevnŊn²m. 

7. OchranĨ n§tŊr vļel²m voskem v l®kaŚsk®m benz²nu. 

8. Separace 5% klihovou vodou a n§sledn® tmelen² r§mu pomoc² klihokŚ²dov®ho tmelu. 

9. Sceluj²c² retuġ v oblastech tmelen² klihokŚ²dovĨm tmelem akvarelovĨmi barvami 

Schmincke Horadam. 

10. Vypnut² d²la na zrestaurovanĨ vyp²nac² r§m. 

11. Adjustov§n² vypnut®ho d²la do zrestaurovan®ho ozdobn®ho r§mu. 
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9. Postup restaur§torskĨch prac² 

Restaurov§n² bylo provedeno na z§kladŊ vĨsledkŢ restaur§torsk®ho prŢzkumu a podle z§mŊru 

na restaurov§n² s pŚihl®dnut²m k pŚ²padnĨm novĨm zjiġtŊn²m bŊhem restaur§torskĨch prac².  

9.1. Restaurov§n² litografie  na pap²ru podlepen®m pl§tnem 

9.1.1. Fotodokumentace 

D²lo bylo fotograficky zdokumentov§no pŚed zapoļet²m restaur§torskĨch prac², v jejich 

prŢbŊhu a po nich. Na fotodokumentaci byl pouģit fotoapar§t zn. CANON EOS 70D s objektivem 

EF-S 17ï85 mm a digit§ln² fotoapar§t iPhone 14 Pro Max, 13ï77 mm, 48MPx. 

9.1.2. Vyr§mov§n² d²la  

D²lo bylo v ozdobn®m r§mu pŚichyceno pomoc² ļtyŚ ohnutĨch hŚeb²kŢ, kter® drģely vyp²nac² 

r§m s d²lem. HŚeb²ky bylo nutn® kvŢli jejich vysok®mu stupni koroze ġetrnŊ odstranit pomoc² 

kleġt². Pot® byl z vyp²nac²ho r§mŢ sejmut grafickĨ list. Zkorodovan® hŚeb²ky, kter® drģely d²lo 

po stran§ch, byly ġetrnŊ odstranŊny pomoc² kleġt².37F37F

38 

9.1.3. Mechanick® such® ļiġtŊn² 

D²lo bylo posl®ze opatrnŊ zbaveno nejvŊtġ²ch n§nosŢ prachov®ho depozitu z l²cov® i rubov® 

strany pomoc² muzejn²ho vysavaļe. Pot® bylo d²lo z obou stran doļiġtŊno houbami Cleanmaster 

a mŊkkĨmi polyuretanovĨmi houbiļkami. 

9.1.4. Ztenļov§n² lakov® vrstvy 

Po mechanick®m such®m ļiġtŊn² bylo pŚistoupeno ke ztenļov§n² silnŊ degradovan® lakov® 

vrstvy. V r§mci zkouġek stability a rozpustnosti lakov® vrstvy bylo testov§no ġest rozpouġtŊdel: 

demineralizovan§ voda, ethanol, aceton, isopropanol, isooktan a White spirit (viz. 6.2.4 Zkouġky 

stability a rozpustnosti lakov® vrstvy). Na z§kladŊ zkouġek bylo zvoleno jej² ztenļov§n² pomoc² 

gelu ze 4% Klucelu G v ethanolutechnikou tzv. tissue cleaning, kdy gel pŢsobil  na lakovou vrstvu 

pŚes japonskĨ pap²r Tengujo 17 g/m2 v rozmez² nŊkolika sekund aģ minut.38F38F

39 Tato technika byla 

 

38 Po dohodŊ se zadavatelem nebyly hŚeb²ky zachov§ny. 
39 FIFE, Gwendoline R. et al. A Package Deal: The Development of Tissue Gel Composite Cleaning 

at SRAL. In: ICOM Committee for Conservation 16th Triennial Meeting Lisbon Portugal 19-23 September 

2011 [online]. Lisbon: Crit®rio Artes Gr§ficas, Lda; ICOM Committee for Conservation, ISBN 978-989-

97522-0-7. Dostupn® tak® z: https://www.icom-cc-publications-online.org/1169/Pack-Mentality--The-

development-of-Tissue-Gel-Composite-Cleaning-at-SRAL. [cit. 2024-06-20]. 

VAN DEN BURG, Julia M. a SEYMOUR, Kate. Varnish Removal, Cultural Heritage Agency of the 

Netherlands [online]. 2022. Dostupn® tak® 

z: https://english.cultureelerfgoed.nl/publications/publications/2022/01/01/varnish-removal [cit. 2024-

06-20]. 

https://www.icom-cc-publications-online.org/1169/Pack-Mentality--The-development-of-Tissue-Gel-Composite-Cleaning-at-SRAL
https://www.icom-cc-publications-online.org/1169/Pack-Mentality--The-development-of-Tissue-Gel-Composite-Cleaning-at-SRAL
https://english.cultureelerfgoed.nl/publications/publications/2022/01/01/varnish-removal
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zvolena jako nejġetrnŊjġ² technika. Lakov§ vrstva byla t²mto zpŢsobem ztenļov§na, aniģ by 

doch§zelo k mechanick®mu nam§h§n² barevn® vrstvy.  

Po sejmut² byl na m²sto pŚiloģen ļistĨ japonskĨ pap²r Tengujo 17 g/m2, kterĨ do sebe nas§l 

rezidua gelu a aktivovan®ho laku. CelĨ proces byl prŢbŊģnŊ kontrolov§n v UV z§Śen², aby 

nedoġlo k pŚ²liġn®mu pŚeļiġtŊn² a pŚ²padn®mu poġkozen² barevn® vrstvy. 

NŊkter§ m²sta, kde byla lakov§ vrstva silnŊjġ², ji  bylo nutn® ztenļit mechanicky za pouģit² 

skalpelu, nebo pomoc² vatov®ho smotku zvlhļen®ho v roztoku isooktanu a ethanolu v pomŊru  

3 : 7. 

9.1.5. OdstranŊn² sekund§rn²ho pŚelepu z rubov® strany 

Na pl§tŊn® podloģce z rubu d²la se nach§zel sekund§rn² pŚelep zelenou lepic² p§skou. Na 

jeho odstranŊn² bylo nutn® pŚelep m²rnŊ navlhļit demineralizovanou vodou pomoc² Blitz-fix  

houbiļky. Pot® byla lepic² p§ska odstranŊna pomoc² restaur§torsk® ġpachtle a pinzety. 

9.1.6. VytvoŚen² doļasnĨch mŢstkŢ z japonsk®ho pap²ru 

Z dŢvodu degradace pap²rov® podloģky bylo nutn® pŚed sejmut²m pl§tna vytvoŚit 

stabilizaļn² pŚelepy. D²lo bylo pomoc² doļasnĨch mŢstkŢ zajiġtŊno zejm®na v kritickĨch m²stech 

n§chylnĨm k poġkozen², nebo ke vzniku trhlin pŚi dalġ²ch restaur§torskĨch kroc²ch. Doļasn® 

mŢstky byly vytvoŚeny z japonsk®ho pap²ru Tengujo 17 g/m2 pomoc² 4% roztoku Tylose MH 

6000 v demineralizovan® vodŊ. 

9.1.7. Sejmut² pl§tŊn® podloģky 

Po stabilizac² doļasnĨmi mŢstky z japonsk®ho pap²ru, bylo moģn® z rubov® strany sejmout 

pl§tno, kterĨm bylo d²lo celoploġnŊ podlepeno. Pl§tno bylo z rubu pap²ru sn²m§no mechanicky 

pŚi m²rn®m zvlhļen² parovĨm skalpelem. Na odstranŊn² byla tak® pouģita kovov§ ġpachtle a 

skalpel. Postupovalo se od okrajŢ pap²ru aģ ke stŚedu.39F39F

40 

Po sejmut² pl§tŊn® podloģky byla na rubov® ļ§sti pap²ru s litografii  odhalena dalġ² litografie 

s n§zvem ĂDie Whistparthie ñ, kter§ byla pŚed adjustac² d²la Ś§dnŊ fotograficky zdokumentov§na 

(viz Obr. 76: PrŢbŊh restaurov§n², po sejmut² pl§tna, rub). 

 

40 Po dohodŊ se zadavatelem nebylo pl§tno uloģeno do fragmentŢ. 
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9.1.8. Sn²man² doļasn®ho pŚelepu40F40F

41 

Posl®ze byly z d²la sejmuty stabilizaļn² pŚelepy. Nejprve byl pŚelep zvlhļen nanesen²m gelu 

ze 4% Tylose MH 6000 v demineralizovan® vodŊ, ļ²m se adhezivum opŊtovnŊ aktivovalo. Pot® 

byl pŚelep opatrnŊ odstranŊn pomoc² kovov® restaur§torsk® ġpachtle. Po odstranŊn² pŚelepŢ byla 

rezidua adheziva doļiġtŊna pomoc² houbiļek Blitz-fix m²rnŊ zvlhļenĨch demineralizovanou 

vodou. 

9.1.9. Mokr® ļiġtŊn² 

Barevn§ vrstva litografie byla z l²ce i rubu pomŊrnŊ stabiln², tud²ģ bylo moģn® pŚistoupit 

k mokr®mu ļiġtŊn². TiskaŚsk® barvy nereagovaly na pŚ²tlak a nerozp²jely se po kontaktu s vodou. 

M²rn® reakce se projevily pŚi kombinovan®m pouģit² vody a mechanick®ho nam§han² (otŊry) 

[Tab. 5], [Tab. 6]. Jako nejvhodnŊjġ² metoda mokr®ho ļiġtŊn² se uk§zalo ļiġtŊn² na ods§vac²m 

stole. 

Na ods§vac² stŢl se um²stil navlhļenĨ filtraļn² pap²r, na kter®m byl poloģen Hollytex 33 g/m2 

a zvlhļen® d²lo l²cem nahoru. D²lo bylo ļiġtŊno vodou obohacenou o ionty Mg+ a Ca+, kter§ 

z§roveŔ navyġuje hodnotu pH pap²ru. Neļistoty z pap²ru se posl®ze d²ky podtlaku vytvoŚen®ho 

ods§vac²m stolem vs§kli do filtraļn²ho pap²ru pod n²m.41F41F

42 

Po vyļiġtŊn² bylo d²lo dokl²ģena z rubov® strany 0,5% roztokem Tylose MH 300 

v demineralizovan® vodŊ. 

9.1.10. Rovn§n² grafick®ho listu 

D²lo bylo posl®ze um²stnŊno do prokladŢ (dŚevit§ lisovac² lepenka, filtraļn² pap²r, Hollytex 

33g/m2, d²lo, Hollytex 33g/m2, filtraļn² pap²r, dŚevit§ lisovac² lepenka) a vloģeno do knihaŚsk®ho 

lisu po dobu 10 dnŢ. PŚiļemģ byly proklady prŢbŊģnŊ mŊnŊny za such® (viz N§kres 2: Sch®ma 

lisovac²ch prokladŢ). 

9.1.11. Kontroln² mŊŚen² pH 

Po ļiġtŊn² d²la probŊhlo kontroln² mŊŚen² pH hodnot. Hodnoty byly opŊt mŊŚeny na tŚech 

m²stech.  Na mŊŚen² byla pouģita elektroda zn. AMPHEL a pH metr znaļky Orion Star A111 

s dotykovou elektrodou zn. HANNA instruments. 

 

41 V t®to f§ze jiģ bylo moģn® stabilizaļn² pŚelepy odstranit. Po sejmut² pl§tŊn® podloģky bylo s d²lem 

manipulov§no jen minim§lnŊ. Na jeho pŚen§ġen² byly pouģit® silnŊjġ² lepenky, aby se zamezilo jak®mukoli 

mechanick®mu nam§han². 
42 BANIK,  Gerhard a BR¦CKLE, Irene. Paper and water: a guide for conservators. Amsterdam: 

Butterworth-Heinemann, 2011. ISBN 978-0-75066-831-6,  s. 330ï33. 
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AritmetickĨ prŢmŊr z namŊŚenĨch hodnot byl 7,49. PrŢmŊrn§ hodnota pH se zvĨġila o 1,75,  

tud²ģ nebylo nutn® neutralizaci opakovat. 

M²sto mŊŚen² NamŊŚen§ hodnota pH 

PravĨ horn² roh 7,77 

StŚed 6,9 

LevĨ doln² roh 7,8 

PrŢmŊrn§ hodnota 7,49 

 

Tab. 10: Kontroln² mŊŚen² pH 

 

9.1.12. Vyspravov§n² defektŢ pap²rov® podloģky 

Trhliny a ztr§ty pap²rov® podloģky byly z rubov® strany d²la vyspraveny pomoc² japonsk®ho 

pap²ru Tengujo Kashmir 8,6 g/m2. Jako adhezivum byl pouģit 4% roztok Tylose MH 6000 

v demineralizovan® vodŊ. 

Ztr§ty pap²rov® podloģky pak byly vyspraveny pomoc² tmelu z obarven® pap²roviny42F42F

43 a 4% 

roztoku Tylose MH 6000 v demineralizovan® vodŊ. Po zavadnut² byly dokl²ģeny 0,5% Tylose MH 

300 v demineralizovan® vodŊ a zaģehleny pomoc² elektrick® vyhŚ²van® ġpachtle pŚes 

antiadhezivn² f·lii  Hostaphan.  

9.1.13. Strip  lining  

Po dohodŊ se zadavatelem bylo rozhodnuto, ģe d²lo nebude opŊtovnŊ celoploġnŊ podlepeno 

pl§tnem. Byla tedy zvolena metoda vypnut² d²la na alkalickou lepenku za stripy z japonsk®ho 

pap²ru.  

Na vytvoŚen² stripŢ byl pouģitĨ japonskĨ pap²r Kawashi 35 g/m2, kterĨm bylo d²lo opatŚeno 

po cel®m obvodu. Stripy byly pŚilepeny na rub d²la pomoc² lepidla z pġeniļn®ho ġkrobu 

s minim§ln²m pŚesahem. 

 

43 Pap²rovina byla obarven§ v roztoc²ch SaturnovĨch barviv. 
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GrafickĨ list byl posl®ze vypnut na dvŊ vrstvy alkalick® lepenky AlphaCell Ivory, 2 mm, 

kter® byly Śezan® v opaļn®m smŊru a pak k sobŊ slepeny disperz² Lascaux Restauro Akrylkleber 

498 HV. Lepenky se tak stali pevnŊjġ² a z§roveŔ odolnŊjġ² vŢļi deformac²m. 

9.1.14. Sceluj²c² retuġ 

Na z§vŊr byla na d²le provedena sceluj²c² retuġ pomoc² akvarelovĨch barev Schmincke 

Horadam. Tyto barvy se nejl®pe dok§zaly pŚibl²ģit charakteru a lesku grafiky. Retuġ byla v citliv® 

m²Śe proveden§ na m²stech ztr§t pap²rov® podloģky a na m²stech s chybŊj²c² nebo poġkozenou 

barevnou vrstvou. Retuġov§ny byly tak® oblasti rezidu² neļistot, kter® se nepodaŚilo odstranit. 

9.2. Restaurov§n² ozdobn®ho dŚevŊn®ho r§mu 

9.2.1. Fotodokumentace 

D²lo s r§mem bylo pŚed i po vyr§mov§n² detailnŊ nafoceno. Fotodokumentace prob²hala 

v prŢbŊhu cel®ho restaurov§n² a po nŊm. Na fotodokumentaci byl pouģit fotoapar§t zn. CANON 

EOS 70D s objektivem EF-S 17ï85 mm a digit§ln² fotoapar§t iPhone 14 Pro Max, 13ï77 mm, 

48MPx. 

9.2.2. Mechanick® such® ļiġtŊn² 

Po vyr§movan² byl ozdobnĨ dŚevŊnĨ r§m vyļiġtŊn na sucho. Nejprve byly odstranŊny hrub® 

n§nosy neļistot pomoc² muzejn²ho vysavaļe a posl®ze byl ozdobnĨ r§m doļiġtŊn houbami 

Cleanmaster a mŊkkĨmi polyuretanovĨmi houbiļkami. 

9.2.3. Sejmut² a konzervace ġt²tkŢ 

Z l²cov® strany ozdobn®ho r§mu a z rubov® strany vyp²nac²ho r§mu byly opatrnŊ sejmuty 

ġt²tky s oznaļen²m Ă25ñ a ĂNo. 20 ñ. Jejich sn²m§n² probŊhlo za pouģit² parov®ho skalpelu, pinzety 

a kovov® restaur§torsk® ġpachtle. Ġt²tky byly posl®ze oļiġtŊny mokrou cestou na ods§vac²m stole 

pomoc² smŊsi ethanolu a demineralizovan® vody v pomŊru 8 : 2. Po mokr®m ļiġtŊn² byly 

v prokladech vloģeny do knihaŚsk®ho lisu, kde byly ponech§ny asi po dobu tŚ² tĨdnŢ (viz N§kres 

2: Sch®ma lisovac²ch prokladŢ). Po vyjmut² z lisu byly ġt²tky doplnŊny t·novanou pap²rovinou. 

Takto doplnŊn® ġt²tky byly opŊtovnŊ uloģeny do lisu po dobu dvou tĨdnŢ.  

Na konzervovan® ġt²tky byla vytvoŚena ob§lka z antiadhezivn² folie Melinex 401, 100 ɛm . 

Spoje po stran§ch byly k sobŊ pŚilepeny Filmoplastem T. Do takto vytvoŚen® ob§lky byly ġt²tky 

vloģeny na podloģce z lepenky Box Board, ke kter® byly pŚipevnŊn® pomoc² p§skŢ z Melinexu. 

Ob§lka byla z rubov® strany opatŚena suchĨm zipem, aby byly ġt²tky v pŚ²padŊ potŚeby jednoduġe 

vyj²mateln® a nedoch§zelo k jej²ch dalġ²mu nam§h§n². 
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9.2.4. Mokr® ļiġtŊn² a odstranŊn² rezidu² 

Z rubov® ļ§sti r§mu byly odstranŊny rezidua adheziva bl²ģe nespecifikovan®ho sloģen². 

OdstraŔov§n² prob²halo kombinac² mechanick®ho odstranŊn² kovovou ġpachtl² a skalpelu a 

pouģit² parov®ho skalpelu. Po jejich odstranŊn² bylo d²lo z rubu a z vnitŚn² strany oļiġtŊno m²rnŊ 

zvlhļenĨmi houbiļkami Blitz Fix v demineralizovan® vodŊ.  

9.2.5. Vyrovn§n² deformac² r§mu 

R§m byl deformovanĨ z dŢvodu nevhodn®ho uloģen² ve vlhk®m prostŚed². Deformace byla 

tak® podpoŚena velkĨm poļtem hŚeb²kŢ, kter® drģely liġty pohromadŊ. Bylo nutn® jednotliv® liġty 

od sebe oddŊlit rozŚez§n²m pilkou na kov. T²mto zpŢsobem byly kovov® hŚeb²ky pŚeŚ²znuty a 

ļ§sti kovovĨch hŚeb²kŢ citlivŊ vyjmuty pomoc² pinzety a skalpelu.  

Liġty byly posl®ze opŊtovnŊ spojeny pomoc² bukovĨch dŚevŊnĨch kol²kŢ a 50% kostn²ho 

klihu v demineralizovan® vodŊ. Po stran§ch liġt, kde doch§z² k jej²ch spojen², byly vytvoŚeny 

otvory, do kterĨch bylo aplikov§no adhezivum a kol²ky do nich byly opatrnŊ zatluļeny. Liġty 

r§mu se pak nechaly ve fixn² poloze zaschnout zafixov§n²m k rovn® dŚevŊn® desce pomoc² svorek 

po dobu dvou dnŢ.43F43F

44 

9.2.6. Sejmut² druhotn® povrchov® ¼pravy r§mu 

Po vyrovn§n² deformac² r§mu bylo pŚistoupeno ke sn²m§n² druhotn® povrchov® ¼pravy. Na 

z§kladŊ vĨsledkŢ zkouġek stability a rozpustnosti povrchov® ¼pravy r§mu [Tab. 9] a po dohodŊ 

s vedouc²m pr§ce byl na odstraŔovan² zvolen jako nejvhodnŊjġ² OdstraŔovaļ starĨch lakŢ a 

n§tŊrŢ zn. Hostagrund na b§zi nitrocelul·zy.  

Postup byl n§sledovnĨ. Na druhotnĨ n§tŊr r§mŢ byl nanesen odstraŔovaļ, kterĨ se nechal 

pŢsobit 15 min. Posl®ze byl odstraŔovaļ sejmut vatovĨm smotkem a nabobtnalĨ n§tŊr se opatrnŊ 

odstranil dŚevŊnou ġpachtl² tak, aby nedoġlo k poġkozen² stŚ²bŚen², kter® se nach§zelo pod n²m. 

9.2.7. Tmelen² defektŢ 

Na tmelen² hlubġ²ch otvorŢ na r§mu zpŢsobenĨch mechanickĨm poġkozen²m byl pouģit tmel 

z jemnĨch dŚevŊnĨch pilin pojenĨch 30% kostn²m klihem.44F44F

45 Po zavadnut² byl jeġtŊ tmel m²rnŊ 

zabrouġen smirkovĨm pap²rem. 

 

44 Na z§kladŊ konzultace s Vojtou Kraj²ļkem, Dis. 
45 ĠIMšNKOVĆ, Eva a BR¦CKLE, Irene. DŚevo: a guide for conservators. Praha: Spoleļnost pro 

technologie ochrany pam§tek ï Stop, 2000. ISBN 80-902-6684-3, s. 123ï124. 
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9.2.8. StŚ²bŚen² 

M²sta, kde doġlo k poġkozen² pŢvodn²ho stŚ²bra, bylo nutn® prov®st rekonstrukci stŚ²bŚen². 

Na m²sta, kde byl podklad naruġen, byla nanesena izolaļn² vrstva 5% vodn®ho roztoku kr§liļ²ho 

klihu. Pot® byl na tato m²sta v nŊkolika vrstv§ch ġtŊtcem nanesen klihokŚ²dovĨ podklad sloģenĨ 

z boloŔsk® kŚ²dy a 15% kr§liļ²ho klihu. Po dostateļn®m zaschnut² byl podklad vybrouġen 

dohladka smirkovĨmi pap²ry.45F45F

46  

Takto pŚipravenĨ podklad byl zaizolov§n vrstvou 5% kr§liļ²ho klihu a pot® byl na nŊj 

nanesen ġedĨ poliment, kterĨ byl po proschnut² vyleġtŊn ach§tem ve vystouplĨch m²stech r§mu.46F46F

47 

PŚed nan§ġen²m stŚ²bra byl poliment aktivov§n pomoc² vodno-ethanolov®ho roztoku 

v pomŊru 3 : 1. Pl§tky byly naŚez§ny pozlacovaļskĨm noģem do potŚebn® velikosti a pomoc² 

speci§ln²ch ġtŊtcŢ, tzv. pokladaļŢ, nan§ġeny na aktivovanĨ poliment. Po jejich zavadnut² byla 

vystoupl§ m²sta profilace r§mu leġtŊn§ ach§tem.47F47F

48 

9.2.9. Patinov§n² a retuġe 

Nov® stŚ²bro bylo opatŚeno patinou, kter§ byla vytvoŚena pr§ġkovou pemzou48F48F

49 a kovovĨmi 

ġtŊtci. Posl®ze byl r§m od pr§ġku oļiġtŊn jemnĨm ġtŊtcem. 

Na m²stech, kde doġlo k poġkozen² pŢvodn²ho stŚ²bra odŚen²m anebo v m²stech menġ²ch 

ztr§t, byly provedeny sceluj²c² retuġe kvaġovĨmi barvami Royal Talens Gouache Extra Fine. 

Boļn² hrany ozdobn®ho dŚevŊn®ho r§mu byly izolovan® 5% roztokem kr§liļ²ho klihu 

v demineralizovan® vodŊ. Pot® byly opatŚeny okrovĨm n§tŊrem kvaġovĨmi barvami Royal Talens 

Gouache Extra Fine. 

9.2.10. Izolace ġelakovĨm lakem (Zlatolak)  

Povrch stŚ²bŚen®ho r§mu byl zaizolov§n ochrannĨm n§tŊrem ġelaku. Lazurn² n§tŊr 

ġelakov®ho laku chr§n² stŚ²bro pŚed koroz² a z§roveŔ dod§v§ stŚ²bru ģlutĨ n§dech a t²m imituje 

zlacen².49F49F

50 Nejprve byl na r§m n§stŚikem aplikov§n v 5 vrstv§ch 4% ġelakovĨ lak Komet v 

 

46 LOSOS, Ludv²k. Pozlacov§n² a polychromie. řemesla, tradice, technika. Praha: Grada, 2005. 

ISBN 80-247-0913-9, s. 49ï53. 
47 Ibidem, s. 54.  
48 Ibidem, s. 55ï57. 
49 Ibidem, s. 88. 
50 Ibidem, s. 71ï73. 

Na z§kladŊ konzultace s Vojtou Kraj²ļkem, Dis. 
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ethanolu. Po dostateļn®m proschnut² byl r§m opatŚen jeġtŊ 2 vrstvami 33% ġelakov®ho laku Rub²n 

v ethanolu.50F50F

51 

9.2.11. Konzervace dŚevŊn®ho r§mu 

Z rubov® strany byla na oġetŚen² odhalen®ho dŚeva r§mŢ pouģita smŊs vļel²ho vosku, kter§ 

dŚevu dod§v§ hydrofobn² ¼ļinky a ļ§steļnŊ br§n² napaden² dŚevokaznĨm hmyzem.51F51F

52 

9.2.12. Adjustace  

Z rubov® strany byl r§m opatŚen novĨm mosaznĨm z§vŊsnĨm syst®mem. Do r§mu bylo po 

dohodŊ se zadavatelem na m²ru vyŚ²znut® antireflexn² sklo s UV ochranou.52F52F

53 Z vnitŚn² strany byl 

falc r§mu opatŚen pruhy Filmoplastem T, aby sklo leģelo na mŊkk®m povrchu a zamezilo se tak 

odŚen² nebo prasknut² skla. Po uloģen² skla do r§mu byly na jeho okraje pŚichyceny transparentn² 

samolep²c² distanļn² liġty, aby nedoġlo k pŚilepen² barevn® vrstvy ke sklu.53F53F

54 Do takto 

pŚipraven®ho r§mu bylo vloģeno zrestaurovan® d²lo. Jako kryc² lepenka byla pouģita alkalick§ 

lepenka Alphacel Ivory, 2 mm.54F54F

55 Sklo, d²lo a lepenka byly k r§mu pŚichyceny z rubov® strany 

pl²ġky z nerezov® oceli, kter® byly pŚichyceny k r§mu mosaznĨmi hŚeb²ky. Rub byl posl®ze 

opatŚen klihovou p§skou, aby se zabr§nilo prŢniku prachu a jinĨch neļistot k d²lu. 

Na kryc² lepenku byly pŚichyceny mal® kousky such®ho zipu, na kter® byly pot® upevnŊny 

konzervovan® ġt²tky v ob§lce z Melinexu, 401, 100 ɛm.  

 

 

  

 

51 Na z§kladŊ konzultace s Vojtou Kraj²ļkem, Dis. 
52 ZELINGER, JiŚ²; ĠIMšNKOVĆ, Eva a KOTLĉK, Petr. Chemie v pr§ci konzerv§tora a 

restaur§tora. Praha: Academia, 1982, s. 131. 
53 JELĉNKOVĆ, Dagmar (ed.). Jak zar§movat obraz? V Praze: N§rodn² galerie, Metodick® centrum 

pro muzea vĨtvarn®ho umŊn², 2017. ISBN 978-80-7035-662-3, s. 53. 
54 Ibidem, s. 54. 
55 Ibidem, s. 28. 
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10. Seznam pouģitĨch materi§lŢ a chemik§li² 

10.1. Pouģit® materi§ly 

¶ Akvarelov® barvy Schmincke Horadam 

¶ Alkalick® lepenky AlphaCell Ivory, 2 mm 

¶ JaponskĨ pap²r Kawashi 35 g/m2 

¶ JaponskĨ pap²r Tengujo Kashmir 8,6 g/m2  

¶ Kvaġov® barvy Royal Talens Gouache Extra Fine 

¶ Pap²rovina ï 60% len, 40 % bavlna 

 

10.2. Pouģit® chemik§lie 

¶ Aceton (C3H6O) 

¶ Agar-agar  

¶ BoloŔsk§ kŚ²da 

¶ Ļpavkov§ voda 

¶ Demineralizovan§ voda (voda zbaven§ vġech iontovŊ rozpustnĨch l§tek a kŚem²ku) 

¶ DŚevŊn® piliny 

¶ Ethanol (C2H5OH) 

¶ Isooktan (C8H18) 

¶ Isopropanol (C3H8O) 

¶ Klucel G (hydroxypropylcelul·za) 

¶ Kostn² klih 

¶ Kr§liļ² klih 

¶ Lascaux Restauro Akrylkleber 498 HV (akryl§tov® lepidlo, termoplastickĨ 

akryl§tovĨ polymer na b§zi methakryl§tu a butyakryl§tu) 

¶ L®kaŚskĨ benz²n 

¶ Obohacen§ voda (voda obohacen§ o ionty Ca+ a Mg+) 
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¶ OdstraŔovaļ starĨch lakŢ a n§tŊrŢ zn. Hostagrund na b§ze nitrocelul·zy 

¶ Pġeniļn² ġkrob 

¶ Saturnov§ barviva (Saturnov§ ģluŠ LFF, saturnov§ hnŊŅ LB, saturnov§ hnŊŅ L2G, 

saturnov§ ġeŅ LRN) 

¶ Ġelak Komet 

¶ Ġelak Rub²n 

¶ Toluen 

¶ Tylose MH 300 (methylhydroxyethylcelulosa) 

¶ Tylose MH 6000 (methylhydroxyethylcelulosa) 

¶ Vļel² vosk, bŊlenĨ 

¶ White Spirit (lakovĨ benz²n) 

 

10.3. Pomocn® materi§ly 

¶ Blitz-fix (hydrofiln² sac² houba) 

¶ Cleanmaster (100% latexov§ ļist²c² houba) 

¶ DŚevit§ lisovac² lepenka (b²la, s vysokĨm obsahem ligninu) 

¶ FiltraļnĨ pap²r ï 250 g/m2, 700 g/m2, pH neutr§ln² 

¶ Hollytex (netkan§ textilie, 100% polyester, 33 g/m2, 81 g/m2) 

¶ Hostaphan (antiadhezivn², 100 % polyesterov§ f·lie) 

¶ JaponskĨ pap²r Tengujo 17 g/m2 

¶ MŊkk® polyuretanov® houbiļky, bez obsahu latexu 

¶ Pemza 

¶ Steriln² vatovĨ tampon 

¶ Vata (100 % bavlna) 
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10.4. Materi§ly na adjustaci 

¶ Antireflexn² UV sklo 

¶ Archivn² alkalick® lepenky Alphacel Ivory - 2 mm, bez obsahu kyselĨch sloģek a 

ligninu, alkalick§ rezerva pH 8,0 

¶ Filmoplast Tï240 ɛm, pH neutr§ln², textiln² lep²c² p§ska, hnŊd§ 

¶ Klihov§ p§ska 

¶ Mosazn® hŚeb²ky 

¶ MosaznĨ z§vŊsnĨ syst®m 

¶ Pl²ġky z nerezavŊj²c² ocele 

¶ Transparentn² samolep²c² distanļn² liġty 

 

10.5. Materi§ly na uloģen² fragmentŢ 

¶ Box Board ï archivn² alkalick§ lepenka, 1,5 mm, 670 g/m2, 100% celul·za, bez 

obsahu optickĨch zjasŔovadel a ligninu, nekysel§, pH 7,5 

¶ Filmoplast T - 240 ɛm, pH neutr§ln², textiln² lep²c² p§ska, ġed§ 

¶ Klihov§ p§ska 

¶ Mellinex 401ï100 ɛm, 100% polyesterov§ f·lie 

¶ SuchĨ zip SJ-4570 
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11. Doporuļen® podm²nky uloģen² 

Pro zajiġtŊn² nynŊjġ²ho stavu d²la a zabr§nŊn² jeho dalġ² degradaci je nutn® udrģovat spr§vn® 

podm²nky uloģen². 

PŚi trval®m vystavov§n² je doporuļena vyġġ² teplota, tj. 19ï21 ÁC.55F55F

56 ObecnŊ ale plat², ģe pro 

uchov§van² d²la jsou lepġ² niģġ² teploty. Kritick® teploty, kdy doch§z² degradaci jsou pod 5 ÁC a 

nad 30 ÁC. Optim§ln² teplota pro uchov§v§n² d²la je uveden§ hodnota 15ï25 ÁC.56F56F

57 

Pro minimalizaci degradaļn²ch procesŢ d²la je nutn® dodrģovat vhodnou relativn² vlhkost 

prostŚed². Jako kritick® hodnoty se uv§d² pod 30 % nebo nad 75 % relativn² vlhkosti. PŚ²liġ vysok§ 

relativn² vlhkost v prostŚed² mŢģe v®st ke vzniku pl²sn² nebo k rozmŊrovĨm zmŊn§m d²la. 

Optim§ln² relativn² vlhkost prostŚed² je 50 %.57F57F

58 

Pokud je nevyhnutn§ zmŊna teploty nebo relativn² vlhkosti, je dŢleģit®, aby tyto zmŊny 

prob²haly postupnŊ, tj. v delġ²m ļasov®m ¼seku. Tyto zmŊny vġak nesm² bĨt ļast® a velk®, aby 

se pŚedeġlo fyzick®mu poġkozen² d²la v dŢsledku velk®ho vnitŚn²ho pnut². N§hle zmŊny jsou pro 

restaurovanĨ objekt nebezpeļn® a mohou v®st k urychlen² jeho degradace.58F58F

59 

Jako maxim§ln² intenzita osvŊtlen² je uv§dŊna 50 lx. Z§roveŔ je dŢleģit® zamezit dopadu 

UV z§Śen² na d²lo. Roļn² pŚ²pustnĨ limit  maxim§ln² svŊteln® expozice je 15000 lxh/rok, pŚiļemģ 

vystavov§n² d²la svŊtlu by nemŊla pŚes§hnout roļnŊ 300 hodin.59F59F

60 

Polutanty v ovzduġ², ve kter®m se objekt nach§z², mohou m²t negativn² vliv  na jeho stav a 

ģivotnost. PŚijateln§ koncentrace polutantŢ v ovzduġ² je Ò 1 Õg/m3 pro SO2, Ò 5 Õg/m3 pro NOX, 

Ò 4,5 Õg/m3 pro CO2, Ò 25 Õg/m3 pro O3 a Ò 75 Õg/m3 pro jemn® prachov® ļ§stice.60F60F

61 
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12. Z§vŊr 

C²lem bakal§Śsk® pr§ce bylo poskytnout ļten§Śi n§hled do restaur§torsk®ho z§sahu co 

nejsrozumitelnŊjġ²m zpŢsobem. Dalġ²m z§mŊrem pr§ce bylo nalezen² odborn® literatury 

o mal²Śce AnnŊ Peters a na z§kladŊ z²skanĨch informac² pŚibl²ģit ļten§Śi jej² ģivot a tvorbu.  

Praktick§ ļ§st pr§ce se zabĨvala komplexn²m restaurov§n²m d²la ĂKvŊtinov® z§tiġ² podle 

Anny Petersñ vsazen®ho do ozdobn®ho dŚevŊn®ho r§mu. Jde o barevnou litografii  na pap²ru 

z 1. poloviny 20. stolet². Litografie byla celoploġnŊ podlepena textili², za kterou byla vypnuta na 

vyp²nac² r§m. NejvŊtġ²m probl®mem byla silnŊ degradovan§ lakov§ vrstva a zneļiġtŊn² d²la, 

pŚiļemģ tato kombinace degradaļn²ch jevŢ naruġovala estetiku a ļitelnost vĨjevu. D²lo z§roveŔ 

utrpŊlo v dŢsledku mechanick®ho nam§han² ļetn® ztr§ty barevn® vrstvy. Lze Ś²ct, ģe stav d²la 

pŚed restaurov§n²m byl havarijn².  

Nem®nŊ poġkozen byl ozdobnĨ r§m, v nŊmģ byla litografie adjustov§na. KromŊ zneļiġtŊn² 

byl ozdobnĨ r§m v dŢsledku nevhodnĨch podm²nek uloģen² tak® deformov§n a jeho povrchov§ 

¼prava utrpŊla ļetn§ mechanick§ poġkozen².  

Souļ§st² bakal§Śsk® pr§ce byl tak® chemicko-technologickĨ prŢzkum provedenĨ 

Ing. Alenou Hurtovou, kterĨ odhalil, ģe pod povrchovĨm n§tŊrem z bronzŢ u ozdobn®ho r§mu se 

nach§z² pŢvodn² stŚ²bŚen². 

V r§mci restaurov§n² d²la bylo tedy nezbytn® nal®zt vhodnĨ postup k zachov§n² d²la a 

navr§cen² jeho ļitelnosti. D§le byla nezbytn§ minimalizace degradaļn²ch procesŢ a zabezpeļen² 

preventivn² ochrany. 

Lze Ś²ci, ģe restaur§torsk® pr§ce byly ¼spŊġn® a d²lo se spolu s ozdobnĨm r§mem podaŚilo 

zachovat a stabilizovat. D²lu byla navr§cena jeho estetick§ funkce. LakovĨ n§tŊr byl dostateļnŊ 

ztenļenĨ tak, aby byla ļitelnost vĨjevu adekv§tn², ale aby z§roveŔ nedoġlo k nechtŊn®mu 

pŚeļiġtŊn² a nen§vratn®mu poġkozen² barevn® vrstvy. Deformace r§mu byly minimalizov§ny a 

byla obnovena jeho povrchov§ ¼prava technikou washgold.  

Souļ§st² bakal§Śsk® pr§ce byl tak® kulturnŊ-historickĨ prŢzkum, ve kter®m se podaŚilo nal®zt 

a shrom§ģdit informace o ģivotŊ a d²le mal²Śky Anny Peters. C²lem kulturnŊ-historick®ho 

prŢzkumu bylo tak® nal®zt pŢvodn² obraz, na z§kladŊ kter®ho vznikla restaurovan§ litografie. 

Ten se bohuģel nepodaŚilo nal®zt, a proto toto b§d§n² zŢst§v§ otevŚen®. V r§mci b§dan² se vġak 

podaŚilo objevit stejn® litografie s totoģnou nebo pozmŊnŊnou barevnost². 
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Stanoven® c²le bakal§Śsk® pr§ce byly splnŊny. V r§mci praktick® ļ§sti se podaŚilo nal®zt 

vhodn® postupy pro restaurov§n², kter® pomohly d²lo zrestaurovat a z§roveŔ stanovit vhodn® 

podm²nky uloģen² minimalizuj²c² degradaļn² procesy. Bakal§Śsk§ pr§ce pŚin§ġ² nov® informace 

k materi§lov®mu sloģen² d²la a zasazuje ho do kulturnŊ-historick®ho kontextu. 
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Obr. 3: Anna Peters. (Repro: Mºhringen.de [online]). 

 

 

Obr. 4: Kytice ve v§ze, olej na desce, 49.5 x 34.5 cm. (Repro: Dorotheum.com 
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Obr. 5: Kytice z luļn²ch kvŊtŢ s kopretinami a vlļ²mi m§ky v dģb§nŊ, olej 

na pl§tnŊ, cca 73,5 x 58,5 cm. (Repro: Dorotheum.com [online]). 
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(Repro: Invaluable.com[online]). 
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Obr. 7: Luļn² kvŊty, akvarel na pap²Śe, 24 x 16,5 cm. (Repro: Invaluable.com 

[online]). 

 

Obr. 8:  Krajinomalba v parku (pravdŊpodobnŊ KºngenskĨ z§meckĨ park) 

47.5 x 30.5 cm. (Repro: Artnet.com [online]). 
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Obr. 9: Barevn§ jarn² kytice, barevn§ litografie, 40 x 30 cm. (Repro: Artnet.com 

[online]). 

 

Obr. 10: KvŊtinov® z§tiġ² s motĨly, signov§na Anna Peters, monogramista W.V., 

litografie na pap²Śe, 67 x 56 cm. (Repro: Dorotheum.com[online]). 
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Obr. 11: Barevn§ jarn² kytice s hmyzem, barevn§ litografie, 54 x 43 cm. 

(Repro: Artnet.com [online] ). 

 

Obr. 12: RuļnŊ kolorovan§ litografie podle malby kvŊtin Anny Petersov®. 

(Repro: Everithingbutthehouse.com [online] ). 
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Obr. 13: KvŊtinov® z§tiġ² s hmyzem, 60 x 51 cm. (Repro: Mutualart.com 

[online] ). 
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19.2. Obrazov§ pŚ²loha k restaur§torsk® dokumentaci 

 

 

  

Obr. 15: Stav po restaurov§n², v denn²m svŊtle, l²cov§ strana 

Obr. 14: Stav pŚed restaurov§n²m, v denn²m svŊtle, l²cov§ strana 
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Obr. 17: Stav po restaurov§n², v denn²m svŊtle, rubov§ strana 

Obr. 16: Stav pŚed restaurov§n²m, v denn²m svŊtle, rubov§ strana 
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Obr. 18: Stav pŚed restaurov§n²m, tŚ²ļtvrteļn² pohled, v denn²m svŊtle, l²cov§ strana 

Obr. 19: Stav po restaurov§n², tŚ²ļtvrteļn² pohled, v denn²m svŊtle, l²cov§ strana 
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Obr. 20: Stav pŚed restaurov§n²m, tŚ²ļtvrteļn² pohled, v denn²m svŊtle rubov§ strana 

Obr. 21: Stav po restaurov§n², tŚ²ļtvrteļn² pohled, v denn²m svŊtle, rubov§ strana 
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Obr. 22: Stav pŚed restaurov§n²m, pohled z profilu, v denn²m svŊtle, l²cov§ strana 

Obr. 23: Stav po restaurov§n², pohled z profilu, v denn²m svŊtle, l²cov§ strana 

Obr. 24: Stav pŚed restaurov§n²m, pohled z profilu, v denn²m svŊtle, rubov§ strana 

Obr. 25: Stav po restaurov§n², pohled z profilu, v denn²m svŊtle, rubov§ strana 
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Obr. 26: Stav pŚed restaurov§n²m, detail 

poġkozen², l²cov§ strana, spodn² liġta 

Obr. 27: Stav po restaurov§n², detail 

poġkozen², l²cov§ strana, spodn² liġta 

Obr. 28: Stav pŚed restaurov§n²m, detail 

poġkozen², l²cov§ strana, prav§ hrana d²la 

Obr. 29: Stav po restaurovan², detail 

poġkozen², l²cov§ strana, prav§ horn§ 

hrana 

Obr. 30: Stav pŚed restaurov§n²m, detail 

poġkozen², l²cov§ strana, pravĨ doln² roh 

Obr. 31: Stav po restaurovan², detail 

poġkozen², l²cov§ strana, pravĨ doln² roh 
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Obr. 32: Stav pŚed restaurov§n²m, detail 

poġkozen², l²cov§ strana, doln² ļ§st d²la 

Obr. 33: Stav po restaurovan², detail 

poġkozen², l²cov§ strana, doln² ļ§st d²la 

Obr. 34: Stav pŚed restaurov§n²m, detail 

poġkozen², l²cov§ strana, levĨ doln² roh 

Obr. 35: Stav po restaurov§n², detail 

poġkozen², l²cov§ strana, levĨ horn² roh 

Obr. 36: Stav pŚed restaurov§n²m, detail 

poġkozen², rubov§ strana, horn² liġta 

Obr. 37: Stav po restaurov§n², detail 

poġkozen², rubov§ strana, horn² liġta 
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Obr. 39: Stav po restaurov§n², razantn² boļn² nasv²cen², l²cov§ strana 

Obr. 38: Stav pŚed restaurov§n²m, razantn² boļn² nasv²cen², l²cov§ strana 
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Obr. 40: Stav pŚed restaurov§n²m, razantn² boļn² nasv²cen², rubov§ strana 

Obr. 41: Stav po restaurovan², razantn² boļn² nasv²cen², rubov§ strana 




































































