Oponentsky posudek diplomové prace Bc. Lukase Damka nazvané Strukturovani vakuové naparenych
amorfnich tenkych vrstev systému Ge-Sb-S-Se.

Predkladand diplomova prace se zabyva studiem optickych, strukturnich a fyzikalné-chemickych
vlastnosti, vakuové naparenych tenkych vrstev chalkogenidovych skel, systému Ge20Sb10SsSe7ox, kde
x = 0; 10; 20; 30; 40; 50; 60 a 70. V diplomové praci je dale studovan vliv temperace a expozice
polychromatickym zafenim na vlastnosti téchto vrstev a moznosti strukturovani pfipravenych tenkych
vrstev pomoci rlznych metod (vtlacovani za horka, litografie elektronovym svazkem, fokusovanym
iontovym svazkem, pfimym laserovym zapisem a holografickym laserovym zépisem).

V teoretické ¢asti prace se autor vénuje popisu amorfnich / skelnych materiald s dirazem na sloZeni
Ge-Sb-S-Se (pfipadné pouze tfi z téchto prvk() zkoumané v experimentalni ¢asti. Dale popisuje metody
depozice, pouZité experimentalni metody a aplikace amorfnich materiall na bazi Ge-Sb-S-Se. Ocenuiji
resersi odbornych praci, které se vénuji tomuto tématu a pouZiti v nich popsanych vysledk( k vysvétleni
vlastnich pozorovani.

U hodnocené diplomové price ocenuji experimentalni ¢ast, kterd z mého pohledu systematicky a
prehledné zpracovava fadu méreni (elementarni sloZeni uréené pomoci EDX, strukturni jednotky
uréené pomoci Ramanovy spektroskopie, tloustku vrstev, index lomu pfi 1550 nm, optickou Sifku
zakazanych energii a kinetiku leptani uréené z UV-VIS spektroskopie). Autor popisuje vlastnosti celkem
8 vzorku, pokud uvazujeme i o pripadné modifikaci téchto vlastnosti pomoci temperace a expozice
polychromatickym svétlem jde celkové o 24 vzork(. Ocenuji, Ze autor poctivé predklada i neldspésna
méreni / experimenty (napf. Ramanova spektra v pfipadé temperovanych vrstev) a diskutuje neshody.
Pro strukturovani pfipravenych vrstev pouziva nékolik experimentdlnich metod a vysledné struktury
prehledné popisuje a diskutuje. PfedloZena diplomova prace z mého pohledu ukazuje mozné nastrahy,
které mohou nastat pfi vytvareni struktur v tenké vrstvé s ménicim se chemickym slozenim.

Vzhledem k tomu, Ze odbornych praci zabyvajicich se vlastnostmi tenkych vrstev se sloZenim, které
autor pfipravil, je velmi malo, poskytuje predloZena diplomova prace, ve které tyto vlastnosti autor
z mého pohledu systematicky a prehledné zpracoval, zaklad pro dalsi ptipadny vyzkum. Celkové je
diplomova prace Bc. LukdSe Damka velmi kvalitni, nesouci originalni vysledky, proto ji doporucuji
pfijmout jako diplomovou praci s hodnoceni vyborné (A).

Bude-li béhem rozpravy prostor na dotazy, potom bych se rad zeptal na nasledujici:

1. Ve své prdci studujete kinetiku leptani s vyuZitim roztoku ethylendiaminu v dimethylsulfoxidu o
koncentraci 5 obj. %. Pro¢ byl vybran tento konkrétni roztok? MuZete pfipadné navrhnout i jinou
alternativu?

2. Pokud byste mél ze studovanych vrstev navrhnout jednu jako vhodného kandidata pro pfipadnou
aplikaci, kterou z vrstev a pro kterou aplikaci byste poutzil?

3. V praci popisujete ,houbovitou strukturu” povrchu u leptanych vrstev po expozici elektronovym
svazkem. Pfedstavuje tato néjakou nevyhodu pro pfipadné pouZiti téchto vrstev?
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